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Integrated waveguide structures are a fundamental part of optics. Together with
microcavities, they build the foundation for a wide variety of possible applications.
The structures can be fabricated from different material systems. Silicon based
materials are advantageous, as they avoid establishing complex or expansive pro-
cesses. Thus, the existing semiconductor manufacturing process can be used. One
of the most promising materials of silicon technology is siliconoxynitride. Together
with siliconoxide, siliconoxynitride forms a system of layers, which has a refractive
index difference high enough to realize structures such as couplers, waveguides or
microcavities.
This work demonstrates a way to develop a compact lasersystem on one silicon
chip made of siliconoxide and siliconoxynitride. Special attention will be devoted
to the optimization of the processes for layer deposition, structuring by lithography
and dry etching processes to limit the damping for waveguides and microcavities.
The improvement of the deposition technique for core and insulating layers reduces
the amount of absorption. As a consequence, the guiding losses in the waveguide
are reduced as well. Sidewall and surface roughness also impact the damping. These
influences can be avoided by using optimized dry etching and lithography processes.
In the preliminary stages, analytical and numerical methods are used here to
both approximate and calculate the design of waveguides and resonators for the
telecommunication wavelength of 1,55µm. The simulation of mode distribution is
confirmed by measurement results. The microcavities presented in this work are
based on the same material system as the waveguides. However, they require an
additional process step to separate the silicon isotropic underneath the microcavity.
A heater structure on a membrane was developed for in- and out-coupling of the
electromagnetic field to a microcavity. The membrane can expand, depending on
the applied voltage. With this concept, a waveguide mounted on such a membrane
can be brought close to the microcavity. Several layout and material compositi-
ons are verified by numerical calculation. This results in a fabricated membrane
structure, which is also characterized afterwards.
Siliconoxynitride, as a non-active material, needs to be doped to realize an in-
tegrated lasersystem. A uniform distribution can only be achieved by sputtering
and embedding the dopant during deposition. Luminescense of this layer depends
on the temperature of the thermical process.
II
Kurzfassung
Integrierte Wellenleiterstrukturen sind elementare Bestandteile der Optik. Sie bil-
den zusammen mit Mikroresonatoren die Basis fu¨r eine Vielzahl von mo¨glichen
Anwendungen. Dabei lassen sich die Strukturen aus verschiedenen Materialsys-
temen herstellen. Materialien basierend auf Silizium haben den Vorteil, dass fu¨r
die Herstellung keine aufwendigen und kostenintensive Prozesse eingefu¨hrt wer-
den mu¨ssen. Es kann auf die bereits existierende Technologie der Halbleiterfer-
tigungsprozesse zuru¨ckgegriffen werden. Eine der viel versprechenden Materialien
der Silizium-Technologie ist Siliziumoxinitrid. Zusammen mit Siliziumdioxid bildet
Siliziumoxinitrid ein Schichtsystem, das u¨ber einen ausreichend hohen Brechungs-
indexunterschied verfu¨gt, um integrierte Strukturen wie Koppler, Wellenleiter oder
Resonatoren zu realisieren.
Inhalt dieser Arbeit ist es, ein Konzept zu demonstrieren, wie mit dem Materi-
alsystem aus Siliziumdioxid und Siliziumoxinitrid ein kompaktes Lasersystem auf
einem Silizium-Chip entwickelt werden kann. Besonderes Augenmerk liegt auf der
Optimierung der Prozesse fu¨r die Schichtabscheidung sowie auf der Strukturierung
durch Lithografie und Trockena¨tzprozesse, um die Da¨mpfung im Wellenleiter und
Resonator mo¨glichst niedrig zu halten. Die Verbesserung des Depositionsprozesses
der Kern- und Isolierschichten reduzieren den Betrag der Absorption und damit der
Fu¨hrungsverluste im Wellenleiter. Weitere Einflussfaktoren fu¨r die Da¨mpfung stel-
len Unebenheiten an Seitenwa¨nden und Oberfla¨chen dar, die sich mit optimierten
Trockena¨tz- und Lithografieprozessen vermeiden lassen.
Die fu¨r den Kommunikationswellenla¨ngenbereich von 1,55µm ausgelegten Wel-
lenleiter und Resonatoren werden anhand von analytischen und numerischen Me-
thoden approximiert und berechnet, so dass die Dimensionierung im Vorfeld statt-
finden kann. Die Simulation der Modenverteilung besta¨tigt die durchgefu¨hrte Mes-
sung. Die hier vorgestellten Mikroresonatoren basieren auf dem Materialsystem
der Wellenleiter, erfordern aber einen weiteren Prozessschritt um das Silizium un-
terhalb des Mikroresonators isotrop zu lo¨sen. Zur Ein- und Aussteuerung des Fel-
des zum Resonator wird eine thermoelektrische Membran entwickelt, die sich in
Abha¨ngigkeit von der Eingangsspannung ausdehnt. Ein auf dieser Membran in-
tegrierter Wellenleiter kann variabel an den Resonator herangefu¨hrt werden. Mit
Hilfe numerischer Simulation werden unterschiedliche Layouts sowie Materialzu-
sammensetzungen hinsichtlich der Ausdehnung optimiert, anschließend in der Pra-
xis umgesetzt und charakterisiert.
Siliziumoxinitrid ist kein aktives Material und beno¨tigt eine Dotierung, um ein
integriertes Lasersystem zu realisieren. Eine gleichma¨ßigere Verteilung des Erbiums
im Material wird u¨ber den Einbau wa¨hrend des Schichtaufbaus mit dem Prozess
der Kathodenzersta¨ubung erreicht. Die Lumineszenzeffizienz dieser Schicht ha¨ngt
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Die Photonik, als Teilgebiet der Optik, befasst sich mit der Wissenschaft und Tech-
nologie zur Nutzung von Licht. Sie umfasst die Erzeugung, Detektion, Fu¨hrung,
Beeinflussung und Versta¨rkung von Licht [FW10]. Dieser Technologiezweig, ent-
standen mit der Entdeckung des Lasers im Jahr 1960, schaffte die Voraussetzung
fu¨r neue Produktentwicklungen in Bereichen der Telekommunikationtechnik, der
Unterhaltungsindustrie, der Medizintechnik oder der Produktionstechnik [GB07].
Das Interesse an der Photonik ist durch die wachsende Bedeutung photonischer
Kommunikationsnetze seitdem stark gestiegen [GB07].
Der Trend Rechneranwendungen, Datenspeicherung und insbesondere Rechner-
kapazita¨t aus einem verteilten Datencenter, der so genannten Cloud, zu beziehen,
steigert den Bedarf an optischen Hochgeschwindigkeitsnetzen enorm [LT10]. Aber
auch innerhalb der Datencenter ergeben sich Mo¨glichkeiten, photonische Techno-
logien zu nutzen. Optische Verbindungen von Chip zu Chip oder gar zum rein
photonisch integrierten Chip scheinen zuku¨nftig mo¨glich [LT10].
Integrierte Optik in Kommunikationssystemen
Die integrierte Optik ist ein Forschungsschwerpunkt innerhalb der Photonik. Die
Lichtfu¨hrung findet in der integrierten Optik in Wellenleitern statt, die auf geeig-
neten Substraten aus verschiedenen du¨nnen Schichten bestehen [Mesc00]. Dabei
kommen Verfahren zum Einsatz, die weitgehend aus der Mikroelektronik bereits
bekannt sind.
Fu¨r die Anwendung der integrierten Optik mu¨ssen integriert-optische Elemente
mit Lichtemittern und Detektoren kombiniert werden. Abha¨ngig vom Substrat ist
dies monolithisch oder auch als Hybridlo¨sung mo¨glich [Mesc00]. Der hybride Auf-
bau optischer Systeme, also ein optisches System aus mindestens zwei getrennten
Komponenten, ist in großen Stu¨ckzahlen fu¨r eine Produktion nicht wirtschaftlich
sinnvoll. Die Teilsysteme sind auf einem Tra¨ger miteinander verbunden [Hill06].
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Beim monolithischen Aufbau werden alle Komponenten auf einem Substrat herge-
stellt.
Nicht emittierende Materialien wie Silizium, Lithiumniobat oder Polymere sind
zur Lichtfu¨hrung in der integrierten Optik geeignet [Huns09]. Zur Lichterzeugung
sind diese Materialien aber auf externe Lichtquellen, z. B. mechanisch an das Sub-
strat gekoppelte Halbleiter-Laser, angewiesen [Huns09]. Zu den wichtigsten passi-
ven Komponenten za¨hlen Wellenleiter, Koppler, Interferometer, Strahlteiler, Spie-
gel oder Linsen. Aktive Bauelemente der Photonik sind integrierte Laser, Modula-
toren oder Versta¨rker. Durch die stetige Entwicklung in den letzten Jahren lassen
sich mit dem Einbau von seltenen Erden, zum Beispiel Erbium, aus passiven Ma-
terialsystemen wie Siliziumoxinitrid Laseremitter herstellen (siehe Kapitel 6) und
damit einen weiteren Schritt zum komplett integrierten photonischen Schaltkreis
realisieren.
Ein Baustein fu¨r die gezielte Generation und Manipulation optischer Felder ist
der Mikroresonator. Vergleichbar mit Wellenleitern reflektiert beim Resonator ein-
fallendes Licht an einer planaren Grenzfla¨che zwischen zwei Materialien mit ei-
nem unterschiedlichen Brechungsindex, wenn der kritische Winkel u¨berschritten
wird [GF91]. Diese interne Reflexion la¨sst sich fu¨r extrem effiziente Resonatoren
ausnutzen [KBML07].
Es kommt durch konstruktive Interferenz der im Mikroresonator am Rand ge-
fu¨hrten elektromagnetischen Welle mit sich selbst zur Ausbildung von resonanten
stationa¨ren Wellenfeldern im Mikroresonator [Haus11]. Diese besondere Klasse der
Resonatormoden stellen die so genannten Flu¨stergalerie-Moden dar. Sie ko¨nnen in
kreis- und kugelfo¨rmigen Resonatorgeometrien auftreten. Ein oder zwei in die un-
mittelbare Na¨he des Mikroresonators platzierte Wellenleiter bewirken den Zugang
zu den resonanten Moden durch evaneszente Kopplung [HGI08]. Licht kann somit
im Resonator auf kleinem Raum fu¨r
”
la¨ngere“ Zeit gespeichert werden. Der Name
der Flu¨stergalerie-Moden la¨sst sich auf die Entdeckung der akustischen Eigenmo-
den in der kreisfo¨rmigen Gallerie der St. Pauls Kathedrale in London zuru¨ckfu¨h-
ren [Rayl10]. Der zweite an den Resonator heran gefu¨hrte Wellenleiter ermo¨glicht
die Auskopplung der resonanten Mode.
Durch aktuelle Fortschritte in der Forschung liegt der Fokus heute auf Mikro-
resonatoren, die eine ring- oder diskfo¨rmige Struktur haben [IAK+04, BSBP04,
MTB+09]. Alternativ waren aber auch spha¨renfo¨rmige [SKV02, GSI96], photoni-
sche Kristall-Resonatoren [KBML07] oder unkonventionellere [Karl09] Formen In-
halt wissenschaftlicher Arbeiten. Die ersten realisierten Resonatoren in Form von
flu¨ssigen Mikrotro¨pfchen konnten Gu¨ten von 1⋅104 erreichen [LHJC86,QSC85]. Fu¨r
toroidale Mikroresonatoren auf einem Silizium-Substrat gelangen erstmals 2003
Messungen mit ultra-hohen Gu¨ten von 108. Das Konzept basiert dabei auf der
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Unterdru¨ckung von Rauheiten, in dem mit einem CO2-Laser der Randbereich auf-
wendig aufgeschmolzen wurde [AKSV03].
Da fu¨r Resonatoren dieser Art keine Spiegel oder Gitter fu¨r die optische Ru¨ck-
kopplung notwendig sind, lassen sich Resonatoren im Mikrometer-Bereich sehr gut
fu¨r die monolithische Integration mit anderen photonischen Elementen verwenden.






Abbildung 0.1: U¨bersicht typischer Mikroresonatoren [Broc09]
Durch die hohe Gu¨te der Resonatoren werden Mikroresonatoren als Wellenla¨n-
genfilter [LCH+97, ZCP06], Logikgatter [IGK+03, IAK+04], optische Schalter [AB-
PL04,DCCD02] oder Sensoren [KKD+02,BH01] angewandt. Des Weiteren ermo¨gli-
chen Mikroresonatoren die Charakterisierung von sowohl quantendynamischen [Va-
ha04], nichlinear-optischen [BGI89] als auch biophysikalischen Effekten [VA08].
Dotiert mit seltenen Erden, wie zum Beispiel Erbium, lassen sich integrierte
Laser kompakt verwirklichen [MKYV04]. Zur Ein- und Auskopplung des Lichtes
wird bisher eine ausgedu¨nnte optische Faser genutzt.
Zielsetzung
An diesem Stand der Technik knu¨pft diese Arbeit an. Ein Wellenleiter soll mit ei-
nem Mikroresonator zusammen auf einem Silizium-Substrat integriert werden. Fu¨r
diesen Zweck kann, unter Beru¨cksichtigung der CMOS1-Kompatibilita¨t, fu¨r den
Herstellungsprozess auf die weit verbreitete Silizium-Halbleitertechnologie zuru¨ck-
gegriffen werden. Daraus resultiert der Vorteil einer mo¨glichen Massenfertigung,
wie sie fu¨r elektronische Baugruppen bereits verfu¨gbar ist.
Analysen und Optimierungen der einzelnen Prozesse sollen zur Fertigung der
integriert-optischen Strukturen mit einer hohen Reproduzierbarkeit und geringen
Oberfla¨chenrauheit fu¨hren. Beeintra¨chtigungen durch den Herstellungsprozess auf
1von engl. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
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Parameter wie Da¨mpfung im Wellenleiter und Gu¨te im Resonator sollen mo¨glichst
gering ausfallen. Die Wellenfu¨hrung fu¨r Wellenleiter und Resonator findet im Silizi-
umoxinitrid statt, welches von Siliziumdioxid ummantelt ist. Diese Materialzusam-
mensetzung ermo¨glicht die simultane Herstellung von Wellenleiter und Resonator,
birgt aber Schwierigkeiten bei der Prozesstechnik.
Die Verwendung von Siliziumoxinitrid als wellenfu¨hrendes Material ist in einem
Mikroresonator bisher nicht bekannt. Die Strukturen sind fu¨r den nahen infraro-
ten Wellenla¨ngenbereich ausgelegt. Zur Steigerung der Gu¨te des Mikroresonators
werden Maßnahmen durchgefu¨hrt, die eine Riefenbildung und erho¨hte Rauheit ver-
hindern.
Fu¨r die Ein- und Auskopplung des Lichts in den Resonator soll ein Konzept
erstellt werden, um einen Wellenleiter an einen Resonator heranfu¨hren zu ko¨nnen.
Der kritischste Aspekt hierbei ist der Abstand des Wellenleiters zum Resonator
und der damit verbundene Koppelgrad. Dazu wird fu¨r diese Arbeit eine bewegliche
mikromechanische Struktur als Tra¨ger fu¨r eine Integration mit einem Wellenleiter
erarbeitet. Weiterhin sollen die Einflu¨sse auf die Gu¨te des Resonators aufgezeigt
werden.
Siliziumoxinitrid ist in seiner Ursprungsform nicht aktiv und kommt nicht als
selbst-emittierender Laser zum Einsatz. Die Dotierung von Siliziumoxinitrid mit
Erbium ermo¨glicht hingegen optisch gepumpte Emitter fu¨r eine Wellenla¨nge im
nahen Infrarot-Bereich. In dieser Arbeit wird eine mo¨gliche Dotierung mit Erbium
untersucht und charakterisiert.
Basierend auf diesen Einzelelementen entsteht ein Konzept, wie mit der Materi-
alzusammensetzung aus Siliziumdioxid und Siliziumoxinitrid ein kompaktes Laser-
system auf einem Silizium-Chip entwickelt werden kann.
Gliederung der Arbeit
Die Grundlagen zu den in der integrierten Optik verwendeten Materialsystemen
sind in Kapitel 1 aufgefu¨hrt. Anhand der Darstellung aller ga¨ngigen Material-
systeme zeigen sich die Vorteile einer Verwendung von Siliziumoxinitrid als wel-
lenfu¨hrendes Material. Im darauffolgenden Abschnitt wird unter Annahme eines
Schichtwellenleiters die Feldfu¨hrung im Wellenleiter erla¨utert und Bezug auf die
strahlenoptische und wellentheoretische Betrachtungsweise genommen.
Kapitel 2 beinhaltet Prozessoptimierungen fu¨r die Herstellung der Wellenleiter
und Resonatoren im Siliziumoxinitrid-Materialsystem. Dabei werden Abha¨ngigkei-
ten bei der Herstellung der verschiedenen Schichten deutlich, die sich durch Prozess-
parameter, wie zum Beispiel den Druck, beeinflussen lassen. Zur genauen Analyse
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der hergestellten Schicht stehen FTIR2-, Ellipsometer- und AFM3-Messungen zur
Verfu¨gung. Anschließend folgt die Optimierung der Lithografie- und A¨tzprozesse.
Der Wellenleiter mit dem Kernmaterial Siliziumoxinitrid ist Hauptbestandteil
des Kapitels 3. Hier wird der optische Wellenleiter fu¨r den spezifischen Anwen-
dungsbereich dimensioniert und simuliert. Anhand der Simulation kann das ge-
wa¨hlte Layout angepasst und durch die Charakterisierung validiert werden. Die
numerische Berechnung erfolgt fu¨r verschiedene Ausfu¨hrungen der Wellenleiter wie
rippenbelastete Filmwellenleiter sowie vergrabene und tiefgea¨tzte Streifenwellenlei-
ter. Die Betrachtung der Wellenleiter endet mit der Aufnahme der Modenverteilung
und Da¨mpfungsmessung u¨ber die Methode der Fabry-Perot-Oszillationen.
Der Mikroresonator, bestehend aus dem gleichen Materialsystem wie der zuvor
behandelte Wellenleiter, folgt in Kapitel 4. Der Lichteinschluss in den Mikroresona-
toren u¨ber die Flu¨stergalerie-Moden ist fu¨r viele Anwendungen in der integrierten
Optik interessant und ist Bestandteil dieses Kapitels. Um eine mo¨glichst hohe Ef-
fizienz des Mikroresonators zu erhalten, mu¨ssen die Einflu¨sse auf die Gu¨te des
Resonators betrachtet werden. Im Anschluss folgt die Realisierung und Simulation
der freistehenden Resonatoren.
Kapitel 5 stellt den Zusammenhang zwischen den fu¨r die Einkopplung des elek-
tromagnetischen Feldes verantwortlichen Wellenleiter und den Mikroresonatoren
her. Dazu wird analytisch die Anregung der Resonanzen beschrieben und die Kopp-
lung zwischen Wellenleiter und Resonator diskutiert. Eine variable Methode der
Kopplung wird vorgestellt, die aus einer thermoelektrisch ausdehnbaren Membran
besteht. Die Membran fungiert als Tra¨ger des Wellenleiters, die sich in Abha¨ngig-
keit von der angelegten Spannung ausdehnt.
Die Dotierung mit Erbium zur Aktivierung des Siliziumoxinitrids in Kapitel 6
ist eine Grundlage fu¨r ein integriertes Lasersystem auf einem Silizium-Substrat.
Hier werden die verschiedenen Methodiken veranschaulicht und mittels SNMS4-
Messungen analysiert. Die vorgestellten Lumineszenzmessungen an Erbium dotier-
ten Schichten zeigen die Ergebnisse der unter Temperatureinfluss nachbehandelten
Schichten auf.
Abschließend werden die wichtigsten Aspekte dieser Arbeit zusammengefasst
und ein Ausblick auf weitere mo¨gliche Arbeiten gegeben.
2von engl. Fourier-Transform Infrared Spectroscopy




Allgemeine Grundlagen der integrierten
Optik
Innovationen und Wachstum in der optischen Kommunikation beno¨tigen optische
Komponenten mit zunehmender Funktionalita¨t und Komplexita¨t, die aber kosten-
gu¨nstig herstellbar sein mu¨ssen. Anders als in der Mikroelektronik gibt es kein
ideales Material, das weitgehend alle Einsatzzwecke der integrierten Optik erfu¨llt.
In der integrierten Optik werden aus diesem Grund verschiedene Materialsysteme
eingesetzt, die ihre charakteristischen Vor- und Nachteile haben.
1.1 Materialsysteme der integrierten Optik
Die terna¨ren und quaterna¨ren Verbindungen aus Halbleitermaterialen der dritten
und fu¨nften chemischen Hauptgruppe (III-V) und Halbleitermaterialen der zweiten
und sechsten chemischen Hauptgruppe (II-VI) sind fu¨r die monolithische Integra-
tion sehr nu¨tzlich und kommen den Vorstellungen vom idealen Material fu¨r die in-
tegrierte Optik sehr nahe, da sich durch die Konzentration und Zusammensetzung
der einzelnen Elemente die Energiebandlu¨cke einstellen la¨sst. Aber auch Silizium
als gu¨nstiges und weit verbreitetes Halbleitermaterial ist als wellenfu¨hrende Schicht
oder Substratmaterial geeignet. In diesem Abschnitt werden die gegenwa¨rtig in der
integrierten Optik eingesetzten Materialsysteme vorgestellt.
Die III-V-Materialien bestehen aus Verbindungen der Gruppe-III-Elemente wie
z. B. Aluminium, Gallium oder Indium sowie der Gruppe-V-Elemente Phosphor,
Arsen oder Antimon. Nur rund ein Viertel der mo¨glichen Kombinationen zeigt wich-
tige optoelektronische Eigenschaften (siehe Tabelle 1.1). Die optoelektronischen
Anwendungen reichen von Diodenlasern, Solarzellen u¨ber High-Speed Fotodetek-
toren bis optische Modulatoren [GB07]. Das Anwendungsgebiet der Optoelektronik
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Materialsystem Substrate Anwendung
AlGaAs GaAs Emitter und Modulatoren von
0,75µm bis 1,1µmWellenla¨nge
[SKW07] und Detektoren von
0,4µm bis 1,1µm Wellenla¨nge
GaInAsP/InP InP Optoelektronische Bauelemen-
te fu¨r 1,3 und 1,55µm Wellen-
la¨nge
AlGaInAs/InP InP Optoelektronische Bauelemen-
te fu¨r 1,3 und 1,55µm Wellen-
la¨nge
AlGaInP GaAs Emission im roten, orangen
und gelben Spektralbereich
[ST08]
AlGaAsSb/GaInAsSb/GaSb GaSb Emitter und Detektoren fu¨r
Wellenla¨ngen von 2 bis 3µm
GaAsP GaAs or GaP Leuchtdiode fu¨r den sichtbaren
Wellenla¨ngenbereich
Tabelle 1.1: III-V Materialiensystem mit wichtigen optoelektronischen Anwendun-
gen [GB07]
erstreckt sich u¨ber Wandler, die bei optischer Strahlung ein elektrisches Signal er-
zeugen oder umgekehrt Licht beim Anlegen eines elektrischen Signals abstrahlen.
Nachteile des III-V-Materialsystems sind die sehr teuren Substrate und eine auf-
wendige Technologie (epitaktisches Schichtwachstum).
II-VI-Halbleiter sind durch ihren weiten Raum an optischen und insbesondere
opto-elektronischen Eigenschaften von Interesse. Das bezieht sich auf das große
Spektrum an Bandlu¨cken dieser Materialien, die fu¨r Anwendungen vom fernen
Infrarot- bis in den Ultraviolett-Bereich reichen. Die Materialzusammensetzung
der II-VI-Halbleiter Heterostrukturen ermo¨glicht eine, verglichen mit den III-V-
Halbleitern oder Silizium (Si) und Germanium (Ge), große und variable Band-
lu¨cke [Tama02].
Siliziumkarbid (SiC) stellt ein bewa¨hrtes Material fu¨r optoelektronische Anwen-
dungen in Bezug auf hohe Temperaturen und hohe Leistungen dar. Die starke Ver-
bindung zwischen Silizium und Kohlenstoff sorgt fu¨r eine hohe Resistenz gegenu¨ber
chemischen Einflu¨ssen und fu¨r Stabilita¨t bei hohen Temperaturen. Aufgrund von
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Eigenschaften wie einer großen Bandlu¨cke, hohe Durchbruchfeldsta¨rke, sehr gu-
te thermische Leitfa¨higkeit und einer hohen Elektronenbeweglichkeit ersetzt SiC
in Gebieten der Hochleistungs-, Hochspannungs- und Hochtemperatur-Elektronik
das Silizium. Neben SiC sind auch die III-V-Nitride durch ihre hohe Elektronenbe-
weglichkeit, große Bandlu¨cke und geringen ohmschen Kontaktwiderstand mo¨gliche
Materialien fu¨r hohe Leistungen und hohe Temperaturen. Das Materialsystem der
Nitride (Alumiumnitrid (AlN), Galliumnitrid (GaN), Indiumnitrid (InN)) wird
fu¨r gru¨n, blau oder UV-Licht emittierende Leuchtdiode, Laser-Dioden und UV-
Detektoren verwendet [GB07].
Durch die Nachteile der Halbleiter-Materialsysteme, wie zu teure Substrate und
aufwendige Herstellungsverfahren, sind auch die anderen Materialsysteme (siehe
Tabelle 1.1) mit ihren Vorteilen fu¨r passive Komponenten oder die durch Dotierung
ermo¨glichte aktive Modulation interessant.
Lithiumniobat ist ein weit verbreitetes Material fu¨r die integrierte Optik, mit
dem sich sehr da¨mpfungsarme Wellenleiter und andere Komponenten fu¨r die Optik
herstellen lassen. Die Herstellung von Modulatoren und Schaltern wird durch gute
elektro-optische und akusto-optische Eigenschaften ermo¨glicht. Die Herstellung der
Wellenleiter gelingt durch Dotierung (z. B. Titan) oder einem Protonenaustausch
[Mesc00]. Ungu¨nstige mechanische und thermische Eigenschaften verhindern eine
komplette Integration auf einem Chip. Nachteilig sind ebenfalls die hohen Kosten
der Scheiben.
In Glas lassen sich passive Komponenten wie Leistungsteiler, Koppler und passi-
ve Filter herstellen. Die Da¨mpfung ist bei diesen Elementen sehr niedrig. Die Wel-
lenleiter entstehen dabei durch einen thermischen Ionenaustauschprozess. Der Aus-
tauschprozess findet zwischen Alkali-Ionen des Glases (z. B. Natriumionen) und an-
deren einwertigen Ionen statt. Eine Vera¨nderung der Zusammensetzung des Glases
und damit auch des Brechungsindexes ist nur u¨ber den Austausch der beweglichen
Ionen gegen andere zu erzielen. Die Geschwindigkeit und Rate, mit der Ionen im
Glas ausgetauscht werden, ha¨ngt dabei von der Glaszusammensetzung, der Aktivie-
rungsenergie, der Ionenbeweglichkeit, der Austauschtemperatur, der Konzentration
in der Austauschschmelze und der elektrischen Feldsta¨rke ab [Jest90].
Polymere sind ein vielversprechender Werkstoff fu¨r die integrierte Optik durch
ihre gute Strukturierbarkeit und geringen Kosten. Wellenleiter auf Polymerbasis
ko¨nnen dabei durch konventionelle Methoden wie reaktives Ionena¨tzen (RIE1)
oder Abformtechniken (LIGA-Verfahren2) hergestellt werden. Alternativ lassen
sich durch UV-Bestrahlung die dielektrischen Eigenschaften vera¨ndern [BHR+06].
Besondere Verbreitung bei den optischen Polymeren genießt Polymethylmethacry-
lat (PMMA). Bei diesem Material geschieht die Realisierung der Indexspru¨nge in
1von engl. Reactive Ion Etching
2Lithografie, Galvanoformung und Abformung
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einemWellenleiter durch Materialzusa¨tze. Die Langzeitstabilita¨t dieser Materialien
macht bisher eine weitere Verbreitung fu¨r die integrierte Optik schwierig [Mesc00].
Flu¨ssigkristalle nehmen bei den optischen Materialien eine gesonderte Stellung
ein. Die Flu¨ssigkristalle verbinden die Eigenschaften der Kristalle und Flu¨ssigkei-
ten. Einerseits sind sie in einem flu¨ssigen Zustand, besitzen aber anisotrope Ei-
genschaften eines Kristalls. Die Besonderheit dieser vierten Mo¨glichkeit der chemi-
schen Verbindung ist die Einflussnahme eines elektrischen Feldes auf die optischen
Eigenschaften des Materials, welche insbesondere als moderne Displays zum Ein-
satz kommen [KC06].
Die aufgefu¨hrten Materialsysteme bieten in einzelnen Kategorien Vorteile wie
geringe Kosten, vereinfachte Herstellungsprozesse oder die mo¨gliche Verwendung
als aktives Material (z. B. Laserdioden). Im Gegensatz dazu vereint die integrierte
Optik auf Silizium viele Vorteile der erla¨uterten Materialsysteme und bietet noch
weitere Mo¨glichkeiten [RK04]:
 weit entwickelte und reproduzierbare Prozesse, die in der Halbleitertechnolo-
gie fu¨r integrierte elektronische Schaltungen schon lange eingesetzt werden;
 Integration von mikroelektronischen, mikromechanischen, optischen und elek-
tro-optischen Elementen auf einem Substrat;
 gu¨nstige und großfla¨chige Substrate in hoher Reinheit;
 optisch transparent fu¨r Wellenla¨ngen gro¨ßer als 1,2µm;
 sehr gute Strukturierbarkeit der siliziumhaltigen Schichten mit nass- und
trocken-chemischen Verfahren;
 Oxid mit sehr guten isolierenden und optischen Eigenschaften;
 hoher Brechungsindex fu¨r eine hohe Integrationsdichte;
 optische Modulation mo¨glich durch Dotierung.
Nachteilig hingegen wirkt sich die nur indirekte Bandlu¨cke des Silziums auf die
weitere Verbreitung dieses Materials in der Photonik aus [CL07].
Silizium als Substrat trifft auf zwei Eintra¨ge der U¨bersicht der Materialsysteme
der integrierten Optik zu (siehe Tabelle 1.2). Fu¨r das SOI3-Materialsystem wird
Silizium als lichtfu¨hrende Schicht und als Substrat eingesetzt. Charakteristisch fu¨r
Silizium sind Wellenla¨ngen gro¨ßer als 1,2µm. Fu¨r diese Wellenla¨ngen ist Silizium
transparent und weist nur geringe Verluste auf. Durch den hohen Brechzahlunter-
schied von Silizium zu Siliziumdioxid (SiO2) lassen sich zum Beispiel Wellenleiter
sehr kompakt auf einem Substrat integrieren.
Silizium eignet sich auch als Substrat fu¨r dielektrische, siliziumhaltige Schich-
ten wie SiO2, Siliziumoxinitrid (SixOyNz) oder Siliziumnitrid (Si3N4). Diese auch
fu¨r Wellenla¨ngen von λ < 1,2µm einsetzbaren Materialien sind fu¨r integrierte opti-
sche Komponenten gut geeignet und lassen sich mit den bekannten Prozessen der
Halbleitertechnologie fu¨r integrierte elektronische Schaltungen strukturieren.

























fu¨r λ = 0,6µm bis
1,55µm
 Komponenten monolithisch herstell-
























 elektro- und thermooptischer Effekt
und thermische Eigenschaften
 erst transparent

















 preisgu¨nstig durch Verwendung von
etablierten Prozessen der Halbleiter-
technologie
 monolithische Integration von mikro-
elektronischen, opto-elektronischen
und mikro-mechanischen Komponen-
ten auf dem Si Substrat
Tabelle 1.2: U¨bersicht der Materialsysteme der integrierten Optik [Zurh96,Hoff97]
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Si3N4 verfu¨gt u¨ber einen Brechungsindex von 2,0 und ist aufgrund der star-
ken Fu¨hrung der Lichtwellen vorteilhaft fu¨r Wellenleiter oder Filter. Nachteilig
allerdings ist, dass wa¨hrend fu¨r Monomode-Wellenleiter im Wellenla¨ngenbereich
1,55µm mit SixOyNz als Kernschicht die Strukturbreiten von 3µm noch einfach
und reproduzierbar mit Hilfe einer herko¨mmlichen Lithographie herstellbar sind,
die Verwendung von Si3N4 Linienweiten unter 1µm erfordert und sich somit die
Integration herausfordernder gestaltet [ZCP06].
SiO2 ist durch seine große Bandlu¨cken-Energie (ca. 9 eV) fu¨r elektrische wie auch
fu¨r optische Anwendungen ein nahezu idealer Isolator mit einem Brechungsindex
von ungefa¨hr 1,457, wobei der Brechungsindex durch die Abscheidetechnik variie-
ren kann. Die Herstellung von SiO2 erfolgt durch thermische Oxidation oder durch
verschiedene CVD4-Verfahren [Hill08].
Der Hauptvorteil des SixOyNz ist die Variabilita¨t des Brechungsindexes. In Ab-
ha¨ngigkeit des Gasflusses und der Gaszusammensetzung stellt er sich in einem
weiten Bereich (n = 1,45 − 2) ein. Im Vergleich mit u¨blichen SiO2-Wellenleitern
aus strukturierten und dotierten SiO2-Schichten kann mit SixOyNz ein ho¨herer
Brechungsindexunterschied erzielt werden. Der justierbare Brechungsindex ermo¨g-
licht eine variable Anpassung an weitere optische Bauelemente. Mit Silizium als
Substratmaterial ist damit ebenfalls die Integration von Mikroelektronik und Op-
tik monolithisch auf einem Substrat realisierbar. SixOyNz wird typischerweise mit
Hilfe des PECVD5-Prozesses unter Verwendung von Silan (SiH4), Distickstoffmon-
oxid (N2O) und Ammoniak (NH3) hergestellt.
Die theoretischen und technologischen Aspekte dieser Arbeit beziehen sich auf
Komponenten aus SiO2 und SixOyNz, wobei fu¨r SixOyNz im weiteren Verlauf der
Arbeit die Abku¨rzung SiON fu¨r Siliziumoxinitrid noch unbestimmter Sto¨chiometrie
eingesetzt wird. Fu¨r weitere Informationen u¨ber die Eigenschaften der optischen
Materialien sowie Verfahren zur Herstellung von Komponenten der integrierten
Optik sei auf die weiterfu¨hrende Literatur verwiesen [GB07,Mesc00,RK04].
1.2 Lichtfu¨hrung und Feldverteilung im Wellenleiter
Der optische Wellenleiter stellt, vergleichbar mit metallischen Leitungen in einem
integrierten elektronischen Schaltkreis, das fundamentale Element eines integriert
photonischen Systems dar. Statt elektrischem Strom durch einen Leiter werden
optische Wellen in Form von optischen Moden gefu¨hrt. Erst in der zweiten Ha¨lfte
des 19. Jahrhunderts wurde insbesondere durch Maxwell der Wellencharakter
des Lichts erkannt. Licht interpretierte er als transversale elektromagnetische Welle,
4von engl. Chemical Vapor Deposition
5von engl. Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition
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die man als einen sich ausbreitenden Auf- und Abbau elektrischer und magnetischer
Felder bezeichnen kann.
Eine theoretische Betrachtung der Ausbreitungseigenschaften kann Aufschluss
u¨ber physikalische Effekte geben und eine kostspielige Analyse durch mehrfache
Herstellungsprozesse verschiedener Wellenleitergeometrien vermeiden. Fu¨r photo-
nische Bauelemente mit ausreichend großen Dimensionen, also Gro¨ßenordnungen
mehrerer optischer Wellenla¨ngen, kann die Lichtfu¨hrung anschaulich anhand der
strahlenoptischen Darstellung erkla¨rt werden.
1.2.1 Strahlenoptische Darstellung
Die Fu¨hrung des Lichts bei integrierten Wellenleitern wie auch bei Glasfasern
beruht auf dem Konzept der totalen internen Reflexion. Licht wird innerhalb des
Kerns mit dem Brechungsindex nk total reflektiert, wenn es auf die Isolierschicht
mit dem Brechungsindex ns unter einem Winkel trifft, der gro¨ßer als der kritische
Winkel ist. Der Brechungsindex n0 ist der Brechungsindex des Materials, von dem
aus eingekoppelt wird. Nur fu¨r den Fall θ > θkrit tritt Totalreflexion auf und das






Abbildung 1.1: Reflexion an einer Grenzfla¨che zweier Materialien mit unterschied-
lichem Brechungsindex [Mesc00]





Die Reflexion tritt an der Grenzfla¨che zwischen den Materialien auf. Der Bre-
chungsindex der wellenfu¨hrenden Schicht nk muss dabei gro¨ßer sein als der Bre-
chungsindex der angrenzenden Schicht ns, die Brechzahldifferenz ist also positiv:
∆n = nk − ns > 0. (1.2)
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1.2.2 Wellentheoretische Modellierung
Fu¨r eine exakte und generelle Analyse zur Lichtausbreitung in Wellenleiterstruktu-
ren unter Beru¨cksichtigung der Interferenz, Phase oder Polarisation, muss eine wel-
lenoptische Betrachtung vorgenommen werden [PPBS05]. Fu¨r diesen Zweck wird
zuna¨chst ein symmetrischer, dielektrischer Filmwellenleiter betrachtet, fu¨r den die
Feldkomponenten in y-Richtung konstant sind. Die Wellenausbreitung findet in
+z-Richtung statt (siehe Abbildung 1.2), in y-Richtung sei der Filmwellenleiter







Abbildung 1.2: Aufbau und Lichtausbreitung im planaren Filmwellenleiter [Mesc00]
endlich ausgedehnten Filmwellenleiters la¨sst sich die Basis fu¨r die Analyse der
Feldverteilung in einem rechteckfo¨rmigen Wellenleiter erkla¨ren.
Konventionelle dielektrische Wellenleiter fu¨hren das Licht in einem Kernmaterial
mit einem Brechungsindex nk angrenzend an einer Isolierschicht mit dem in den
meisten Fa¨llen kleineren Brechungsindex ncl und ns (siehe auch Abbildung 1.2).
Die Nomenklatur ncl deutet dabei auf die obere begrenzende Schicht hin 6, wobei
fu¨r den Sonderfall ni = ncl,s ein symmetrischer Wellenleiter vorliegt. Der Mantel
kann aus einem anderen Material, einer anders dotierten Schicht oder einfach nur
der Luft bestehen.
Zur Ausbildung von optischen Moden kommt es durch Interferenzerscheinungen
stehender Wellenfelder senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Interferenz tritt bei
einer U¨berlagerung von zwei Wellen mit fester Phasenbeziehung (Koha¨renz) auf.
Dabei kann es zu einer Abschwa¨chung beziehungsweise zur Auslo¨schung der Wellen
kommen (destruktive Interferenz). Sie versta¨rken sich gegenseitig (konstruktive
Interferenz) wenn die Phasenverschiebung δ ein ganzzahliges Vielfaches von 2π
und der Gangunterschied der Wellen ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenla¨nge
λ betra¨gt [HM06]. Oberhalb des kritischen Winkels sind also nicht alle, sondern





wobei xd als Schichtdicke definiert ist. Die Gleichung zeigt auf, dass die Anzahl
der Moden abha¨ngig ist von der Schichtdicke xd, der Wellenla¨nge λ und dem Bre-
chungsindex der Kernschicht nk. Die Anzahl der Moden steigt dabei proportional
6 von engl. cladding
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zur Schichtdicke der Kernschicht an. Ist die Schichtdicke ausreichend du¨nn, kann
nur eine Mode gefu¨hrt werden, man spricht von einem Monomode-Wellenleiter. Bei
mehreren gefu¨hrten Moden wird der Begriff des Multimode-Wellenleiters verwen-
det. Abbildung 1.3 veranschaulicht die Anzahl der Moden. Senkrecht zur Ausbrei-
tungsrichtung bildet sich eine stehende Welle zwischen den Mantelschichten aus,
man spricht in diesem Fall auch von Eigenmoden. Die Bezeichnung m entspricht
dabei der Anzahl der Knoten der Feldverteilung im Kern des Wellenleiters. Fu¨r eine









Abbildung 1.3: Diagramm mo¨glicher Moden in einem planaren Wellenleiter
[Reid12]
gegebene Schichtdicke xd und ∆n la¨sst sich eine cutoff -Frequenz ωc oder cutoff -
Wellenla¨nge λc als niedrigster Grenzwert ermitteln, bei der die Wellenfu¨hrung noch
mo¨glich ist [Huns09].
Zur Beschreibung der Feldverteilung im Filmwellenleiter wird im Folgenden eine
sich in z-Richtung ausbreitende Welle betrachtet. Als Ausgangspunkt dienen die
Gleichungen von Maxwell in differentieller Form:










+ J⃗ , (1.5b)
∇ ⋅ B⃗ = 0, (1.5c)
∇ ⋅ D⃗ = ̺, (1.5d)
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wobei E⃗ die elektrische Feldsta¨rke, H⃗ die magnetische Feldsta¨rke, B⃗ die magneti-
sche Flussdichte, µ die Permeabilita¨t, D⃗ die dielektrische Erregung, ̺ die Raum-
ladungsdichte und J⃗ die Stromdichte ist. Die Gleichung (1.5a) heißt Induktions-
gesetz und legt dar, dass zeitlich sich a¨ndernde Magnetfelder ein elektrisches Feld
erzeugen. Zeitlich vera¨nderliche elektrische Felder sowie die elektrische Stromdich-
te J⃗ erzeugen ein Magnetfeld, das durch das Durchflutungsgesetz (1.5b) beschrie-
ben wird. Die Quellenfreiheit des magnetischen Feldes (1.5c) und das Gesetz von
Gauß (1.5d) komplettieren die vier Gleichungen von Maxwell. Unter der Vor-
aussetzung von ladungsfreien und nicht leitenden Materialien vereinfachen sich die








∇ ⋅ D⃗ = 0 (1.6b)
mit ε als Permittivita¨t. Aus diesen vereinfachten Gleichungen vonMaxwell leiten









Permittivita¨t und Permeabilita¨t ergeben sich fu¨r den Vakuumfall zu:
ε0 ≈ 8,85 ⋅ 10
−12 As
Vm




1.2.3 Feldverteilung fu¨r den Filmwellenleiter
Fu¨r den Filmwellenleiter sind die partiellen Ableitungen in y-Richtung gleich Null,
also ∂/∂y = 0, da der Filmwellenleiter in y-Richtung unendlich ausgedehnt ist.
Fu¨r eine sich in z-Richtung ausbreitende Welle wird fu¨r das elektrische E⃗ und
magnetische Feld H⃗ im Ort r = (x, y, z) folgender Produktansatz gewa¨hlt [Mesc00]:
E⃗(x, y, z, t) = E⃗0(x, y) exp (j(ωt − βz)) , (1.9)
H⃗(x, y, z, t) = H⃗0(x, y) exp (j(ωt − βz)) . (1.10)
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Die Gleichungen (1.9) und (1.10) fu¨r die Feldverteilung im Filmwellenleiter fu¨hren
mit Maxwell zu folgenden sechs Gleichungen:






















dabei ist ω die Kreisfrequenz, mit der die Welle an einem festen Ort oszilliert
und β ist die Ausbreitungskonstante. In den ersten drei Gleichungen kommen nur
die Felder Ey, Hx und Hz vor, in den folgenden drei Gleichungen nur Ex, Ez
und Hy. Daraus erkennt man zwei voneinander unabha¨ngige Feldkomponenten
mit unterschiedlicher Polarisation, die transversal elektrischen Wellen (TE-Wellen
mit den Komponenten Ey, Hx und Hz) und die transversal magnetischen Wellen
(TM-Wellen mit den Komponenten Ex, Ez und Hy). Eine TE-Welle ist transversal
ausgerichtet, also parallel zur Ausbreitungsrichtung. Der Vektor der TM-Wellen
steht hingegen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Fu¨r die TE-Wellen gilt durch
einfache Umformungen der Gleichungen (1.11a) bis (1.11c):
∂2Ey
∂x2























die Wellenzahl im Vakuum ist und λ0 der Wellenla¨nge im Vakuum entspricht. Fu¨r
die TM-Wellen ko¨nnen entsprechend folgende Gleichungen berechnet werden:
∂2Hy
∂x2















mit i = c,k, s fu¨r jedes Teilgebiet des planaren Wellenleiters. Die Gleichungen (1.12)
und (1.14) sind die Gleichungen von Helmholtz fu¨r planare Wellenleiter [Ebel92].
Als Lo¨sung der Wellengleichung unter Beru¨cksichtigung der Stetigkeitsbedingun-
gen an den Grenzfla¨chen wird folgender Ansatz fu¨r gerade Moden gewa¨hlt [Mesc00]:
Ey =
⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
Es exp (γsx) x < −xd
2









Fu¨r ungerade Moden ergibt sich folgender Ansatz:
Ey =
⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
Es exp (γsx) x < −xd
2









wobei Ecl,Ek und Es Konstanten sind, δcl die Phasenverschiebung der Welle bei
Reflexion an der Deckschicht und γcl sowie γs die exponentiell abklingenden An-
teile der stehenden Welle sind. Fu¨r den Fall der TM-Welle la¨sst sich ein analoges
Verhalten feststellen. Die Lo¨sung der Randbedingungen fu¨r den TM-Fall sind die
Feldanteile Ex, Ez und Hy mit einer anderen Phasenverschiebung bei Reflexion im
Vergleich zur TE-Welle.
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Fu¨r den Entwurf der Integration von photonischen Bauelementen auf einem
Chip ist die genaue Bestimmung des exponentiell abfallenden Feldes, dem so ge-
nannten evaneszenten Feld, von Bedeutung. Die abklingenden Anteile der Transver-
salkomponenten γcl und γs sind vom Brechungsindexsprung und vom Winkel θ des
einstrahlenden Lichts abha¨ngig. Der Brechungsindex an der Grenzfla¨che ist dabei
nicht konstant, sondern ebenfalls abha¨ngig vom Einfallswinkel der Moden. Fu¨r den
effektiven Brechungsindex neff wird folgender Zusammenhang definiert [Mesc00]:











Da jede Mode eine andere Ausbreitungskonstante β aufweist, ist auch der effekti-
ve Brechungsindex bei konstanten Materialparametern fu¨r jede Mode verschieden.
Der effektive Brechungsindex la¨sst sich wie folgt eingrenzen [Ebel92]:
ns, ncl ≤ neff ≤ nk. (1.18)
Durch die Stetigkeit der Tangentialkomponenten des elektromagnetischen Feldes














Die Gleichungen (1.19) und (1.20) werden auch als Eigenwertgleichungen oder
charakteristische Gleichungen bezeichnet. Fu¨r die exponentiell abklingenden Kom-
ponenten des elektromagnetischen Feldes gilt dann [Mesc00]:
γcl = k0
√(n2eff − n2cl), (1.21a)
γs = k0
√(n2eff − n2s). (1.21b)
Mit den Gleichungen verdeutlicht sich noch einmal, dass bei wachsendem Bre-
chungsindexsprung der evaneszente Feldverlauf abnimmt. Die Mode wird stark ge-
fu¨hrt. Durch Variation des Brechungsindexes bei der Schichtherstellung kann die




Optimierte Herstellung fu¨r Wellenleiter
und Resonatoren
Vor der Herstellung der Resonatoren und Wellenleiter mu¨ssen die einzelnen Pro-
zessschritte fu¨r mo¨glichst da¨mpfungsarme Wellenleiter und Resonatoren charak-
terisiert und optimiert werden. Rauheiten an den Seitenfla¨chen des Wellenleiters,
bedingt durch die trockenchemischen A¨tzverfahren, Kru¨mmungen im Wellenlei-
ter oder durch Wasserstoff-Einbau verursachte Absorption im Wellenla¨ngenbereich
von 1,55µm bewirken Verluste im Wellenleiter.
Dazu teilt sich dieses Kapitel in die fundamentalen Prozessschritte wie die De-
position, die Lithografie- und A¨tzprozesse auf, die mo¨glichst reproduzierbar pro-
zessiert werden sollen.
2.1 Deposition durch plasmaunterstu¨tzte
Gasphasenabscheidung
Lange Prozesszeiten verbunden mit hohen Temperaturen ko¨nnen fu¨r bestimm-
te temperaturempfindliche Materialien und eine CMOS1-kompatible Herstellung
Ausschlusskriterien sein. Die Dotierstoffkonzentration kann sich durch Segregation
oder Diffusion vera¨ndern, eine erho¨hte Stressbelastung verhindert einen homoge-
nen Schichtaufbau bei hohen Temperaturen. Eine Integration von elektrischen und
optischen Bauelementen auf einem Si-Substrat wa¨re somit erschwert.
Fu¨r den in der Halbleiterprozesstechnik weit verbreiteten PECVD-Prozess lie-
gen die Prozesstemperaturen bei 100 bis 400○C, die diese nachteiligen Effekte nicht
hervorrufen. Dabei zersetzt sich das eingelassene Gas durch eine Hochfrequenz-
1von engl. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
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Gasentladung und reagiert an der Waferoberfla¨che. Das Material des Substrats
nimmt am Reaktionsprozess selbst nicht teil [Hill08]. Weiterhin vorteilhaft sind die
hohen Abscheideraten und die damit verbundenen kurzen Prozesslaufzeiten, sowie
die Mo¨glichkeit die Schichtzusammensetzung anhand der Prozessgaszusammenset-
zung zu regulieren. Nachteilig hingegen ist der vermehrte Einbau von Wasserstoff
in die Schicht, der abha¨ngig vom Gasanteil des Silans (SiH4) und des Ammoniaks
(NH3) ist. Der Wasserstoff-Einbau fu¨hrt zu Absorptionsbanden fu¨r Wellenla¨ngen
im Telekommunikationsbereich (1,55µm) [Hoff97], der im weiteren Verlauf dieses
Kapitels noch na¨her untersucht wird.
2.1.1 Eigenschaften der PECVD-Schichten
Der Einsatz als Wellenleiter und Resonator stellt hohe Anforderungen an die her-
gestellten Schichten. Die Reproduzierbarkeit der PECVD-Abscheidung muss aus-
reichend hoch sein, damit bei der Herstellung nicht wiederholt Anpassungen vor-
genommen werden mu¨ssen. Zudem sollte die Homogenita¨t der Wafer bezu¨glich der
Schichtdicke und des Brechungsindexes ausreichend exakt sein, um eine konstant
gute Wellenfu¨hrung gewa¨hrleisten zu ko¨nnen. Die chemische Zusammensetzung der
Schichten ist fu¨r die Absorption im infraroten Wellenla¨ngenbereich von besonderer
Bedeutung.
Die Schichtzusammensetzung wird im Wesentlichen von den eingesetzten Pro-
zessgasen und deren Mischverha¨ltnis bestimmt. In Abha¨ngigkeit von den Prozess-
gasen und deren Mischverha¨ltnis a¨ndern sich auch der Brechungsindex und die
Schichtdicke. Die fu¨r die Abscheidung von SiO2 und SiON eingesetzten Gase im
PECVD-Verfahren sind SiH4, N2O (Distickstoffoxid oder auch Lachgas genannt)
und NH3. Mit diesen Gasen la¨sst sich die Reaktion fu¨r SiO2 (siehe Reaktionsglei-
chung 2.1a) beschreiben.
SiH4 + 2N2OÐ→ SiO2 + 2N2 + 2H2, (2.1a)
2SiH4 + 2NH3 + 2N2OÐ→ 2SiON + 2N2 + 7H2. (2.1b)
Die Gleichung 2.1b charakterisiert die Deposition von SiON. Das eingesetzte SiH4
wird stark verdu¨nnt (2% in Argon) dem Prozess zugefu¨hrt, um eine Selbstentzu¨n-
dung des Silans zu vermeiden. Aus diesem Grund benennt im weiteren Verlauf
dieser Arbeit die Bezeichnung Ar2%SiH4 das verdu¨nnte SiH4.
Der PECVD-Prozess ist relativ partikelarm [Hill08]. Da sich aber der Prozess der
Gasphasenabscheidung an den ku¨hleren Wa¨nden der Kammer fortsetzt und poro¨se
und lose haftende Partikel sich auf die Wafer ablagern und eine homogene Abschei-
dung unmo¨glich machen, ist eine gereinigte Kammer von gro¨ßter Bedeutung fu¨r
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den Prozess. Fu¨r die Deposition der Schichten kommt die Anlage Plasmalab 80
Plus der Firma Oxford Instruments zum Einsatz.
Die Homogenita¨t und Reproduzierbarkeit des Brechungsindexes und der Schicht-
dicke lassen sich durch ellipsometrische Messungen kontrollieren. Die Messung der
Wafer erfolgt dabei an fu¨nf verschiedenen Stellen anhand des Ellipsometers EL
X-02C der Firma Dre. Die hier gezeigten Messungen werden alle mit einer Wel-
lenla¨nge von 632,8nm aufgenommen. Zur Verifikation der gemessenen Ergebnisse
wird stichprobenartig die Schichtdicke mit dem Ellipsometer EP3-SW der Firma
Nanofilm Technology mit einer Wellenla¨nge von 532nm kontrolliert.
Fu¨r die Charakterisierung der abgeschiedenen Schichten nutzt man eine Polari-
sationsa¨nderung aus. Elliptisch polarisiertes, monochromatisches Licht trifft unter
einem festen Winkel auf den Wafer und die daraus folgende Polarisationsa¨nde-
rung wird detektiert. Aus der Wellenla¨nge, der Drehung der Polarisation, dem
Brechungsindex des Materials aus Literaturwerten und dem Einfallswinkel kann
man die exakte Schichtdicke und den Brechungsindex ermitteln [Hill08].
Die Abbildung 2.1 veranschaulicht die Zusammenha¨nge zwischen der Abscheide-
rate bzw. dem Brechungsindex in Abha¨ngigkeit vom N2O/Ar2%SiH4-Verha¨ltnis fu¨r
die Herstellung von SiO2. Die Parameter der Abscheidungen verbleiben mit einer
Temperatur von 300○C, einer HF-Leistung von 20W fu¨r die Anregung des Plasmas
und einem Druck p von 133,3Pa konstant. Mit wachsender Lachgaskonzentrati-
on sinkt der Brechungsindex der abgeschiedenen Schicht. Es besteht also auch
ohne Zugabe von Ammoniak eine Abha¨ngigkeit des Brechungsindexes vom Gas-
flussverha¨ltnis von Lachgas zu Silan. Die Absorption dieser siliziumreichen Schich-
ten ist fu¨r den sichtbaren Spektralbereich allerdings sehr hoch, erst die Zugabe
von Ammoniak bewirkt den Aufbau der SiON-Schicht, deren Absorption geringer
ist [Hill06]. Die tendenziell fallende Abscheiderate bei steigendem N2O/Ar2%SiH4-
Gasverha¨ltnis konkretisiert die Abha¨ngigkeit der Abscheiderate vom Silanfluss. Da
dieser fu¨r diese Betrachtung konstant gehalten und der Lachgasanteil gro¨ßer wird,
verringert sich die Abscheiderate. Fu¨r das N2O/Ar2%SiH4-Gasverha¨ltnis von Eins,
bei einem tatsa¨chlichen Fluss jeweils von 400 sccm, stellt sich ein Brechungsindex
von 1,463 fu¨r SiO2 mit einer Variation von 0,05% fu¨r SiO2 ein [Broc09]. Damit
kommt es dem Brechungsindex von thermisch aufgewachsenem SiO2 sehr nahe.
Der wellenfu¨hrende Kern des Wellenleiters (siehe Abbildung 1.2) besteht fu¨r
diese Arbeit aus SiON. Das SiON muss dabei hohen Anforderungen an die wel-
lenfu¨hrende Schicht bezu¨glich der Homogenita¨t, Rauheit und Absorption genu¨gen.
Mit der Variation des Flussverha¨ltnisses N2O/N2O+NH3 la¨sst sich der Brechungs-
index des SiON u¨ber einen Bereich von 1,45 bis 2,0 einstellen. Damit kann ein
Indexkontrast gegenu¨ber der isolierenden Schicht aus SiO2 u¨ber das Gasflussver-
ha¨ltnis justiert werden. Dieser ist notwendig, um Licht in einem Wellenleiter zu
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Abbildung 2.1: Abscheiderate und Brechungsindex mit Fehlerband in Abha¨ngigkeit
vom Gasmischverha¨ltnis fu¨r die SiO2-Abscheidung mit konstantem
Ar2%SiH4-Gasfluss von 400sccm
fu¨hren. Der Einbau von Wasserstoff und Stickstoff vera¨ndert entsprechend die Sto¨-
chiometrie der abgeschiedenen Schicht zwischen SiO2 und SiON [AA04].
Die Abscheiderate sinkt mit steigendem NH3-Fluss. Die Ursache hierfu¨r ist der
gro¨ßere Energiebedarf fu¨r die Dissoziation des Ammoniaks gegenu¨ber dem Lach-
gas. Silan-Radikale reagieren wa¨hrend der Deposition vorzugsweise mit Sauerstoff,
anstatt mit Stickstoff [KKY04]. Dies besta¨tigt sich anhand der Darstellung 2.2.
Wenn das Gasflussverha¨ltnis N2O/N2O+NH3 steigt, steht weniger Ammoniak zur
Verfu¨gung. Die Folge ist eine steigende Anzahl von Si-O-Verbindungen, also eine
Bildung einer SiO2 nahen Schicht. Der Brechungsindex sinkt und die Abscheiderate
steigt durch die ho¨here Reaktivita¨t des Sauerstoffatoms.
Der nahezu lineare Verlauf der Abha¨ngigkeit des Brechungsindexes vom Gas-
flussverha¨ltnis ermo¨glicht eine vereinfachte Prozesskontrolle. Ein Brechungsindex
um 1,52 ist fu¨r die wellenfu¨hrende SiON-Schicht von Vorteil und wird auch fu¨r
diese Arbeit angestrebt. Auf Basis von SiO2 als Isolationsschicht mit einem Bre-
chungsindex von 1,46 ist somit ein Indexhub von ∆n = 0,06 realisierbar, der fu¨r die
evaneszente Kopplung an Mikrodiskresonatoren optimiert ist. Hohe Brechungsin-
dexunterschiede fu¨hren zur starker Fu¨hrung des Lichts im Wellenleiterkern. Klei-
nere Unterschiede zwischen Wellenleiterkern und -mantel hingegen resultieren in
22
2 Optimierte Herstellung fu¨r Wellenleiter und Resonatoren
vor der thermischen Behandlung











































Abbildung 2.2: Abscheiderate und Brechungsindex mit Fehlerband, gemessen vor
und nach einer thermischen Behandlung, in Abha¨ngigkeit vom
Gasmischverha¨ltnis fu¨r die SiON-Abscheidung mit konstantem
Ar2%SiH4-Fluss von 100 sccm, Elektrodentemperatur von 300
○C, ei-
ner HF-Leistung von 20W und einem Druck von 133,3Pa
ho¨heren Abstrahlverlusten, die dann die Einkopplung in einen Mikroresonator er-
leichtern.
Der Einfluss einer thermischen Behandlung fu¨r 3h bei 1100○C zeigt sich eben-
falls in Abbildung 2.2. Die thermische Behandlung wird bei 1100○C fu¨r 3h in
einem Hochtemperaturofen der Firma Centrotherm (CPS-382II) durchgefu¨hrt.
Bis zu einem Flussverha¨ltnis N2O/N2O+NH3 von 0,6 steigt der Brechungsindex
der SiON-Schicht nach der thermischen Behandlung an, anschließend dreht sich
der Effekt um. A¨hnliche Ergebnisse aus der Literatur besta¨tigen die Messungen
[ZCD+05], es lassen sich aber auch andere Arbeiten mit gegenteiligen Resultaten
finden [WWKC06,Hoff97]. Die Schichtdicke sinkt nach der thermischen Behand-
lung fu¨r Flussverha¨ltnisse unter 0,8, bei ho¨heren Werten bleibt die Schichtdicke
konstant. Durch die Temperung bei Temperaturen um 1100○C diffundiert der Was-
serstoff aus der Schicht. Mit der Diffusion des Wasserstoffs geht eine Verdichtung
der SiON-Schichten einher und die Schichtdicke reduziert sich. Na¨here Untersu-
chungen zu der Zusammensetzung und dem Einfluss der Temperatur auf die Was-
serstoff Moleku¨lgruppen folgen im na¨chsten Abschnitt 2.1.2. Die konstante Schicht-
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dicke nach dem Tempern fu¨r ho¨here Flussverha¨ltnisse N2O/N2O+NH3 kann durch
die geringe Menge an eingebautem Wasserstoff erkla¨rt werden.
Eine Variation des Druckes in der Kammer sowie der Leistung bei konstantem
Gasflussverha¨ltnis wurden bereits untersucht [Broc09]. Es soll eine mo¨glichst hohe
Abscheiderate bei geringer Variation der Schichtdicke und des Brechungsindexes
u¨ber den Wafer gewa¨hrleistet sein. Mit geringem Druck in der Kammer nimmt
die Kollision der Atome ab, weil die mittlere freie Wegla¨nge der Atome zunimmt.
Somit findet die Reaktion der zugefu¨gten Gase hauptsa¨chlich auf der Oberfla¨che
des Wafer statt und nicht schon in der Gasphase. Die Qualita¨t der bei geringem
Druck abgeschiedenen Schichten steigt durch eine ho¨here Dichte der Schicht.
Die Abscheidungen erfolgen bei Leistungen von 10 bis 30W, wa¨hrend der Druck
von 66,7Pa auf 200Pa bei sonst gleich bleibenden Parametern erho¨ht wird. Die-
se Variation der Prozessparameter resultiert, wie bereits in [Broc09] beschrieben,
in keiner wesentlichen Verbesserung im Verha¨ltnis zu den urspru¨nglich gewa¨hlten
Parametern, so dass der Druck bei 133,3Pa und die Leistung bei 20W fu¨r alle
folgenden Abscheidungen konstant bleibt. Die Frequenz der HF-Leistung (fHF =
13,56MHz), der Abstand der Elektroden bzw. die Position des Wafers sind eben-
falls konstant, da bauartbedingt keine Vera¨nderungen bezu¨glich dieser Parameter
vorgenommen werden ko¨nnen.
Die Reproduzierbarkeit fu¨r die Abscheiderate des SiON in der PECVD-Anlage
liegt bei 98,56% und bei 99,67% fu¨r den Brechungsindex [Broc09]. Tabelle 2.1
fasst die Parameter fu¨r die SiO2- und SiON-Abscheidungen nochmals zusammen.
Material Siliziumdioxid Siliziumoxinitrid
Substrattemperatur 300○C 300○C
Plasmaleistung [W] 20 20
Druck [Pa] 133,3 133,3
Gasfluss N2O/Ar2%SiH4/NH3 [sccm] 400/400/0 40/100/19
Brechungsindex 1,46 1,52
Abscheiderate [nm/min] 72,64 24,3
Homogenita¨t Abscheiderate 0,65% 0,61%
Homogenita¨t Brechungsindex 0,05% 0,36%
Tabelle 2.1: Abscheideparameter fu¨r die SiO2- und SiON-Deposition
2.1.2 FTIR-Analyse der Schichtzusammensetzung
Allein durch die Reaktionsgleichung (siehe in Gleichung (2.1b)) ist erkennbar,
dass bei der SiON-Deposition im Vergleich zum SiO2 ein Vielfaches an Wasser-
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stoff gebildet wird. Es kommt zum versta¨rkten Wasserstoffeinbau wa¨hrend der
Abscheidung in Form von Si-O-H-, Si-H- oder N-H-Gruppen [Hoff97]. Besonders
die N-H-Gruppen [ZCD+05], aber auch die Si-H- und Si-O-H-Gruppen [Hoff97,Go-
re00] tragen zur Absorption und damit zur Wellenleiterda¨mpfung bei. Die infrarote
Strahlung regt die Moleku¨lgruppen zu Vibrations- und Biegeschwingungen an, die
damit die Absorption verursachen [Hoff97]. Fu¨r die Charakterisierung der Schich-
ten bezu¨glich der Schichtzusammensetzung eignet sich die Infrarotspektroskopie
(FTIR2).
































Abbildung 2.3: Gemessenes FTIR-Spektrum einer 100nm dicken SiON- und SiO2-
Schicht, hergestellt mit den in Tabelle 2.1 angegebenen Parametern
Zusa¨tzlich zum qualitativen Nachweis der Absorptionsgruppen ist ein quantita-
tives Ergebnis zur relativen Ha¨ufigkeit anhand der Absorptionsintensita¨t erzielbar.
In Abbildung 2.3 ist das Spektrum der Infrarot-Messung fu¨r den bereits beschriebe-
nen SiO2- und SiON-Prozess dargestellt. Die Proben mit 100nm dicken Schichten
werden auf einem 525µm dicken Silizium-Substrat mit einem Spektrometer der Fir-
ma Bruker Optics (Vertex 70) vom Fachgebiet Technische Chemie der Univer-
sita¨t Paderborn vermessen. Das spektrale Auflo¨sungsvermo¨gen liegt bei 0,4 cm−1.
Das Infrarot-Spektrum des Silizium-Substrates wird fu¨r die Messungen durch eine
2von engl. Fourier-Transform Infrared Spectroscopy
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unbehandelte Si-Probe ermittelt und anschließend aus den Spektren der Schicht-
Messungen herausgefiltert.
Die sta¨rkste Absorption tritt in beiden Schichten fu¨r die Si-O-Verbindungen bei
1050 cm−1 und 450 cm−1 auf. Der Einbau von Stickstoff durch das N2O wird durch
die Zugabe von Ammoniak bei der Abscheidung von SiON noch versta¨rkt, wie ein
Vergleich der N-H-Verbindungen von SiO2 und SiON verdeutlicht. Die Zuordnung
der Intensita¨tsschwankungen zu den charakteristischen Absorptionsgruppen ergibt
sich aus Literaturangaben [Hoff97,WWC+06,AA04].
Fu¨r eine exakte Analyse der fu¨r den Telekommunikationsbereich mit einer Wel-
lenla¨nge von 1,55µm problematischen Absorptionsgruppen N-H und Si-O-H wer-
den die restlichen Gruppen ausgeblendet und nur die Wellenzahlen von 3000 bis
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Abbildung 2.4: Gemessenes FTIR-Spektrum einer 100nm dicken SiON- und SiO2-
Schicht fu¨r Wellenzahlen von 3000 bis 4000cm−1
pen fu¨r die Herstellung von SiON basiert auf der Verwendung von Ammoniak. Die
Absorption bei SiON ist fu¨r diese Gruppe im Vergleich zu SiO2 wesentlich sta¨rker
ausgepra¨gt. Die spektrometrische Untersuchung dokumentiert, dass bei der Her-
stellung von SiO2 unter ausreichender N2O-Zufuhr hauptsa¨chlich Wasserstoff in
Form von Si-O-H-Bindungen auftritt.
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Einfluss einer Temperung auf die Wellenleiterschichten
Um die Vibrations- und Biegeschwingungen der Moleku¨lgruppen N-H und Si-O-H
zu unterdru¨cken und die Da¨mpfung somit zu senken, muss die H-Konzentration in
den Kernschichten reduziert werden. Eine thermische Behandlung der abgeschie-
denen Schichten ist eine effektive Methode, um den absorbierenden H-Anteil zu
verringern. Temperaturen von bis zu 1100○C fu¨r 3h unter N2-Atmospha¨re bewir-
ken eine drastische Reduzierung des H-Anteils [WWKC06,WDL+99].
Bereits ab 700○C werden die meisten Si-O-H-Verbindungen aufgetrennt und der
Wasserstoff kann entweichen. Die O-H-Bindungen lo¨sen sich bei 800○C und ver-
schwinden nahezu komplett [AA04]. Die fu¨r die Da¨mpfung entscheidenden N-H-
Bindungen beno¨tigen ho¨here Temperaturen um 1100○C, um die Verbindung zu
lo¨sen [WWC+06]. Die Abbildung 2.5 zeigt das FTIR-Spektrum fu¨r 100nm dicke
SiO2- und SiON-Schichten im unbehandelten und getemperten Zustand. Die Spek-
tren der getemperten im Vergleich zu den unbehandelten Schichten sind hier zur
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Abbildung 2.5: Gemessenes Infrarot-Spektrum von einer 100nm SiON- und einer
SiO2-Schicht im unbehandelten Zustand und nach der Temperung
27
2 Optimierte Herstellung fu¨r Wellenleiter und Resonatoren
tion der N-H- und Si-O-H-Gruppen eliminiert sich nach der Temperung nahezu
vollsta¨ndig, wa¨hrend die Intensita¨t bei den Wellenzahlen 3650 cm−1 und 3750 cm−1
stark zunimmt und charakteristische Absorptionsbanden entstehen. Die Infrarot-
Messungen werden auf Silizium-Substraten im Durchlicht gemessen. Daraus folgt,
dass die Intensita¨ten der Signale sehr schwach sind und eine Versta¨rkung erfol-
gen muss. Die vier Intensita¨tsauspra¨gungen ko¨nnen von Vibrationen freier O-H-
Gruppen herru¨hren, oder sie sind Artefakte der Wasserbandkorrektur, weil die
Absorption des atmospha¨rischen Wassers herausgefiltert wurde. Vergleichbare Er-
gebnisse, die ebenfalls bei diesen Wellenzahlen Absorptionen nach der thermischen
Behandlung aufweisen, finden sich in der Literatur [AA04,WWC+08,DFL+08].
Anpassung der Gasmenge zur Herstellung dielektrischer Schichten
Eine thermische Behandlung bei 1100○C fu¨r 3h ist fu¨r die Integration von elek-
tronischen und photonischen Bauelementen auf einem Chip ungeeignet. Zusa¨tzlich
ist der Produktionsschritt der Temperung teuer und langwierig. Nur Substrate
und Funktionsschichten, die in der Lage sind diesen hohen Temperaturen standzu-
halten, du¨rften eingesetzt werden. Um die Nachteile der Temperung zu umgehen
und trotzdem die Absorption durch Vibrations- und Biegeschwingungen der Mo-
leku¨lgruppen N-H und Si-O-H zu unterdru¨cken, wird die gesamte Gasflussrate fu¨r
die Deposition der SiO2- und SiON-Schichten reduziert. Insbesondere ein gro¨ßeres
N2O/Ar2%SiH4-Flussverha¨ltnis bewirkt bei beiden Materialien eine deutliche Min-
derung der N-H- und Si-O-H-Verbindungen, was sich auch durch Messergebnisse in
der Literatur besta¨tigen la¨sst [APSF02]. Fu¨r die SiON- und SiO2-Abscheidung mit
geringerem Gasverbrauch mu¨ssen die charakteristischen optischen Eigenschaften,
wie zum Beispiel der Brechungsindex, fu¨r die Wellenleitung erhalten bleiben. Die
optimalen Abscheideparameter gibt Tabelle 2.2 wieder.
Material Siliziumdioxid Siliziumoxinitrid
Substrattemperatur 300○C 300○C
Plasmaleistung [W] 20 20
Druck [Pa] 133,3 133,3
Gasfluss N2O/Ar2%SiH4/NH3[sccm] 60/20/0 70/20/30
Brechungsindex 1,46 1,52
Abscheiderate [nm/min] 3,2 3,8
Homogenita¨t Abscheiderate 1,57% 1,1%
Homogenita¨t Brechungsindex 0,34% 0,2%
Tabelle 2.2: Abscheideparameter fu¨r die SiO2- und SiON-Deposition mit geringerem
Gasfluss (siehe auch Anhang 6.2 und 6.3)
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Alle anderen Prozessparameter wie Druck, Elektrodentemperatur und eingekop-
pelte Leistung sind gegenu¨ber der Abscheidung aus Tabelle 2.1 konstant. Auffa¨llig
ist die mit ho¨herem N2O/Ar2%SiH4-Verha¨ltnis einhergehende geringere Abschei-
derate fu¨r SiO2 und SiON. In Abbildung 2.6 wird der Unterschied zur alten Ab-
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Abbildung 2.6: Gemessenes Infrarot-Spektrum von 100nm SiON, hergestellt mit un-
terschiedlichen Gaszusammensetzungen N2O/Ar2%SiH4/NH3
Tendenz, dass sich bei geringem Ar2%SiH4-Gasfluss fu¨r die Abscheidung auch
die Absorption der N-H-Gruppe bei der Wellenla¨nge 3400 cm−1 verringert. Der
Anteil der Si-O-H-Gruppe bleibt dabei nahezu konstant. Zusammenfassend kann
der in die gesamte Schicht eingebaute Wasserstoff stark reduziert werden. Die
thermische Behandlung fu¨r 3h bei 1100○C fu¨r unterschiedliche N2O/Ar2%SiH4-
Gaszusammensetzungen besta¨tigt die Ergebnisse aus Abbildung 2.5. Die Absorp-
tion der N-H-Verbindung ist nicht mehr detektierbar und ist vernachla¨ssigbar.
Auch fu¨r die getemperten Schichten nach Abscheidung mit dem Flussverha¨ltnis
N2O/Ar2%SiH4/NH3 von 70/20/30 sccm lassen sich charakteristische Absorptio-
nen fu¨r die Wellenla¨ngen 3650 cm−1 und 3750 cm−1 feststellen.
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Anpassung der Elektrodentemperatur der PECVD-Anlage
Im Vergleich mit der thermischen Behandlung ist der Anteil an N-H- und Si-O-H-
Verbindungen aber immer noch zu hoch. Eine Erho¨hung der Elektrodentemperatur
von 300○C auf 375○C verletzt die Bedingung der CMOS-Kompatibilita¨t nicht, kann
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Abbildung 2.7: Gemessenes Infrarot-Spektrum von 100nm SiON mit einem Fluss-
verha¨ltnis N2O/Ar2%SiH4 von 3,5 bei unterschiedlichen Elektroden-
temperaturen
durch N-H-Verbindungen wird durch die erho¨hte Elektrodentemperatur und dem
reduziertem Gasfluss nahezu komplett ausgelo¨scht und ein Niveau vergleichbar mit
der thermischen Behandlung erzielt. Die ho¨here Temperatur fu¨hrt zu einer Reduk-
tion des Wasserstoffeinbaus, wodurch ebenfalls die Si-O-H-Verbindungen seltener
sind. Dieses Verhalten besta¨tigt sich durch die in Abbildung 2.8 dargestellte Mes-
sung. Aufgezeigt wird aber auch, dass durch die Abscheidung mit einem Gasfluss
von 100/40/19 sccm fu¨r eine hohe Abscheiderate die Erho¨hung der Elektrodentem-
peratur auf 375○C fu¨r eine wirksame Reduzierung der N-H-Verbindungen nicht
ausreicht. Erst die Kombination der beiden Maßnahmen kann die Absorption im
infraroten Wellenla¨ngenbereich entscheidend beeinflussen.
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70/20/30 sccm bei 375○C
40/100/19 sccm bei 375○C
40/100/19 sccm bei 300○C
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Abbildung 2.8: Gemessenes Infrarot-Spektrum von 100nm SiON mit verschiedenen
Gasflussverha¨ltnissen und unterschiedlichen Elektrodentemperaturen
2.1.3 Analyse der Oberfla¨chenrauheit der PECVD-Schichten
Ein weiterer großer Verlustfaktor in Wellenleitern und Resonatoren sind neben der
materialbedingten Absorption die Streuverluste. Eine hohe Oberfla¨chen- oder Sei-
tenwandrauheit fu¨hrt zu einer vermehrten Da¨mpfung. Zusa¨tzliche Prozessschritte
wie eine thermische Behandlung, aber auch eine Reduzierung der Gasflussmenge ha-
ben einen großen Einfluss auf die Schicht- und Struktureigenschaften. Die Depositi-
on in der PECVD-Anlage bei niedriger Temperatur (300○C), geringer Leistung und
hohen Gasfluss fu¨hrt zu relativ rauen Schichten. Fu¨r die genaue Untersuchung der
Einflussfaktoren der Oberfla¨chenrauheit wird ein Rasterkraftmikroskop (AFM3)
Mobile S der Firma Nanosurf eingesetzt. Die Messungen werden sowohl im
Kontakt-Modus als auch im Nicht-Kontakt-Modus durchgefu¨hrt und erzielen ver-
gleichbare Ergebnisse. Die hier gezeigten Aufnahmen basieren auf Messungen im
Nicht-Kontakt-Modus.
Abbildung 2.9 zeigt eine AFM-Aufnahme einer 100nm dicken SiON-Schicht mit
einem Brechungsindex von 1,52 im Vergleich mit einer Schicht nach einer ther-
mischen Behandlung von 3h bei 1100○C. Die hohe Temperatur hat einen großen
Einfluss auf die Oberfla¨chenstruktur der SiON-Schicht. Die schon relativ niedrige
3von engl. Atomic Force Microscope
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Abbildung 2.9: AFM-Aufnahmen einer 100nm dicken SiON-Schicht
(N2O/Ar2%SiH4/NH3 = 40/100/19 sccm) (a) mit einem qua-
dratischen Mittelwert (RMS) von 0,7nm and (b) getempert
(N2-Atmospha¨re, 3h bei 1100
○C) mit RMS von 0,6nm
Oberfla¨chenrauheit der unbehandelten Schicht aus der PECVD-Anlage wird zwar
im Mittel noch reduziert, es bilden sich aber Agglomerationen.
Eine Reduzierung des Gasflusses bezu¨glich des Silans und der damit verbunde-
nen Vera¨nderung des N2O/Ar2%SiH4-Flussverha¨ltnisses, hat wie in Abbildung 2.10
dokumentiert, neben dem Ru¨ckgang der Absorption auch eine Rauheitsminderung
zur Folge. Der quadratische Mittelwert der Rauheit nach der Gasflussa¨nderung
reduziert sich von 0,7nm auf 0,45nm. Die SiON-Kernschicht kann somit mit der
A¨nderung der Flussmenge glatter hergestellt werden als durch die alleinige Hitze-
behandlung bei 1100○C.
Eine Abscheidung bei konstanten Gasflu¨ssen, Druck und Leistung, aber ho¨herer
Elektrodentemperatur (375○C) reduziert den quadratischen Mittelwert (RMS4) der
Oberfla¨chenrauheit fu¨r die vermessene SiON-Fla¨che auf 0,4nm. Im Vergleich mit
der thermisch behandelten Schicht nach der Abscheidung mit reduziertem Gas-
fluss la¨sst sich nur ein minimaler Unterschied feststellen. Die Abbildung 2.11 zeigt
4von engl. Root Mean Square
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Abbildung 2.10: AFM-Aufnahme einer SiON-Deposition mit geringem Silan-
Gasfluss (N2O/Ar2%SiH4/NH3 = 70/20/30 sccm)
die AFM-Aufnahmen der SiON-Abscheidung mit einer Erho¨hung der Elektroden-
temperatur. Fu¨r die SiO2-Schicht ist ebenfalls eine mo¨glichst homogene Struktur
wu¨nschenswert, da sie einerseits als Isolationsschicht zwischen Silizium und SiON
die Basis fu¨r den Schichtaufbau vom SiON darstellt und auch als Mantelschicht ein-
gesetzt wird. Durch eine Reduzierung der Gasflussmenge bei der Herstellung von
SiO2 von urspru¨nglich N2O/Ar2%SiH4 = 400/400 sccm auf 60/20 sccm kann der
RMS-Wert von 1,1nm auf 0,7nm verringert werden. Eine weitere Verbesserung











Abbildung 2.11: AFM-Aufnahme einer SiON-Deposition mit geringem Flussanteil
des Silans (N2O/Ar2%SiH4/NH3 = 70/20/30 sccm) und einer
Elektrodentemperatur von 375○C
Mit relativ geringem Aufwand lassen sich die wellenfu¨hrende SiON-Kernschicht
und das SiO2 mo¨glichst verlustarm herstellen. Die Absorption fa¨llt durch Anpas-
sung der Gasflu¨sse und Steigerung der Elektrodentemperatur auf das anna¨hrend
gleiche Niveau einer thermischen Behandlung von 1100○C bei 3h ab. Die durch An-
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passung der Gasflu¨sse und Elektrodentemperatur erreichte niedrige Oberfla¨chen-
rauheit u¨bertrifft die Ergebnisse einer Temperung. Folglich kann der Prozessschritt
der Temperung entfallen und der Prozess bleibt CMOS-kompatibel.
2.1.4 Induzierter Stress bei der Herstellung
In Mehrschichtsystemen kommt es an den Grenzfla¨chen, bedingt durch unterschied-
liche Materialeigenschaften wie dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten, zu me-
chanischen Spannungen. In verschiedenen auf Silizium basierenden Materialsyste-
men treten diese Zug- und Druckspannungen auf [Hu91]. Zusa¨tzlich zu den me-
chanischen Verbiegungen a¨ndern sich die optischen Eigenschaften durch Zug- und
Druckspannungen. Spannungsdoppelbrechung tritt, wie in [Hoff97] bereits gezeigt,
bei inhomogener Druckbelastung auf.
Die mechanische Spannung ist anhand der Verbiegung mittels eines optischen
Profilometers messbar, mit dem das Oberfla¨chenprofil eines Wafers erfasst wird
[Hoff97,CAFP06]. Abha¨ngig vom N2O/Ar2%SiH4-Flussverha¨ltnis a¨ndert sich der
mechanische Stress der Schicht von einer Druckspannung hin zu einer Zugspan-
nung. Dabei la¨sst sich fu¨r einen N2O-Fluss von 70 sccm, bei einem Gesamtfluss
N2O+N2 von 75 sccm ein Minimum der Stressbelastung fu¨r die SiON-Abscheidung
feststellen [CAFP06]. Die von Criado gemessene Stressbelastung basiert auf einer
SiON-Deposition aus N2O/Ar2%SiH4/N2. Fu¨r die hier vorliegende Arbeit kommt
NH3 statt N2 zur Anwendung. Aus diesem Grund ko¨nnen die Ergebnisse nur als
Na¨herung fu¨r diese Arbeit u¨bertragen werden.
Nach einer thermischen Behandlung a¨ndert sich die Stressbelastung, aber je nach
Gasflussverha¨ltnis lassen sich unterschiedliche Eigenschaften beobachten. SiON-
Schichten mit geringem Lachgas-Anteil kompensieren die Druckspannung nach ei-
ner Temperung bei 1100○C fu¨r 3h und sind nahezu stressfrei, wobei ein ho¨herer
Lachgas-Anteil eine Steigerung der Zugspannung zur Folge hat [CAFP06]. Auch
eine Variation der Temperatur beim Temperprozess vera¨ndert die mechanische
Spannung unterschiedlich zwischen Druck- und Zugspannung [Hoff97].
Das Gasflussverha¨ltnis N2O/Ar2%SiH4/NH3= 70/20/30 sccm ist fu¨r die SiON-
Schicht optimiert und nicht nur ausgerichtet auf eine geringe Absorption im Te-
lekommunikationswellenla¨ngenbereich und niedrige Oberfla¨chenrauheit, sondern
ermo¨glicht auch eine schonende, nahezu stressfreie Deposition. Die wa¨hrend der
SiON-Abscheidung mit eingebauten Fehlstellen sind abha¨ngig vom Gasflussanteil
des Stickstoffs. Bei Schichten mit ho¨herem Stickstoff-Anteil ist die Fehlstellendich-
te geringer, so dass die einzelnen Verbindungen nach der thermischen Behand-
lung keinen Platz haben, um sich auszubreiten. Abscheidungen mit niedrigem
Stickstoff-Anteil sind also stressfreier, da sich mehr Fehlstellen zur Ausbreitung
anbieten [CAFP06]. Die geringe Abscheiderate der SiO2- und SiON-Deposition er-
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ho¨ht ebenfalls die Qualita¨t der Schicht und reduziert den Stress im Schichtsystem
SiO2/SiON/SiO2.
Somit stehen fu¨r die Wellenleiter- und Resonatorintegration optimierte PECVD-
Schichten zur Verfu¨gung, die im na¨chsten Schritt strukturiert werden mu¨ssen.
2.2 Optimierung der Lithografie- und A¨tzprozesse
Sowohl planar-integrierte Wellenleiter als auch fu¨r Mikroresonatoren gilt es, Verlus-
te niedrig zu halten. Da¨mpfung durch Materialabsorption in Abha¨ngigkeit von der
Schichtzusammensetzung und die Streuung an Rauheiten der Oberfla¨che wurden
bereits ausfu¨hrlich behandelt. Einer der dominierenden Verlustquellen ist aber die
Streuung an den vertikalen Seitenfla¨chen der Wellenleiter und Resonatoren, welche
die Wellenfu¨hrung durch eine seitliche Begrenzung erga¨nzt. Die Streuung stammt
von nicht kontinuierlichen, unebenen Seitenwa¨nden, die durch die Strukturierungs-
techniken der Lithografie und der Trockena¨tzverfahren entstehen. An einer rauen
Seitenwand ist die Totalreflexion gesto¨rt. Das gefu¨hrte Licht wird an dieser Stelle
gestreut und damit geda¨mpft.
Um die Verluste durch Streuung zu minimieren, setzt man bereits bei der Litho-
grafie an, weil die unebene, oft wellige Struktur durch den Lack und den A¨tzprozess
in die na¨chste Schicht u¨bertragen wird. Stark reflektierende Oberfla¨chen, z. B. Alu-
minium, resultieren in Interferenzen bei der Belichtung, die dann zu unerwu¨nschten
Strukturen im Lack fu¨hren. Aber auch Partikel auf der Maske oder der zu belichte-
ten Schicht mindern die Qualita¨t der Kontaktbelichtung, so dass keine ausreichend
hohe Auflo¨sung fu¨r eine niedrige Kantenrauheit gelingt.
Die Genauigkeit der Maskenherstellung muss sehr hoch sein, um eine hohe
Kantenauflo¨sung zu erhalten. Die Kontaktbelichtung wird mittels eines Systems
der Firma Karl Suss (MA150) realisiert, das als Lichtquelle eine Quecksilber-
Dampflampe von Typ UV400 verwendet. Diese Dampflampe emittiert Strahlung
im UV-Bereich zwischen 350 bis 450nm, und ist somit auf die spektrale Empfind-
lichkeit des Fotolackes abgestimmt. Unter optimalen Bedingungen sind Auflo¨sun-
gen von 0,5µm mo¨glich.
Die fu¨r diese Arbeit verwendeten Fotolacke sind der AZ®5214 E und AZ®MIR
701 der Firma Microchemicals. In Vergleichen der verschiedenen Lacksorten
und Parameteranpassungen zeichnet sich insbesondere der AZ®MIR 701 durch
hohe Auflo¨sung und niedrige Rauheiten an den Seitenfla¨chen aus. Die weiteren
Prozesse ko¨nnen auf eine abschließende Ha¨rtung des Lacks bei 120○C fu¨r 45min ver-
zichten, weil die Selektivita¨t gegenu¨ber dem Trockena¨tzprozess ausreichend hoch
ist. Dies fu¨hrt zu sehr steilen Lackflanken. Bevor der Lack auf die zu strukturie-
rende Schicht aufgeschleudert wird, mu¨ssen die Wafer noch im Trockenofen fu¨r
45min bei 150○C erhitzt werden, um alle O-H Moleku¨le von der Oberfla¨che zu
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entfernen. Anschließend wandelt sich mit einem Haftvermittler (HMDS5) die hy-
drophile in eine hydrophobe Oberfla¨che. Die aufgeschleuderte Lackdicke betra¨gt
dabei ca. 1µm.
Ein weiterer Faktor, der den Lithografieprozess stark beeinflussen kann, ist die
Luftfeuchtigkeit, die fu¨r die Rehydrierung des Fotolacks minimal 45% betragen
sollte. Zusa¨tzlich ko¨nnen Beugungs- oder Streueffekte an Partikeln auf dem Wafer
oder der Maske zu Rauheiten und Fehlern in der Maske fu¨hren. Die fu¨r die Lithogra-
fie der Wellenleiter und Resonatoren angewandten Prozessschritte und Parameter
sind in der Tabelle 6.1 im Anhang aufgelistet.
Nach der erfolgten Lithografie schließt sich der A¨tzvorgang an. Die flachen und
hoch aufgelo¨sten Lackkanten sollen die Struktur mo¨glichst genau in die dielektri-
schen Schichten u¨bertragen. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Mikrosys-
temtechnik haben sich weitgehend Trockena¨tzverfahren durchgesetzt. Nasschemi-
sche Prozesse sind zur Strukturierung von Opferoxiden oder Membranen in der
Halbleitertechnologie ga¨ngige Verfahren. Mit dem weit verbreiteten Verfahren des
reaktiven Ionena¨tzens (RIE6) la¨sst sich eine hohe Maßhaltigkeit fu¨r die hergestell-
ten Strukturen erreichen. Abha¨ngig vom Druck, den Prozessgasen und eingekoppel-
ter Leistung lassen sich anisotrope und isotrope A¨tzprofile realisieren. U¨berwiegt
der physikalische A¨tzabtrag entstehen senkrechte Kanten, fu¨r den Fall des chemi-
schen Trockena¨tzvorgangs wird in alle Raumrichtung gleichzeitig gea¨tzt. Fu¨r na¨-
here Informationen u¨ber die verwendete Anlagentechnik sei auf [Hill08] verwiesen.
Fu¨r die Optimierung des A¨tzprozesses sind verschiedene Bedingungen zu beru¨ck-
sichtigen [Broc09]:
 hohe Strukturtreue ohne Untera¨tzung,
 geringe Rauheit durch eventuell auftretende Polymerreste,
 ausreichend hohe Selektivita¨t,
 mo¨glichst hohe A¨tzrate,
 homogene A¨tzrate u¨ber den gesamten Wafer und
 gute Reproduzierbarkeit.
Es gilt also, einen guten Kompromiss fu¨r ein optimiertes A¨tzergebnis zu finden.
5Hexamethyldisalazan, C6H19NSi2
6von engl. Reactive Ion Etching
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2.2.1 Parameterabha¨ngigkeit der trockenchemischen
A¨tzverfahren
Das fu¨r diese Arbeit bevorzugte trockenchemische A¨tzverfahren ist das RIE-Ver-
fahren. Die entscheidenden Prozessparameter fu¨r das A¨tzverhalten sind:





Beim reaktiven Ionena¨tzen regt ein hochfrequentes Wechselfeld Gase zu einem
Plasma an. Inerte Gase, z. B. Argon, u¨bertragen die im elektrischen Feld gewon-
nene Energie durch beschleunigte Ionen auf die zu a¨tzende Oberfla¨che, es findet
ein rein physikalischer A¨tzabtrag statt [Hill08]. Durch das reaktives Gas in der
Kammer folgt ein chemischer Materialabtrag, der durch eine physikalische Kompo-
nente unterstu¨tzt wird. Das abgetragene Material geht mit dem Gas eine flu¨chtige
Verbindung ein und wird durch das Pumpsystem abgetragen [Hill08]. Durch die
Wahl der Prozessgase und des Drucks variiert das A¨tzverhalten und der Grad der
Anisotropie. Zur Strukturierung der fu¨r diese Arbeit wesentlichen Wellenleiter und
Resonatoren ist einerseits eine hohe Anisotropie notwendig, andererseits ist aber
fu¨r die Resonatorrealisierung ein untera¨tzendes, isotropes A¨tzverhalten unerla¨ss-
lich. Auch die Selektivita¨t ha¨ngt stark von der Zusammensetzung der Gase ab.
Die betrachteten reaktionsbegrenzten Prozesse nehmen durch die Verweilzeit des
Gases zusa¨tzlichen Einfluss auf die A¨tzrate. Durch Zunahme der reaktiven Teil-
chen steigt zuna¨chst die A¨tzrate, ist aber in der Folge bei gleich bleibendem Druck
durch die ku¨rzere Verweildauer der Teilchen im Reaktor begrenzt [Hill08].
Der Kammerdruck wa¨hrend des Prozesses bestimmt die freie Wegla¨nge der Mo-
leku¨le. Ist der Druck hoch, verku¨rzt sich die freie Wegla¨nge und es kommt zu
vermehrten Sto¨ßen der Ionen mit den Moleku¨len im Rezipienten. Die Ionen erfah-
ren Richtungsa¨nderungen, wodurch sie auch die Flanken der Strukturen treffen
und das isotrope A¨tzverhalten versta¨rken. Durch eine Druckminderung hingegen
erho¨ht sich die freie Wegla¨nge und die Ionen treffen die Oberfla¨che nahezu senk-
recht. Richtungsa¨nderungen durch Sto¨ße treten kaum auf, der A¨tzprozess verla¨uft
anisotrop.
Die HF-Leistung definiert, mit welcher Energie die Ionen auf die Waferoberfla¨-
che treffen. Wird die Plasmaerzeugung und die Bias-Spannung nicht voneinander
entkoppelt, steigt die Ionen- und Elektronenenergie durch eine ho¨here Spannung.
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Sehr hohe Bias-Spannungen erho¨hen die A¨tzrate, ko¨nnen aber zur Scha¨digung der
Oberfla¨che fu¨hren. Deswegen ist es in vielen Fa¨llen zweckma¨ßig, die HF-Leistung
und die Bias-Spannung unabha¨ngig voneinander zu regeln, wie es in einem induktiv
gekoppelten Plasma mo¨glich ist.
Die Elektrode kann durch die Bauart der verwendeten Prozesskammer beim
RIE-Prozess nicht systematisch beheizt oder geku¨hlt werden. Die Arbeit von F.
Niebelschu¨tz [Nieb10] beschreibt aber das Verhalten des A¨tzprofils durch A¨nde-
rung der Temperatur. Das Heizen einer Probe wa¨hrend des A¨tzprozesses bewirkt
einen zusa¨tzlichen Energieeintrag in das Gittersystem, welcher die chemische Re-
aktion beschleunigt. Die chemische Reaktion hat dabei erheblichen Einfluss auf
die A¨tzrate, die Selektivita¨t und die Oberfla¨chenmorphologie. Fu¨r das A¨tzprofil
bedeutet eine erho¨hte Temperatur eine versta¨rkt laterale A¨tzkomponente, so dass
das A¨tzprofil isotropere Formen annimmt. Beim Ku¨hlen der Elektrode tritt der ge-
genteilige Effekt ein, da die chemischen Mechanismen unterdru¨ckt werden ko¨nnen.
Der Elektrodenabstand in der hier verwendeten Prozesskammer bleibt wa¨hrend
aller durchgefu¨hrten Prozesse konstant. Arbeiten von Kim und Niebelschu¨tz fu¨r
einen ICP7-A¨tzprozess zur Strukturierung von SiC zeigen, dass sich die Plasma-
dichte durch Verringerung des Abstandes zur Plasmaelektrode erho¨ht [KKAL03,
Nieb10]. Ebenfalls fa¨llt der Betrag der Ionenenergie durch die geringere Bias-
spannung ab. Die gesteigerte Plasmadichte resultiert dann in einer ho¨heren A¨tzra-
te.
2.2.2 Maskierung fu¨r die Wellenleiterherstellung
Zur Herstellung der Wellenleiter und Resonatorgeometrien auf einem Silizium-Chip
mu¨ssen tiefe Gra¨ben gea¨tzt werden. Eine Maskierung, die einerseits sehr hochauf-
gelo¨st, aber auch sehr resistent gegenu¨ber dem A¨tzprozess sein muss, kann nicht
allein auf Fotolack basieren. Aus diesem Grund wird eine zusa¨tzliche Schicht in den
Herstellungsprozess integriert. Fu¨r die Maskierung gelten Kriterien wie zum Bei-
spiel eine stabile Haftung auf dem Wellenleitermaterial oder eine hohe Selektivita¨t
gegenu¨ber dem A¨tzprozess wa¨hrend der Wellenleiterstrukturierung. U¨bliche Dielek-
trika wie Si3N4 oder SiO2 scheiden als Maskierung aus, da ihre Selektivita¨t zum
Kern- und Mantelmaterial nicht ausreichend hoch ist. Metalle erfu¨llen hingegen die
meisten Anforderungen fu¨r eine Hartmaske der SiO2/SiON-Schichten [Broc09].
Fu¨r erste Versuchsreihen dient Aluminium als Maske. Aluminium la¨sst sich sehr
homogen durch das Elektronenstrahlaufdampfverfahren bei einem Druck von et-
wa 2 ⋅ 10−6mbar und einer Aufdampfrate von 0,4nm/s auftragen. Hierfu¨r wird die
Anlage der Firma Varian (Typ Coater 3119) genutzt. Nasschemisch kann Alu-
minium selektiv zum SiO2 (H3PO4/HNO3 bei 50
○C) oder im Trockena¨tzverfahren
7von engl. Inductive Coupled Plasma
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mit Hilfe von chlorhaltigen Gasen 8, wie SiCl4/Cl2, BCl3/Cl2 oder CCl4/Cl2 struk-
turiert werden [Ko¨hl99]. Aluminium weist aber eine hohe Oxidationsanfa¨lligkeit
auf, die zu Schwierigkeiten wa¨hrend des nasschemischen und trockenchemischen
A¨tzens fu¨hrt.
Charakteristische Untera¨tzungen des nasschemischen A¨tzvorgangs einer Alu-
minium-Maskierung, aufgenommen mit einem REM9, ergeben erhebliche Seiten-
wandrauheiten amWellenleiterkern, da sich die Struktur bei der nachfolgenden Tie-
fena¨tzung in die optischen Materialien u¨bertragt (siehe Abbildung 2.12(a)). Auch
die reproduzierbare Strukturierung des Aluminiums mit Hilfe des RIE-Prozesses
kann fu¨r die Wellenleiterintegration nicht verwendet werden, weil die Selektivita¨t
gegenu¨ber der SiO2-Oberfla¨che wa¨hrend des A¨tzprozesses zu gering ist und sich
eine 500nm dicke Aluminium-Schicht im A¨tzprozess der Wellenleiter auflo¨st (siehe
Abbildung 2.12(b)).
15kV x 6000 2µm 0043 26 30 SEI
Aluminium
Kern




12kV x 7000 0096KW
(b) RIE A¨tzprozess von Aluminium
Abbildung 2.12: REM-Aufnahmen eines Wellenleiters, (a) die Aluminiumhartmas-
ke zeigt deutliche Untera¨tzungen vom nasschemischen A¨tzprozess
und (b) das Aluminium zeigt deutliche Beanspruchungen durch das
RIE-Verfahren
Um die Belastung fu¨r die Oberfla¨che der Wellenleiter wa¨hrend des Aluminium-
A¨tzprozesses zu minimieren, wird der Prozess nur mit reinem Siliziumtetrachlorid
(SiCl4) ohne Zugabe von Chlor (Cl2) ausgefu¨hrt. Dadurch reduziert sich die A¨tz-
rate etwa um die Ha¨lfte, aber die Selektivita¨t zum Oxid steigt auf bis zu 25 ∶ 1.
Das Problem der zu geringen Selektivita¨t im Oxid-A¨tzprozess la¨sst sich aber nur
mit einem alternativen Material umgehen. Besonders im Randbereich des Wel-
lenleiters zeigt sich, dass die Maskierung den physikalischen Belastungen bei der
Tiefena¨tzung nicht dauerhaft standhalten kann.
8Die chemischen Verbindungen werden im Anhang 6.3 erla¨utert
9Raster-Elektronen-Mikroskop
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Eine Alternative zu Aluminium stellt Chrom dar. Chrom kann ebenfalls mit einer
Rate von 0,4nm/s homogen aufgedampft werden. Chrom besitzt sowohl eine gute
Lackhaftung, als auch eine gute Haftung auf den Wellenleitermaterialien SiO2 und
SiON [Hett11]. Beim Einsatz von Chrom ist die gute Lackhaftung in Verbindung
mit dem AZ®MIR 701 Lack Voraussetzung dafu¨r, dass der Haftvermittler vor
dem Lackauftrag entfallen kann.
Nasschemisch la¨sst sich Chrom in Ammonium-Cernitrat und Schwefelsa¨ure mit
hoher Rate a¨tzen, das Problem der starken Untera¨tzungen und rauen Kanten bleibt
aber auch hier. Eine Alternative zum nasschemischen und trockenchemischen a¨tzen
stellt der Lift-off -Prozess dar. Dabei wird der Fotolack vor dem Aufdampfverfahren
aufgeschleudert und strukturiert.
Der wesentliche Unterschied der Lift-off -Technik zur u¨blichen A¨tztechnik besteht
darin, dass die Erzeugung der Lackmaske vor der Schichtabscheidung (z. B. Auf-
dampfen) passiert (siehe Abbildung 1.2). Bei der Lackentfernung lo¨st sich gleichzei-
tig die Metallschicht mit ab. Ein Vorteil der Lift-off -Technik gegenu¨ber nass- oder
trockenchemischer A¨tzprozesse ist, dass die Oberfla¨che nicht durch den Ionenbe-
schuss oder die Nasschemie unerwu¨nscht angegriffen wird. Die Belastung durch
das Ultraschallbecken ist aber oftmals zu hoch, so dass sich du¨nne Strukturen wie
z. B. Wellenleiter ablo¨sen und die Kanten eine hohe Rauheit aufweisen.
Um das Chrom zu strukturieren, muss also auf das trockenchemische RIE-Ver-
fahren zuru¨ckgegriffen werden. Die fu¨r diesen Zweck eingesetzte Plasmaa¨tzanlage
ist eine von Oxford Instruments produzierte Plasmalab 100. Die Resistenz
von Chrom gegenu¨ber fluorhaltigen Plasmaa¨tzprozessen ist hoch. Im chlorhaltigen
Plasma unter Zugabe von Sauerstoff wird Chrom gea¨tzt, die folgende Tabelle 2.3







Tabelle 2.3: Parameter zur Chromstrukturierung im RIE-Prozess
verschlechtert sich durch die Hartmaske nicht und liegt weiterhin minimal bei
0,5µm. Als Schichtdicke fu¨r die weiteren Prozesse sind 100nm Chrom auch fu¨r den
spa¨teren Resonatora¨tzprozess ausreichend. Der Wechsel des Hartmaskenmaterials
hat aber eine Anpassung der Fototechnik zur Folge. Unterhalb einer Belichtungszeit
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von 5,8 s wird in den Randbereichen eine zu geringe Entwicklungsrate erreicht, wie
bereits durch [Hett11] besta¨tigt wurde.
Bei der Verwendung von Hartmasken aus Chrom ist wie bei Aluminium ein
weiterer Backschritt (PEB10) zwischen Belichtung und Entwicklung erforderlich,
weil diese Metalle eine hohe Reflektivita¨t aufweisen. Bei der Belichtung ko¨nnen
sich Interferenzen des einfallenden und reflektierenden Lichts bilden. Diese unter-
schiedlichen Intensita¨tsmaxima und -minima fu¨hren zu einem Konzentrationsprofil
der bei der Belichtung entstehenden Indenkarbonsa¨ure. Der PEB wird bei 110○C
fu¨r 90 s auf der Lackstraße durchgefu¨hrt. Durch diese zusa¨tzliche thermische Be-
handlung gla¨ttet sich das Lackprofil (siehe Abbildungen 2.13(a) und 2.13(b) im
Vergleich) indem die Indenkarbonsa¨ure wa¨hrend des PEB in die Lackschicht dif-
fundiert und Konzentrationsunterschiede verringert [VZ06]. Die durch die Lack-
schicht und Chrommaske geschu¨tzten Wellenleiter und Resonatoren werden mit
einem fluorhaltigem Plasma gea¨tzt.
15kV x 10000 1µm 0083 23 29 SEI
(a)
15kV x 10000 1µm 0084 23 29 SEI
(b)
Abbildung 2.13: REM-Aufnahmen des strukturierten Lacks: (a) Ohne PEB sind
Streifen im Lack zu erkennen und (b) mit PEB gleicht sich das
Konzentrationsprofil aus und der Lack wird gegla¨ttet
2.2.3 Strukturierung dielektrischer Schichten mittels
RIE-Prozess
Hauptsa¨chlich finden Fluor-Kohlenstoff-Verbindungen wie Tetrafluormethan (CF4),
Hexafluorethan (C2F6) oder Fluoroform (CHF3) gemeinsam mit Argon (Ar) oder
Sauerstoff (O2) als Reaktionsgas Anwendung fu¨r den SiO2- und SiON-Trocken-
a¨tzprozess [PN05]. Durch die in Folge der Verwendung polymer-bildender Gas-
zusammensetzungen auftretenden Polymerru¨cksta¨nde an den Kammerwa¨nden ist
10von engl. Post Exposure Bake
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eine regelma¨ßige Reinigung der RIE-Anlage fu¨r einen reproduzierbaren und par-
tikelarmen Prozessablauf zwingend notwendig. Die SiON-Schicht ist zur Wellen-
fu¨hrung umgeben mit SiO2. Die Strukturierung der Schichtzusammensetzung aus
SiO2/SiON/SiO2 soll in einem A¨tzprozess erfolgen. Verschiedene Versuchsreihen
werden fu¨r einen optimierten, mo¨glichst anisotropen A¨tzprozess durchgefu¨hrt. Hier-
fu¨r wird eine konventionelle RIE-Anlage (Plasmalab 80µ+ der Firma Plasma
Technologies mit Parallelplattenkondensator und einem bei 13,56MHz arbei-
tenden HF-Generator), sowie eine ICP-RIE-Anlage (Oxford Instruments Plas-
malab System 100 ICP 180) verwendet.
Hinsichtlich einer optimalen Prozessfu¨hrung erfolgt eine systematische Charak-
terisierung durch Variation der Prozessparameter. Anhand von drei verschiedenen
CHF3-Prozessen mit unterschiedlichen Gaszusammensetzungen ist hier die A¨tzrate
von SiO2- und SiON-Schichten aus der Arbeit von [Broc09], vor und nach einer ther-
mischen Behandlung, dargestellt. Der Druck wird dabei konstant niedrig bei 4Pa
gehalten, um eine mo¨glichst hohe Anisotropie zu erzielen. Eine Leistung von 150W
gewa¨hrleistet einen Kompromiss mit einer mo¨glichst hohen A¨tzrate und einer klei-
nen Anzahl an Defekten durch versta¨rkten Ionenbeschuss. Die Darstellung 2.14
zeigt die A¨tzraten fu¨r die in Tabelle 6.4 zusammengefassten A¨tzparameter.
























Abbildung 2.14: A¨tzraten fu¨r verschiedene CHF3-Prozesse mit einem Druck von
4Pa und 150W Leistung im unbehandelten Zustand und nach ther-
mischer Behandlung
Wie erwartet sinkt die A¨tzrate mit der Temperaturbehandlung gegenu¨ber der un-
behandelten Probe. Wie bereits im Abschnitt 2.1.2 gezeigt, ist die H-Konzentration
der Schichten nach einer Temperung dementsprechend geringer. Der Vergleich der
Prozessvarianten bei konstantem Druck und HF-Leistung zeigt, dass die A¨tzra-
te mit Ar am ho¨chsten ist. Unter Zugabe von O2 zusa¨tzlich zum Ar reduziert
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sich die A¨tzrate soweit, dass dieser A¨tzprozess fu¨r tiefe Wellenleiter nicht sinn-
voll ist. Die optimierte Deposition von SiO2- und SiON-Schichten durch geringen
Ar2%SiH4-Verbrauch und ho¨herer Elektrodentemperatur hat keinen merklichen
Einfluss auf die A¨tzrate. Die fu¨r diesen A¨tzprozess verwendeten Schichten werden
alle mit dem N2O/Ar2%SiH4= 400/400 sccm Prozess fu¨r SiO2 und fu¨r SiON mit
N2O/Ar2%SiH4/NH3= 40/100/19 sccm abgeschieden.
Die Ho¨he der A¨tzrate ist im Hinblick auf die erforderliche Zeit des Prozesses
zur Herstellung der Resonatoren und Wellenleiter entscheidend. Ho¨here A¨tzraten
verku¨rzen die A¨tzzeit und damit die Belastung fu¨r die Oberfla¨che des Wafers. Wie
bereits in [Hett11] gezeigt, erho¨ht sich die A¨tzrate gegenu¨ber dem Prozess in Ab-
bildung 2.14, wenn der Druck auf 9,3Pa steigt. Hierbei kommt es zu einer leichten
Untera¨tzung der Maskierung. Die mit dem ho¨heren Druck steigende A¨tzrate ermo¨g-
licht aber eine niedrige HF-Leistung von 110W bei einer A¨tzrate von 56nm/min
(siehe Abbildung 2.15).
























Abbildung 2.15: A¨tzraten fu¨r verschiedene Prozesse im unbehandelten Zustand und
nach thermischer Behandlung mit einem Druck von 9,3Pa und
110W Leistung
Neben der mo¨glichst hohen A¨tzrate ist die Kantenrauheit fu¨r die Wellenleiter-
strukturierung von hoher Bedeutung. Der CHF3/Ar-Prozess liefert eine hohe A¨tz-
rate, die Kanten neigen aber zu einer Riefenbildung, wie es die Abbildungen 2.16(a)
und 2.16(b) veranschaulichen und in der Arbeit von [Hett11] bereits gezeigt wurde.
Eine nachfolgende Behandlung mit verdu¨nnter Flusssa¨urelo¨sung kann die Riefen-
bildung kaum mindern und fu¨hrt zu einer Verju¨ngung des Wellenleiters. Die De-
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x 15000 1µm 0094 29 25 SEI
(b)
Abbildung 2.16: REM-Aufnahmen eines tiefgea¨tzten Wellenleiters inklusive Reso-
natorankopplung mit unterschiedlichen Vergro¨ßerungen, hergestellt
mit einem CHF3/Ar-Prozess
position einer zusa¨tzlichen du¨nnen dielektrischen Schicht in der PECVD-Anlage
fu¨hrt ebenfalls nicht zu einer Reduktion der Rauheiten an den Seitenwa¨nden, da
sich die Riefenbildung des A¨tzprozesses in der neuen Schicht fortsetzt und sich
keine homogene Struktur bildet, wie in der Abbildung 2.17 erkennbar ist.
5kV x 1700 10µm 0079 26 30 SEI
Abbildung 2.17: Resonatorstruktur mit zusa¨tzlicher Deposition einer dielektrischen
Schicht zur Rauheitsminderung
Der CHF3-Prozess mit O2 hingegen bewirkt einen Polymerabtrag an der A¨tzkan-
te, wodurch beim A¨tzen keine Maskierung der Seitenwa¨nde stattfindet, wie bereits
in [Hill08] beschrieben. Durch die Verwendung von O2 an Stelle von Ar sinkt die
Selektivita¨t des A¨tzprozesses gegenu¨ber Fotolack und Chrom. Bei Verwendung
der in [Hett11] ermittelten und in Tabelle 2.4 dargestellten A¨tzparameter kann
trotzdem mit einer Chromschichtdicke von 100nm eine A¨tztiefe von 8µm erreicht
werden, was fu¨r die Wellenleiterintegration vo¨llig ausreichend ist. Die A¨tzraten von
SiO2 und SiON sind fast gleich hoch, wodurch der Prozess insbesondere von tief-
gea¨tzten Streifenwellenleitern leichter durchfu¨hrbar ist. Wie zu erwarten reduziert
sich die A¨tzrate nach einer thermischen Behandlung bei 1100○C fu¨r 3h.
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A¨tzrate SiO2 [nm/min] 37,3
A¨tzrate SiON [nm/min] 43,5
A¨tzrate SiO2 getempert [nm/min] 37
A¨tzrate SiON getempert [nm/min] 37,8
Tabelle 2.4: Parameter zur Wellenleiterstrukturierung im CHF3/O2-Plasma
Die in der Arbeit von [Hett11] bereits gezeigte Abbildung 2.18 besta¨tigt, dass der
hier verwendete Prozess die Riefenbildung unterdru¨ckt, um Abstrahlungsverluste
im Wellenleiter zu vermeiden und die Da¨mpfung weiter zu reduzieren.
17kV x 3700 5µm 0096 13 28 SEI
Abbildung 2.18: REM-Aufnahmen eines tiefgea¨tzten Wellenleiters mit Resona-
torankopplung, hergestellt mit einem CHF3/O2-Prozess
Das ICP-Verfahren stellt eine Alternative fu¨r den A¨tzprozess dar. Anders als
beim RIE-Prozess erzeugt eine induktiv gekoppelte HF-Anregung die reaktiven Io-
nen im Plasma [Hill08]. Von Vorteil beim ICP-Verfahren ist, dass durch die spiral-
fo¨rmige Beschleunigung der Elektronen der Verbleib im Plasma im Vergleich zum
konventionellen RIE-Verfahren la¨nger anha¨lt [Henr10]. Dadurch entsteht ein sehr
dichtes Plasma, dass im Gegensatz zum reaktiven Ionena¨tzen keine selbst aufgela-
dene Bias-Spannung hervorruft. Bei zusa¨tzlicher kapazitiver Leistungseinkopplung
kann die Energie des Ionenbeschusses separat geregelt werden.
Fu¨r die verwendete ICP-Anlage Plasmalab System 100 stehen fu¨r den Prozess
die fluorhaltigen Gase CHF3, Octafluorocyclobutan (C4F8) und Tetrafluormethan
(CF4), sowie die zusa¨tzlichen Gase Ar, O2 und Helium zur Verfu¨gung. Nach sys-
45
2 Optimierte Herstellung fu¨r Wellenleiter und Resonatoren
tematischer Variation der Prozessparameter und A¨tzgaszusammensetzungen la¨sst
sich ein Alternativprozess mit CHF3 und Ar bei einer ICP-Leistung von 400W und
einer HF-Leistung der Substratelektrode von 50W ermitteln. Das Substrat wird
mit Helium ru¨ckseitig geku¨hlt. Die Abbildung 2.19 zeigt die REM-Aufnahme des
im ICP-Verfahren hergestellten Wellenleiters. Eine erho¨hte induktive Leistungs-
15kV x 10000 1µm 0088 27 28 SEI
Abbildung 2.19: REM-Aufnahme eines mit dem ICP-Verfahren hergestellten Wel-
lenleiters (ICP-Leistung 400W, Druck 4Pa, CHF3= 40 sccm, Ar=
17,5 sccm)
kopplung oberhalb 400W oder eine Steigerung der RIE-Leistung auf u¨ber 50W
fu¨hrt durch den versta¨rkten Ionenbeschuss zur Zersto¨rung der Probe. Testreihen
mit dem Gas C4F8 fu¨hren nur zu unzureichend geringen A¨tzraten beim SiON. Zu-
dem weisen die Kanten und auch Oberfla¨chen der Wellenleiter hohe Rauheiten
auf.
Durch den vermehrten Einsatz von C4F8 in der ICP-Prozesskammer wa¨hrend
der gemeinschaftlichen Nutzung von verschiedenen Fachgruppen, kommt es zur
Passivierung der Elektrode. Die stark schwankende Bias-Spannung la¨sst einen re-
produzierbaren Prozess nicht zu, woraufhin der A¨tzprozess des SiO2/SiON fu¨r die
Herstellung der Wellenleiter und Resonatoren in der konventionellen RIE-Anlage
(Plasmalab 80µ+) mit dem optimierten Parametern weiter verfolgt wird.
Der langwierige Optimierungsprozess fu¨r die Herstellung von glatten Seiten- und
Oberfla¨chen fu¨r Wellenleiter und Resonatoren ist abschließend in der Tabelle 2.5
dargestellt. Prozesse mit zu hoher Leistungseinkopplung, verdeutlicht in Abbil-
dung a), zersto¨ren die Oberfla¨che der Wellenleiter. Das Beispiel b) ist das Resultat
eines fehlerhaften Lithografieprozesses. Die rauen Seitenfla¨chen u¨bertragen sich
beim A¨tzprozess in das Material. Das Ergebnis im Fall c) zeigt bei relativ niedri-
gen Druck mit einem CHF3/Ar-Gasgemisch gleichma¨ßige, sich wiederholende Rau-
heitsmuster. Mit ho¨herem Druck und der Verwendung von O2 verschwinden die
Rauheiten. Eine u¨bergeordnete Bedeutung fu¨r den A¨tzprozess und Grundlage senk-
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rechter Kanten stellt die Lithografie dar. Entstehende Rauheiten in der Maskierung
setzen sich in das zu strukturierende Material fort, wie im Beispiel d) vergro¨ßert
dargestellt. Mit den in diesem Kapitel erla¨uterten Optimierungen bezu¨glich Belich-
tungszeit, Entwicklung, Luftfeuchte, Prozessfolge und Sauberkeit ko¨nnen Rauhei-
ten in der Maskierung vermieden und eine reproduzierbare Herstellung realisiert
werden.
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 Leistung: ICP = 600W, RF = 30W
 Druck: 4Pa
 Gas: CHF3/Ar = 40 sccm/17,5 sccm
15kV x 10000 1µm 0439 12 23 SEI
b)
 A¨tzzeit: 10min
 Leistung: RF = 150W
 Druck: 4Pa
 Gas: CHF3/Ar/O2 =
25 sccm/17,5 sccm/2,5 sccm
15kV x 10000 1µm 0366 13 23 SEI
c)
 A¨tzzeit: 110min
 Leistung: RF = 102W
 Druck: 4Pa
 Gas: CHF3/Ar = 18 sccm/8 sccm
17kV x 10000 1µm 0177 15 30 SEI
d)
 A¨tzzeit: 120min
 Leistung: RF = 110W
 Druck: 9,3Pa
 Gas: CHF3/O2 = 42 sccm/4,3 sccm
17kV x 15000 1µm 0090 13 28 SEI





Neben der in Kapitel 1.2.3 vorgestellten Feldverteilung im Wellenleiter ist die Ana-
lyse der ausbreitungsfa¨higen Moden fu¨r die Integration optischer Schaltkreise re-
levant. Die Anzahl der Moden kann fu¨r die Kopplung, U¨bertragung u¨ber lange
Distanzen oder Laser entscheidend sein. Sie ha¨ngt von der Wellenla¨nge der Quelle,
von den Abmessungen des wellenfu¨hrenden Kerns und dem Brechungsindexunter-
schied ab [Reid12]. Diese Gro¨ßen lassen sich fu¨r einen symmetrischen Wellenleiter










Je ho¨her die numerische Apertur (NA) ist, desto effizienter kann das Licht in den
Wellenleiter gekoppelt werden, es gilt [Mesc00]:
NA = n0 sin θkrit = nk cos θkrit =
√
nk2 − ni2. (3.2)
Die Anzahl der gefu¨hrten Moden bestimmt sich nach [Reid12] zu:
M = ( V
π/2) + 1 (3.3)
Offensichtlich gibt es nur eine begrenzte Anzahl von ausbreitungsfa¨higen Moden
und die Strukturparameter des Wellenleiters ko¨nnen so gewa¨hlt werden, dass der
Wellenleiter bei einer bestimmten Wellenla¨nge nur eine definierte Anzahl von Mo-
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mit θkrit als kritischer Winkel fu¨r die Totalreflexion (siehe auch Kapitel 1.2.1).
3.1 Dimensionierung integriert optischer
Wellenleiter aus SiON
Der Filmwellenleiter und damit die Feldverteilung ist nur in der Ho¨he der Schichten
begrenzt (siehe Abbildung 3.1(a)). Fu¨r komplexere integrierte photonische Bauele-
mente ist aber eine zusa¨tzliche Beschra¨nkung notwendig. Die sogenannten Strei-
fenwellenleiter mit rechteckfo¨rmigen Querschnitten ko¨nnen das elektromagnetische
Feld anhand der Totalreflexion an den Grenzfla¨chen fu¨hren und gebogene Wellen-
leiter bis hin zu Ringresonatoren ermo¨glichen.
Es gibt mehrere Realisierungsmo¨glichkeiten fu¨r Streifenwellenleiter, einige sind
in Abbildung 3.1 aufgefu¨hrt. Der vergrabene Streifenwellenleiter (Abbildung 3.1(b))
oder der inverse Rippenwellenleiter aus Abbildung 3.1(c) besteht aus einem wel-
lenfu¨hrenden rechteckfo¨rmigem Kern, der von Materialien mit niedrigerem Bre-
chungsindex umgeben ist. Fu¨r den bu¨ndig eingebetteten Streifenwellenleiter (Ab-
bildung 3.1(d)) wird die wellenfu¨hrende Schicht in das Material mit dem niedrige-
ren Index eingelassen. Der aufgesetzte Rippenwellenleiter, in Abbildung 3.1(e) dar-
gestellt, weist einen hohen Brechungsindexsprung zum umgebenden Medium Luft(n0 = 1) auf. Ebenfalls umgeben von Luft ist der tiefgea¨tzte Rippenwellenleiter, der
sich durch eine starke Modenfu¨hrung auszeichnet und sich durch seine Ho¨he be-
sonders gut fu¨r die Integration mit einer Mikrodisk eignet (siehe Abbildung 3.1(f)).
Die Fu¨hrung des elektromagnetischen Feldes muss sich nicht zwangsla¨ufig durch
einen Materialsprung einstellen. Der rippenbelastete Filmwellenleiter oder auch der
streifenbelastete Filmwellenleiter (siehe Abbildungen 3.1(g) und 3.1(h)) basieren
auf einer A¨nderung des Phasensprungs und der Dicke des Materials, im Unterschied
zu einem Materialsprung. Der effektive Brechungsindex (Gleichung 1.17a) ha¨ngt
vom Modenwinkel und damit vom Phasensprung, der Dicke und Wellenla¨nge der
Mode ab [Mesc00]. Dementsprechend kann durch einen Sprung des effektiven Bre-
chungsindexes Totalreflexion auftreten, welche die Modenfu¨hrung unter der Rippe
ermo¨glicht.
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung verschiedener Layouts fu¨r rechteckfo¨rmige
Wellenleiter
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Die Wahl zwischen den verschiedenen Wellenleiterformen bestimmt sich im We-
sentlichen durch folgende Faktoren [Broc09]:
 technologische Realisierbarkeit,
 Sta¨rke der Wellenfu¨hrung,
 Anforderungen des Modenprofils im Zusammenhang mit der Wellenleiter-
kopplung,
 Da¨mpfung der Wellenleiter und
 minimal zula¨ssiger Kru¨mmungradius bei gebogenen Wellenleitern.
Die Abmessungen des Kerns mu¨ssen dabei an die zu fu¨hrende Wellenla¨nge an-
gepasst werden. Prinzipiell ist das Verhalten der elektromagnetischen Wellen im
optischen Bauelement durch die Gleichungen vonMaxwell oder daraus abgeleite-
ten Wellengleichungen exakt bestimmbar, vorausgesetzt das Brechungsindexprofil
und die Randbedingungen sind gegeben. Computerunterstu¨tzte elektromagneti-
sche Feldsimulationen verwenden feine Netzgeometrien, um die Felder zu kalkulie-
ren. Zur numerischen Simulation gibt es verschiedene Ansa¨tze wie die FD1 bzw.
FDTD2 [CC89, HRHT97], FIT3 [CBS10] oder die FEM4 [PZ93], um nur die be-
kanntesten zu nennen. Im Vergleich aber mit der Wellenla¨nge fu¨r den Telekommu-
nikationsbereich sind die Geometrien der optischen Bauelemente sehr groß. Ohne
Vereinfachungen lassen sich also komplexe Wellenleiterstrukturen oder gar Schal-
tungen mit angemessenem Rechenaufwand nicht simulieren. Anhand der im na¨chs-
ten Abschnitt aufgefu¨hrten analytischen Beschreibung zur Abscha¨tzung der Wel-




Na¨herungsverfahren wie die Perturbation-, Effektiv-Index-, oder die Equivalent-
Index-Methode scha¨tzen die Wellenleiterdimensionen ab [El-F98, PVV98, SA94].
Beispielhaft fu¨r die große Anzahl von Na¨herungsverfahren soll anhand der Equi-
valent-Index Methode die Monomode-Bedingung fu¨r einen vergrabenen SiON-Wel-
lenleiter erla¨utert werden. Vergleichbar mit der Effektiv-Index-Methode reduziert
1von engl. Finite Difference
2von engl. Finite Difference Time Domain
3von engl. Finite Integration Theory
4von engl. Finite Elements Method
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sich das Eigenwertproblem der rechteckfo¨rmigen dielektrischen Wellenleiter auf
die Lo¨sung von zwei a¨quivalenten Schichtwellenleitern, die in einem rechten Win-






















Abbildung 3.2: Prinzip der Effektiven- und Equivalent-Index-Methode [CL90]
zweiten Schichtwellenleiters (c), der aus dem Brechungsindex des ersten Schicht-
wellenleiters resultiert (b), entspricht dem effektiven Brechungsindex des rechteck-
fo¨rmigen Wellenleiters (a) [CL90]. Fu¨r die Effektive-Index-Methode beruht das
Prinzip des effektiven Brechungsindexes nur auf dem Kern des zweiten Schicht-
wellenleiters (siehe auch Abbildung 3.2), wodurch die Kontinuita¨t des elektro-
magnetischen Feldes an der Grenzfla¨che zwischen Kern und Isolationsschicht des
zweiten Schichtwellenleiters verletzt ist [CL90]. Die Bezeichnung nk bezieht sich auf
den Brechungsindex der Kernschicht und ncl auf den Brechungsindex der angren-
zenden Schicht. In der Folge wurde die Effektive-Index-Methode verbessert und
modifiziert [KJL86,Chia86]. Die Effektive-Index-Methode dient als Grundlage fu¨r
die Equivalent-Index-Methode.
Beispielhaft an einem vergrabenen Streifenwellenleiter, siehe Abbildung 3.3, soll
die Equivalent-Index Methode verdeutlicht und als erste Na¨herung fu¨r das Wellen-






w neq1 neq2 = ncl
Abbildung 3.3: Nomenklatur fu¨r die Equivalent-Index Methode nach [SA94]
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wellenleitern stellt dabei die Approximation fu¨r das elektrische Feld im Kern ei-
nes dreidimensionalen Wellenleiters dar. Die a¨quivalente Index Verteilung neq ba-
siert darauf, dass die Schichtdickenverteilung a¨quivalent ist zur Indexverteilung
in y-Richtung. Mit der lokalen Ausbreitungskonstante in x-Richtung ζ (y) ergibt
sich [SA94]:
n2eq (y) = n2k − ζ2(y)
k0
2 . (3.5)
Im Falle einer rechteckigen Wellenleiterstruktur nach Abbildung 3.3 lautet die
charakteristische Gleichung [SA94]:
tan (Y ) = {(Veq
Y
)2 − 1}1/2 , (3.6)
wobei
Veq = k0(n2eq1 − n2cl)1/2w/2 (3.7)
und
Y = ζ (y) xd (y)
2
. (3.8)
Zur Herleitung der charakteristischen Gleichung sei an dieser Stelle an [SA94,CL90]
verwiesen. Die Abszisse und Ordinate (siehe Abbildung 3.4) lassen sich fu¨r eine
grafische Bestimmung der Monomode-Bedingung angeben zu:
Vd = k0 (nk2 − ncl2)1/2 xd
2
, (3.9a)
Vw = k0 (nk2 − ncl2)1/2 w
2
. (3.9b)
Anhand der grafischen Lo¨sung der Equivalent-Index-Methode kann fu¨r den ver-
grabenen Streifenwellenleiter und ebenso in Na¨herung fu¨r die rippenbelastete und
tiefgea¨tzte Struktur eine erste Gro¨ßenordnung fu¨r das Wellenleiter-Layout angege-
ben werden, die es mit rechnergestu¨tzter Berechnung im na¨chsten Abschnitt zu
besta¨tigen gilt. Eine verla¨ssliche Aussage u¨ber den Bereich oberhalb von π/2 ist
nicht mo¨glich, da die Genauigkeit der Equivalent-Index-Methode fu¨r quadratische
Wellenleiterquerschnitte nicht ausreichend hoch ist [SA94]. Gekennzeichnet ist die-
ser Bereich durch die Schraffur in Abbildung 3.4. Fu¨r einen vergrabenen Streifen-
wellenleiter mit den Brechungsindizes des Kerns aus SiON nk = 1,52 und ncl = 1,46
der Mantelschicht aus SiO2 ergeben sich fu¨r 3µm ≤ w ≤ 5µm und xd = 1,8µm
die markierten Punkte in der Abbildung 3.4. In der Literatur finden a¨hnliche
Strukturbreiten ha¨ufig Anwendung in integrierten SiON-Wellenleitern. Fu¨r eine
optimale Ankopplung an eine Faser verwendet [Hoff97] eine Wellenleiterbreite von
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Abbildung 3.4: Grafische Bestimmung der Monomode-Bedingung fu¨r einen vergra-
benen Streifenwellenleiter durch die Equivalent-Index-Methode nach
[SA94]
5µm fu¨r vergrabene Wellenleiterstrukturen, aber nur eine geringe Kernho¨he von
0,35µm. Literaturwerte fu¨r gebogene Wellenleiter mit Schwerpunkt auf eine mini-
male Da¨mpfung liegen bei einer Wellenleiterbreite von 3µm und einer Ho¨he von
2µm [WWC+08,BGO03].
Numerische Berechnung der Wellenleiter
Fu¨r eine detaillierte und mo¨glichst exakte Analyse der elektromagnetischen Feld-
verteilung von komplexen Strukturen bieten sich computergestu¨tzte, numerische
Verfahren an. DieMaxwell’schen Gleichungen, gegeben in den Gleichungen (1.5a)
bis (1.5d), das Brechungsindexprofil und die Randbedingungen des optischen Wel-
lenleiters fu¨hren zu der Lo¨sung der Wellengleichung und einer genauen Beschrei-
bung der elektromagnetischen Wellen im optischen Bauelement. Die optischen und
geometrischen Eigenschaften entlang der Ausbreitungsrichtung a¨ndern sich nicht
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und die Materialien sind fu¨r die Simulation als homogen, isotrop und verlustfrei
anzunehmen. Die Simulation sich ausbreitender Felder in dielektrischen Wellen-
leitern erfolgt u¨ber das Simulationsprogramm Microwave Studio, dass fu¨r die
Feldberechnung die Methode der finiten Integration verwendet. Der Kernpunkt
der FIT-Technik ist die Diskretisierung der Maxwell’schen Gleichung (1.5a) bis
(1.5d) in integraler Form [BRI05,Weil96]:







ÌÌd = q, (3.10c)
SM
ÌÌb = 0. (3.10d)
Der dreidimensionale zu betrachtende Raum wird in Rechengitter unterteilt. Die
in der Abbildung 3.5 aufgefu¨hrte elektrische Gitterspannung Ìe zwischen den Git-
terpunkten und die magnetische Gitterspannung Ìh zwischen den dualen Gitter-
punkten veranschaulichen in einer geometrischen Interpretation der Integrale die
elektrische bzw. magnetische Feldsta¨rke entlang einer Gitterkante. Die VariablenÌÌd und ÌÌb sind Gitterflussgro¨ßen, die das Fla¨chenintegral der elektrischen bzw. der
magnetischen Flussdichte u¨ber die Gitterfla¨che verdeutlichen und ÌÌj ist der Git-
terstrom. Die Zuweisung der Gitterspannungen und Flussgro¨ßen im dualen Gitter
la¨sst sich anhand der Abbildung 3.5 zeigen. Die Matrizen C, C˜, SM und S˜M entspre-
chen den Rotations- und Divergenz-Operatoren. Umlaufmatrix C und Quellenma-
trix SM beschreiben die Inzidenzbeziehungen zwischen Elementarfla¨chen und den
sie begrenzenden Elementarkanten. Die Operatoren C˜ und S˜M werden auf dem
dualen Gitter zugeordnet. Nach der na¨herungsfreien Diskretisierung folgt fu¨r die










Abbildung 3.5: Zuweisung der Gitterspannungen und Gitterflussgro¨ßen im ra¨umlich
versetztem Gitter [Rien01]
wobei Mε, Mµ und Mκ Materialmatrizen sind. Die Gleichungen (3.10a) bis (3.10d)
sind exakt und allgemein gu¨ltig wie die urspru¨nglichen Maxwell’schen Gleichun-
gen. Die Materialbeziehungen beinhalten Na¨herungen bezu¨glich der gemittelten
Materialkoeffizienten. Aufgrund der allgemeinen Gu¨ltigkeit ist das Anwendungs-
feld der FIT-Technik nahezu so groß wie das Anwendungsfeld derMaxwell’schen
Gleichungen selbst [Weil96].
Die Wahl zwischen den verschiedenen Wellenleiterformen wird wie bereits be-
schrieben durch verschiedene Faktoren bestimmt. Zur Analyse der Modenvertei-
lung in Abha¨ngigkeit von der Abmessung des Wellenleiters und der Intensita¨t
des elektromagnetischen Feldes ist eine Berechnung verschiedener Wellenleiterlay-
outs mit der FIT unerla¨sslich. Am Beispiel des rippenbelasteten Filmwellenleiters
(siehe Abbildung 3.14(c)) soll der Einfluss der Rippenbreite im Hinblick auf die
Monomode-Bedingung nach [SA94] verifiziert und die Feldfu¨hrung untersucht wer-
den. In Abbildung 3.6 ist die Feldfu¨hrung unter einer 1µm breiten Rippe von vorne









Abbildung 3.6: Simulierte Feldverteilung des rippenbelasteten Filmwellenleiters mit
1µm Breite des Wellenleiterkerns als Ansicht (a) von vorne und (b)
von der Seite
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Dabei konzentriert sich das Maximum der Intensita¨t auf die schmale Rippe, das
Feld erstreckt sich aber nahezu u¨ber die ganze Breite des Wellenleiters. In der
Ho¨he verla¨uft das Feld bis in das Material mit dem niedrigeren Brechungsindex,
hier SiO2. Die La¨nge dieses und der nachfolgenden geraden Wellenleiter betra¨gt
20µm. Mit wachsender Breite der Rippe, wie in Abbildung 3.7 veranschaulicht,
wa¨chst der nicht unter der Rippe gefu¨hrte Anteil des elektromagnetischen Feldes.
























(e) Breite der Rippe
6µm
Abbildung 3.7: Simulierte Modenverteilung des rippenbelasteten Filmwellenleiters
mit unterschiedlicher Breite der Rippe der Isolationsschicht
fu¨r eine Frequenz von 194THz berechnet, was einer Wellenla¨nge von ca. 1,55µm
entspricht. Abgebildet ist nur der Verlauf fu¨r die Fundamentalmode.
Eine Darstellung der ausbreitungsfa¨higen Moden fu¨r einen rippenbelasteten Film-
wellenleiter stellt Abbildung 3.8 in einem Dispersionsdiagramm dar. Die Berech-
nungen fu¨r die Abbildung des Dispersionsdiagramms wurde von Dr. Bastian Band-
low vom dem Fachgebiet Theoretische Elektrotechnik der Technischen Universita¨t
Berlin durchgefu¨hrt. Die Veranschaulichung der Wellenzahl in Abha¨ngigkeit von
der Frequenz der gefu¨hrten Mode kennzeichnet, dass bereits ab einer Frequenz von
110THz Moden unter der Rippe im Wellenleiter gefu¨hrt werden. Unterhalb dieser
Frequenz werden Moden nicht in der vorgegebenen Struktur, sondern in anderen
Schichten stark geda¨mpft gefu¨hrt. Diese tragen aber nicht zur Feldfu¨hrung bei.
Mit steigender Frequenz erho¨ht sich die Fu¨hrung unter der Rippe, und weniger
Leistung strahlt ab.
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Abbildung 3.8: Dispersionsdiagramm eines rippenbelasteten Filmwellenleiters mit
einer 3µm breiten Rippe
Die Simulation besta¨tigt die analytische Betrachtung der Wellenleitergeometrien
fu¨r den vergrabenen Streifenwellenleiter in Abschnitt 3.1. Die Abbildung 3.9 unter-
mauert, dass die Grundmode S2(1),1(1) stark gefu¨hrt wird und dass die anderen
hier betrachteten Moden nur wenig zur Fu¨hrung des elektromagnetischen Feldes
beitragen.
Der rippenbelastete Filmwellenleiter hat im Vergleich mit vergrabenem und tief-
gea¨tzten Streifenwellenleiter die schwa¨chste Fu¨hrung, da kein direkter Brechungs-
indexsprung außerhalb der Rippe vorkommt. Charakteristisch fu¨r den tiefgea¨tz-
ten Wellenleiter (siehe Abbildung 3.10(a)) ist die hohe Beschra¨nkung des elektro-
magnetischen Feldes auf die Breite des Wellenleiters, so dass hauptsa¨chlich die
Grundmode zum Energietransport beitra¨gt. Der vergrabene Wellenleiter (Abbil-
dung 3.10(b)) ist von den Fu¨hrungseigenschaften zwischen dem rippenbelasteten
und tiefgea¨tzten Wellenleiter einzuordnen. Der ho¨here Brechungsindexunterschied
zur Luft beim tiefgea¨tzten Streifenwellenleiter im Vergleich zu den beiden anderen
hier verwendeten Layouts fu¨hrt zu diesem Effekt.
3.2 Gekru¨mmte Wellenleiter
Fu¨r die Kopplung eines Wellenleiters an einen Mikroresonator wird das elektro-
magnetische Feld vom Wellenleiter dicht an den Resonator gefu¨hrt. Fu¨r diesen
Zweck weist der Wellenleiter eine Kru¨mmung auf. Generell mu¨ssen integriert op-
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Abbildung 3.9: S-Parameter Darstellung eines rippenbelasteten Filmwellenleiters
mit einer 3µm breiten Rippe
(a) (b)
Abbildung 3.10: Simulierte Modenverteilung fu¨r (a) den tiefgea¨tzten und (b) den
vergrabenen Streifenwellenleiter, jeweils mit einer Breite von 3µm
tische Wellenleiter mo¨glichst platzsparend auf einem Chip untergebracht werden,
Richtkoppler oder Interferometer kommen ohne gekru¨mmte Wellenleiter ebenfalls
nicht aus. In Kru¨mmungen des Wellenleiters erleiden die elektromagnetischen Wel-
len Verluste durch Abstrahlung [Huns09], wodurch der Kru¨mmungsradius begrenzt
ist. Die daraus resultierende Kru¨mmungsda¨mpfung ha¨ngt davon ab, wie sich das
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elektrische Feld innerhalb und außerhalb des gekru¨mmten Wellenleiters verha¨lt.
Weiterhin treten Verluste durch Substratwellen, Absorption oder Streuung auf.
Die genaue theoretische Beschreibung des elektromagnetischen Feldproblems ist
durch die Kru¨mmung wesentlich komplizierter und wurde bereits von Marcatili
undMarcuse beschrieben und numerisch approximiert [Marc69,Marc71]. Im Fol-
genden werden einige Eigenschaften gekru¨mmter dielektrischer Wellenleiter (siehe
Abbildung 3.11) erla¨utert und die numerische Analyse des gekru¨mmten Wellenlei-
ters fu¨r verschiedene Wellenleiterdesigns im Hinblick auf die Kopplung zwischen
Wellenleiter und Resonator durchgefu¨hrt. Die analytische Betrachtung ist Gegen-




Abbildung 3.11: Darstellung eines gekru¨mmten Wellenleiters und die sich in dem
Wellenleiter ausbreitende Welle [Huns09]
In einer Kru¨mmung trifft eine elektromagnetische Welle unter sich a¨ndernden
Winkeln (siehe Abbildung 3.11) auf eine Grenzfla¨che. In Folge dessen kann es zu
Modenspru¨ngen und im Extremfall zur Unterschreitung des kritischen Winkels
θkrit kommen [Mesc00]. Die Abstrahlverluste werden umso sta¨rker, je weiter sich
das Feldmaximum immer mehr zum Außenrand des Wellenleiterkerns verschiebt.
Fu¨r eine hohe Integrationsdichte opto-elektronischer Strukturen auf einem Chip
muss der Brechungsindexsprung fu¨r kleine Kru¨mmungsradien mo¨glichst hoch sein.
Entsprechend sind fu¨r sehr große Kru¨mmungsradien die Verluste vernachla¨ssigbar
klein [Seid91].
Um die Verluste zu minimieren liegen verschiedene Ansa¨tze vor. Beim Entwurf
optischer Bauelemente kann beim U¨bergang vom geraden Wellenleiter zur Kru¨m-
mung ein Versatz der beiden zu koppelnden Elemente, wie in [Seid91] beschrieben,
zu einer Reduzierung der Verluste fu¨hren. Durch ein Gradientenprofil im Wellenlei-
ter oder ein Stufenprofil des Brechungsindexes in der Kru¨mmung [Neum82] erfolgt
61
3 Wellenleiterstrukturen auf SiON-Basis
eine Anpassung der Phasenfronten an die Kru¨mmung, die ebenfalls zur Reduzie-
rung der Verluste beitra¨gt. Im Außenbereich des Wellenleiters ist die Wegla¨nge
im gekru¨mmten Wellenleiter la¨nger als im Innenbereich. Die Verwendung eines
Stufenprofils mit der Mo¨glichkeit ein Material mit einem geringeren Brechungsin-
dex im Außenbereich zu nutzen, erho¨ht die Phasengeschwindigkeit gegenu¨ber dem
Innenbereich.
Anhand der Finiten-Integrations-Methode wird die Feldverteilung im gekru¨mm-
ten Wellenleiter analysiert. Mit dem Simulationstool Microwave Studio las-
sen sich die hier betrachteten Wellenleiterlayouts mit unterschiedlichen Radien
berechnen. Der rippenbelastete Filmwellenleiter als gerader Wellenleiter, wie er in
Abschnitt 3.1 vorgestellt wurde, zeigte die schwa¨chste Fu¨hrung im Vergleich mit
dem tiefgea¨tzten und vergrabenem Streifenwellenleiter. Dieses Verhalten besta¨tigt
sich insbesondere fu¨r einen Kru¨mmungsradius von 10µm im Vergleich mit dem
tiefgea¨tzten Streifenwellenleiter. In der Darstellung 3.12 findet die Einkopplung
(a) (b)
Abbildung 3.12: Simulierte Feldverteilung gekru¨mmter Wellenleiter mit einem Ra-
dius von 10µm bei einer Frequenz von 195THz fu¨r einen (a) rip-
penbelasteten Filmwellenleiter und (b) einen tiefgea¨tzten Streifen-
wellenleiter
in den gekru¨mmten Wellenleiter von der rechten Seite statt. Auch in dieser An-
sicht konkretisiert sich, dass die Begrenzung des elektromagnetischen Feldes auf
die Abmessungen der Rippe beim tiefgea¨tzten Wellenleiter deutlicher fokussiert
ist als beim rippenbelasteten. In der Abbildung 3.12 sind die Feldverla¨ufe loga-
rithmisch u¨berzeichnet, um die Abstrahlung außerhalb des Wellenleiters besser
darstellen zu ko¨nnen. Die Abstrahlung veranschaulicht, dass die Verluste beim rip-
penbelasteten Filmwellenleiter gegenu¨ber dem tiefgea¨tzten erho¨ht sind. Zusa¨tzlich
treten zwei weitere Effekte auf. Das Feld wird, wie bereits beschrieben, innerhalb
der Kru¨mmung am Rand des Wellenleiters gefu¨hrt. Des weiteren tritt nach der
Kru¨mmung Modenkonversion auf. Die Modenkonversion entsteht wenn Inhomoge-
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nita¨ten im Wellenleiter auftreten oder, wie in der Abbildung 3.12 gezeigt, sich der
Kru¨mmungsradius beim Auskoppeln vera¨ndert. Energie koppelt somit von Moden
geringer Ordnung in Moden ho¨herer Ordnung [Huns09].
Die Feldverschiebung an den Rand tritt ebenso bei runden Mikroresonatoren
auf, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit erla¨utert werden. Die Abstrahlungsver-
luste verringern sich wie bereits beschrieben mit zunehmendem Kru¨mmungsradius.
Die Abbildung 3.13 stellt die Abstrahlung eines tiefgea¨tzten Wellenleiters mit ei-
nem Kru¨mmungsradius von 20µm und 30µm im Vergleich dar. Im Zusammenhang
(a) (b)
Abbildung 3.13: Simulierte Feldverteilung gekru¨mmter tiefgea¨tzter Wellenleiter mit
einem Radius von (a) 20µm und (b) 30µm bei einer Frequenz von
195THz
mit dem tiefgea¨tzten Wellenleiter mit einem Kru¨mmungsradius von 10µm aus der
Abbildung 3.12(b) wird die Abha¨ngigkeit der Abstrahlungsverluste vom Radius
offenkundig. Aus der Simulation der gekru¨mmten Wellenleiter resultiert, dass ein
Kru¨mmungsradius von 10µm nicht realisierbar oder mit hohen Verlusten verbun-
den ist. Bereits ein Kru¨mmungsradius von 20µm bei einem Brechungsindexunter-
schied von ca. ∆n = 0,05 fu¨hrt zu geringen Abstrahlverlusten. Dieses Ergebnis steht
auch im Zusammenhang mit den Mikroresonatoren, die unterhalb des Radius von
20µm zu geringe Gu¨tefaktoren erreichen wu¨rden.
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3.3 Realisierte Wellenleiterstrukturen
Die in Abbildung 3.14 zusammengefassten Wellenleitergeometrien zeigen die in





































Abbildung 3.14: Schematische Darstellung verschiedener Layouts fu¨r rechteckfo¨rmi-
ge Wellenleiter
Nach der Charakterisierung und Optimierung wichtiger Prozessschritte im Kapi-
tel 2 fu¨r die Wellenleiter- und Resonatorstrukturierung kann jetzt der Prozessablauf
als Ganzes beschrieben werden. Der na¨chste Abschnitt gibt einen U¨berblick u¨ber
die no¨tigen Prozessschritte zur Herstellung des vergrabenen Streifenwellenleiters.
Die danach folgenden Abschnitte befassen sich mit dem rippenbelasteten Filmwel-
lenleiter und dem tiefgea¨tzten Wellenleiter, der insbesondere fu¨r die integrierte
Kopplung zum Resonator Verwendung finden soll.
3.3.1 Vergrabener Streifenwellenleiter
Ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit ist es, weitgehend auf die Standardprozesse der
Halbleiterfertigung zuru¨ckzugreifen. Hochtemperaturschritte gilt es dahingehend
zu vermeiden. Neben den bereits genannten Prozessschritten wie die Lithografie,
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der Deposition und der Trockena¨tztechnik kommen weitere Technologien wie die
Endfla¨chenbearbeitung und eine Pra¨zisionswafersa¨ge zum Einsatz. Den schemati-
schen Prozessablauf stellt die Abbildung 6.11 im Anhang dar.
Substrat und Schichtabscheidungen
Das Substrat besteht fu¨r diese Arbeit aus einem 4” großen Silizium-Wafer. Die
Dotierung und Orientierung des Siliziums ist beliebig und fu¨r mikroelektronische
oder mikromechanische Komponenten anpassbar.
Wie in diverser Literatur [Hoff97, Hill06] besta¨tigt, muss die wellenfu¨hrende
SiON-Schicht vom Silizium-Substrat isoliert werden. Silizium ist transparent fu¨r
Wellenla¨ngen gro¨ßer als 1,1µm, verfu¨gt aber u¨ber einen hohen Brechungsindex von
ca. 3,4 [KC06]. Eine Isolationsschicht von 10µm Dicke sorgt dafu¨r, dass Feldanteile
im Silizium und Koppelverluste klein bleiben. Fu¨r die SiO2-Grundisolierung wird
eine 3µm thermisch aufgewachsene Schicht mit einer PECVD-Schicht kombiniert.
Die Deposition der restlichen 7µm erfolgt mit einer hohen Gasflussmenge und ei-
ner damit verbundenen hohen Abscheiderate. Alternativ la¨sst sich auch ganz auf
die thermische Oxidation verzichten.
Die SiON-Schicht hat als wellenfu¨hrendes Material eine Ho¨he von 1,8µm. Die
bereits im Abschnitt 2.1.2 optimierte Deposition wird bei einer Elektrodentem-
peratur von 375○C vorgenommen, um die Da¨mpfung der Wellenleiter mo¨glichst
gering zu halten. Die zur Anwendung kommenden Abscheideparameter sind in Ta-
belle 2.2 zusammengefasst. An die Deposition anschließend erfolgt die Abscheidung
der 200nm dicken Chrom-Schicht per Aufdampfverfahren als zusa¨tzliche Maskie-
rung, da die Selektivita¨t des Fotolacks wa¨hrend des Tiefena¨tzprozesses fu¨r die
Wellenleiterstrukturierung nicht hoch genug ist.
Fotolithografie
Die Qualita¨t der hergestellten optischen Elemente wird entscheidend von der Litho-
grafie beeinflusst, denn die Struktur im Fotolack bestimmt die spa¨tere Form im ge-
a¨tzten Material. Aus diesem Grund ist die Fotolithografie bereits im Abschnitt 2.2
na¨her erla¨utert worden. Die Maßnahmen zur Optimierung der Lithografie lassen
sich wie folgt zusammenfassen:
 Verwendung des hochauflo¨senden Fotolacks AZ®MIR 701,
 Chrommaskierung anstelle von Aluminium,
 Einfu¨hrung eines Post-Exposure Backschritts,
 Verzicht auf Lackha¨rtung im Konvektionsofen bei 120○C,
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 Verzicht auf HMDS.
Durch diese Maßnahmen ko¨nnen mit einer Auflo¨sung von bis zu 0,5µm steile Flan-
ken reproduzierbar hergestellt werden.
Zur Herstellung des vergrabenen Streifenwellenleiters folgt im Anschluss der
bereits beschriebene trockenchemische A¨tzprozess zur Chromstrukturierung (vgl.
Abschnitt 2.2.2). Nach der ru¨ckstandsfreien und hochaufgelo¨sten Herstellung der
Chrom-Maskierung kann der A¨tzprozess der Kernschicht beginnen.
Herstellung der senkrechten Flanken fu¨r die Wellenfu¨hrung
Um die hohe Strukturtreue der Chrommaskierung in den Wellenleiter zu u¨bertra-
gen, findet das RIE-Verfahren weiterhin Anwendung. Der optimierte A¨tzprozess
(vgl. auch Abschnitt 2.2.3) eignet sich vorwiegend fu¨r die vertikale Strukturierung
von SiO2 und SiON. Die Vorarbeiten zum A¨tzprozess verdeutlichen, dass der Zu-
satz von O2 in den A¨tzprozess eine Reduzierung der wa¨hrend des A¨tzens entstehen-
den Polymere bewirkt. Nachteilig ist aber die geringe Selektivita¨t gegenu¨ber dem
Fotolack; die zusa¨tzliche Maskierung mit Chrom hingegen ermo¨glicht ausreichend
tiefe Stufen.
Zur Realisierung des vergrabenenen Streifenwellenleiters wird das SiON außer-
halb des Kernbereichs komplett entfernt. Die angestrebte A¨tztiefe liegt bei 1,8µm.
Die verwendeten Prozessparameter gibt die Tabelle 2.4 wieder. Nach Abschluss des
A¨tzprozesses kann der Lack im O2-Plasma abgelo¨st werden. Dieser Prozessschritt
findet bereits wa¨hrend des zur Wellenleiterstrukturierung eingesetzten CHF3/O2-
Prozesses statt. Der Sauerstoff im Plasma bewirkt die komplette Verbrennung des
Fotolacks, wodurch der Prozessschritt des Lackveraschens eingespart wird. Die
durch [Broc09] bereits analysierte Beeinflussung der Strukturtreue durch Rauhei-
ten an Ober- und Seitenfla¨che wa¨hrend des Lackveraschens entfa¨llt.
Die zusa¨tzliche Maskierung mit Chrom erho¨ht die Resistenz gegenu¨ber dem A¨tz-
prozess zur Strukturierung der Wellenleiter. Nach der Wellenleiterstrukturierung
ist das Chrom auf dem Wellenleiter nicht mehr notwendig. Nasschemisch la¨sst
sich Chrom in Ammonium-Cernitrat und Schwefelsa¨ure mit hoher Rate a¨tzen. Die
Selektivita¨t der verwendeten A¨tzlo¨sung gegenu¨ber den Wellenleitermaterialien ist
aber nicht ausreichend hoch, es treten vermehrt Rauheiten am Wellenleiter auf.
Nach dem A¨tzprozess wird deswegen die verbleibende Chrom-Schicht schonend im
RIE-Prozess mit den in der Tabelle 2.3 genannten Parametern entfernt. Die Rau-
heit der Oberfla¨che definiert sich also hauptsa¨chlich durch die Schichtabscheidung.
Wie bereits in Abschnitt 2.1.3 gezeigt kann durch die eingefu¨hrten Optimierungen
die Oberfla¨chenrauheit minimiert und damit der Einfluss dieses Faktors auf die
Wellenleiterda¨mpfung verringert werden.
Die Schichtfolge endet mit einer Deckschicht aus 5µm dickem SiO2. Die im
Abschnitt 2.1.4 angegebenen niedrigen Druckspannungen fu¨hren in den Plasma-
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schichten zu keinerlei Spannungsrissen. Fu¨r Wellenleiterstrukturen wie zum Bei-
spiel Splitter, die fu¨r diese Arbeit unberu¨cksichtigt bleiben, sind dickere Deckschich-
ten erforderlich, um eine unvollsta¨ndige Fu¨llung zwischen den Kern-Schichten zu
vermeiden (siehe auch [Hoff97]).
Pra¨paration der Wellenleiter
Die letzten Prozessschritte dienen der Vereinzelung und Endfla¨chenpolitur zur Vor-
bereitung der Charakterisierung der Wellenleiter. Um den Wafer wa¨hrend der Ver-
einzelung zu schu¨tzen, wird Fotolack mit einer Schichtdicke von 1,5µm aufgeschleu-
dert, der nach dem Polieren wieder restlos entfernt werden kann. Zur Vereinzelung
der Wellenleiter-Chips in einer Gro¨ße von 12 × 36mm kommt eine in der Halblei-
terfertigung u¨bliche Wafersa¨ge zum Einsatz. Das verwendete Diamantsa¨geblatt ist
bei der Firma disco unter der Bezeichnung NBC-Z 2050 erha¨ltlich und hat eine
Dicke von 0,1mm. Durch das Sa¨gen entstehen es an den Kanten Bruchstellen, die
fu¨r eine Einkopplung zur Wellenleitercharakterisierung vo¨llig unzureichend sind.
Versuche mit geringeren Dicken von 0,05mm und geringerem Vorschub ko¨nnen
das Ergebnis nicht insoweit beeinflussen, dass auf eine Politur verzichtet werden
kann.
Ein Politurschritt erlaubt eine optimale Einkopplung bei reduzierter Streuung
am Wellenleiter und eine reproduzierbare Herstellung, die bereits fu¨r optische
Schaltungen aus Lithiumniobat weit verbreitet ist. Fu¨r die Politur ist die zu po-
lierende Probe mit einer Gegenprobe eingespannt, damit die Kante planar auf der
Polierplatte aufliegt. Unter Zugabe einer leicht basischen Suspension des Typs Ko¨-
strosol 3550 wird die Stirnfla¨che rotierend poliert. Ko¨strosol besteht aus amorphen
nanoskaligen SiO2-Partikeln mit einem Durchmesser von 50nm in einer Lo¨sung mit
Wasser. Nach dem Ausbau der Probe wird der Schutzlack entfernt und die Probe
gereinigt. Sollten nach der Reinigung noch Polymerreste an den Wellenleiterkan-
ten haften, so ko¨nnen mit dem Polymerentferner EKC 265 die Verunreinigungen
reduziert werden. Die Lo¨sung besteht aus einem Gemisch aus 2-(2-Aminoethoxy)-
Ethanol, Hydroxylamin und Catechol. Bei einer Temperatur von 55○C lo¨sen sich
die Polymere zuverla¨ssig von den Wellenleitern.
Eine Alternative stellt das Brechen des Wafers in einzelne Teilstu¨cke dar. Da-
bei wird von der Ru¨ckseite mit einem Diamantstift entlang der Kristallorientie-
rung eine Nut geritzt. Bei geringer mechanischer Belastung bricht das Si aufgrund
von Gitterspannungen entlang der Vertiefung. Die Kante ist nicht reproduzierbar
herstellbar und Streueffekte treten auf. Die Schichtstruktur aus SiO2/SiON/SiO2
weist insbesondere bei tiefgea¨tzten Streifenwellenleitern bru¨chige Kanten auf. Eine
weitere Alternative zur Politur ist das Lasertrennen. Aber auch dieses Verfahren
bietet nur eine geringe Bruchkantenqualita¨t, sowie eine hohe Fehlerrate [Hill08].
Aus diesem Grund wird weiterhin auf die Politur zuru¨ckgegriffen.
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Die Abbildungen 3.15(a) und 3.15(b) zeigen Beispiele zur optimierten Verfah-
rensweise beim Polieren. Die Bescha¨digungen am Wellenleiter resultieren aus einer
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Abbildung 3.15: Polierte Stirnfla¨chen eines tiefgea¨tzten und eines vergrabenen Wel-
lenleiters: (a) mit 4µm Breite vor der Optimierung und (b) mit
3µm Breite nach der Optimierung
u¨berma¨ßigen Belastung durch Schleifen der Proben. Wellenleiterproben aus Lithi-
umniobat werden vor der Politur geschliffen, um den Materialabtrag zu beschleu-
nigen. Die Ebnung der Oberfla¨che durch Schleifpapier oder eine Vorpolitur der
Kristalloberfla¨che mit einer Lo¨sung aus Wasser und feinko¨rnigem Aluminiumoxid-
Pulver ist fu¨r Silizium nicht geeignet, da Silizium ein sehr weiches Material ist. Aus
diesem Grund wird auf diese Schritte verzichtet und direkt nach dem Einbau in den
Halter schonend poliert. Die resultierende Stirnfla¨che zeigt die Abbildung 3.15(b)
anhand eines 3µm breiten vergrabenen Streifenwellenleiters. Nach der Politur sind
die Wellenleiter fu¨r die Charakterisierung vorbereitet, auf die im Kapitel 3.4 na¨her
eingegangen werden soll. Neben dem vergrabenen Streifenwellenleiter sind noch
weitere Wellenleiterdesigns herstellbar. Die vera¨nderte Prozessfu¨hrung folgt in den
na¨chsten beiden Abschnitten.
3.3.2 Tiefgea¨tzter Streifenwellenleiter
Der in Abbildung 3.14(b) dargestellte tiefgea¨tzte Streifenwellenleiter unterscheidet
sich durch seine Prozessfolge gegenu¨ber dem vergrabenen Streifenwellenleiter. Die
Strukturierung der Rippe beginnt erst nach der Deposition der Deckschicht, so
dass diese Bauform zum Substrat durch das 10µm dicke SiO2 und isolierend u¨ber
der wellenfu¨hrenden Schicht durch die SiO2-Deckschicht geschu¨tzt ist. Die seitliche
Ummantelung mit SiO2 fehlt bei dieser Bauform. Die Rippe des Wellenleiters ist
bis zu 4,5µm tief. Die zusa¨tzliche Maskierung durch Chrom ha¨lt dem A¨tzprozess
fu¨r die tiefe Rippe problemlos stand. Charakteristisch fu¨r diese Wellenleiterform
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ist die gute Integrierbarkeit der Wellenleiter zu verschiedenen optoelektronischen
Strukturen. Fu¨r diese Arbeit ist die Integration der Wellenleiter und Resonatoren
und die Mo¨glichkeit der Kopplung durch das evaneszente Feld entscheidend. Durch
die hohe Rippe ist ebenfalls eine du¨nne Membran herstellbar, die eine Erweiterung
fu¨r eine variable Kopplung mit Poly-Si5-Heizern, wie in Abschnitt 5.2 erla¨utert,
mo¨glich macht. Eine solche Bauweise wa¨re mit vergrabenen Streifenwellenleitern
nicht realisierbar.
Die anderen Prozessschritte wie die Beschichtung mit Chrom, die Fotolithogra-
fie und der A¨tzprozess erfolgen analog zum vergrabenen Streifenwellenleiter. Da
die Rippen des tiefgea¨tzten Wellenleiters ungeschu¨tzter und dadurch leichter zu
Abplatztern und Fehlern neigen, muss die Schutzlackschicht dick genug und gleich-
ma¨ßig verteilt aufgebracht werden. Die Abbildung 3.16 zeigt die REM-Aufnahme
eines tiefgea¨tzten Streifenwellenleiters.
15kV x 10000 1µm 0314 12 12 SEI
Abbildung 3.16: REM-Aufnahme eines tiefgea¨tzten Streifenwellenleiters
3.3.3 Rippenbelasteter Filmwellenleiter
Der rippenbelastete Filmwellenleiter zeichnet sich durch geringe Da¨mpfungswerte
aus. Fu¨r diese Herstellungsform des dielektrischen Wellenleiters beschra¨nkt sich
der A¨tzprozess auf die Deckschicht. Die oberste SiO2-Schicht wird auf Wellenlei-
terbreite um 1,2µm zuru¨ckgea¨tzt. Dort wo kein Licht gefu¨hrt werden soll ist die
Deckschicht noch 0,8µm dick, wa¨hrend die Rippe insgesamt 2µm hoch ist (siehe
Abbildung 3.14(c)).
Ein Vorteil der rippenbelasteten Filmwellenleiter im Vergleich zu den ebenfalls
fu¨r diese Arbeit hergestellten Wellenleitern, ist die hohe Unempfindlichkeit gegen-
u¨ber Oberfla¨chenrauheiten. Die lichtfu¨hrende SiON-Schicht bleibt vom A¨tzprozess
unberu¨hrt. Die Fu¨hrungseigenschaften sind vergleichbar gering durch Herstellungs-
toleranzen oder Riefen an den Seitenwa¨nden beeinflussbar. A¨hnlich wie beim tief-
5polykristallines Silizium
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gea¨tzten Streifenwellenleiter lassen sich die dielektrischen Schichten ohne Unter-
brechung in der PECVD-Anlage hergestellen. Auch Lufteinschlu¨sse wie beim ver-
grabenen Streifenwellenleiter sind nicht vorhanden, dadurch kann die Schichtdicke
der Deckschicht fu¨r diese beiden Wellenleitergeometrien auf 2µm reduziert werden.
Die Darstellung 3.17 zeigt eine REM-Aufnahme eines 3µm breiten rippenbelaste-
ten Wellenleiters mit polierter Stirnfla¨che.
5kV x 6000 2µm 0093 21 29 SEI
Abbildung 3.17: REM-Aufnahme eines rippenbelasteten Filmwellenleiters
3.4 Charakterisierung der Wellenleiter
Die Eignung der hergestellten Wellenleiter fu¨r die optische Kommunikation und ins-
besondere fu¨r ein integriertes Lasersystem la¨sst sich durch die Charakterisierung
der Wellenleiter feststellen. Zu diesem Zweck liegt der Fokus auf den einzelnen
Komponenten wie Wellenleiter und Resonator. Die Ho¨he des Einflusses des ver-
wendeten Layouts auf die Modenverteilung oder Da¨mpfung gilt es ebenfalls zu
untersuchen. Die Ergebnisse ko¨nnen dann im Hinblick auf die Simulationsergeb-
nisse u¨berpru¨ft werden. Auf die Charakterisierung der Mikroresonatoren wird im
Kapitel 5.1.2 eingegangen.
3.4.1 Da¨mpfung
Fu¨r die theoretische Betrachtung der Wellenleiter wurde davon ausgegangen, dass
die Totalreflexion im Wellenleiter verlustfrei verla¨uft. Auch die abgeschiedenen
dielektrischen Schichten wurden als homogen angenommen, herstellungsbedingte
Fehler nicht beru¨cksichtigt. Tatsa¨chlich hergestellte dielektrische Wellenleiter sind
verlustbehaftet, die theoretischen Annahmen lassen sich nicht besta¨tigen. Die Re-
produzierbarkeit der Schichtdicke und des Brechungsindexes der abgeschiedenen
Schichten schwankt (siehe Tabelle 2.1). Das Material absorbiert einen Teil des ge-
fu¨hrten Feldes, und Rauheiten an den Flanken des Wellenleiters beeintra¨chtigen die
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Fu¨hrungseigenschaften. Die Auswirkung dieser Effekte auf die Energieu¨bertragung
durch den Wellenleiter nennt man Da¨mpfung. Sie erho¨ht sich durch Streuverluste,
Kru¨mmung des Wellenleiters (siehe Abschnitt 3.2), Absorption oder extrinsische
Verluste wie inhomogene Depositionen und Rauheiten an der Grenzfla¨che der Ma-
terialien. Die im realen Wellenleiter auftretenden Da¨mpfungen sollen mo¨glichst
kleine Werte im Wellenleiter aufweisen.
Um die Da¨mpfung quantitativ zu beschreiben, wird der exponentielle Da¨mp-
fungskoeffizient α, auch Extinktionskoeffizient genannt, verwendet. Demnach ist
die Intensita¨t I auf der ganzen La¨nge des Wellenleiters gegeben durch [Huns09]:
I(z) = I0e−αz , (3.12)
wobei I0 die Anfangsintensita¨t bei z = 0 ist. Die folgende Schreibweise zur Charak-
terisierung der Leistung P angegeben in dB in einem Wellenleiter der La¨nge L hat
sich in der Praxis durchgesetzt:
α(dB) = 10/L ⋅ lg(P /P0). (3.13)
Der Betrag der Streuverluste kann fu¨r das gefu¨hrte Feld dielektrischer Wellenlei-
ter signifikant sein, insbesondere fu¨r Moden ho¨herer Ordnung. Die Streuung ent-
steht durch den Kontakt der elektromagnetischen Welle mit sogenannten Streuzen-
tren, wobei diese eine geringere Gro¨ße als die gefu¨hrte Wellenla¨nge haben [BHS87].
Zwei verschiedene Mechanismen, die Rayleigh-Streuung und die Oberfla¨chen-
streuung, sind fu¨r Streueffekte in dielektrischen Wellenleitern verantwortlich. Die
Letztere entsteht durch Oberfla¨chenrauheiten und Defekte im Wellenleiter.
Das fu¨r die Wellenfu¨hrung in dieser Arbeit eingesetzte SiON ist ein amorphes
Material. Diese Anordnung der Moleku¨le verursacht dieRayleigh-Streuung. Dem-
nach weist das Material Inhomogenita¨ten und statistische Schwankungen der Brech-
zahl auf. Die dadurch leicht gea¨nderte Fu¨hrung imWellenleiter verursacht Verluste.
Eine Abstrahlung in das Silizium-Substrat kann hingegen durch eine ca. 10µm di-
cke SiO2-Schicht vermieden werden.
Die Absorption ist ein materialspezifischer Energieverlust, basierend auf der
Wechselwirkung des Lichts mit Moleku¨len im Kernmaterial. Damit einhergehend
ist immer ein Energieverlust durch die Umwandlung in Wa¨rmeenergie. Die Eigen-
schaften und Auswirkungen der Absorption sind Bestandteil des Kapitels 2.1.2.
Ein zusa¨tzlicher Verlustfaktor stellt die Kru¨mmung der Wellenleiter dar, wie sie in
Abschnitt 3.2 beschrieben wurde.
Eine weitere wichtige Rolle fu¨r die Wellenfu¨hrung spielen die Dispersionsmecha-
nismen. Die Lichtgeschwindigkeit im Medium ist frequenz- oder wellenla¨ngenab-
ha¨ngig. Daraus folgend ist auch der Brechungsindex abha¨ngig von der Wellenla¨n-
ge. Die Wellenla¨ngen-Abha¨ngigkeit fu¨hrt bei der U¨bertragung des elektromagneti-
schen Feldes u¨ber einen Wellenleiter zu verschieden langen Laufzeiten der Wellen
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und damit zu einer Verbreiterung des Impulses am Wellenleiter-Ausgang [Glas97].
Das hat eine Verringerung der Bandbreite des Systems zur Folge und stellt einen
weiteren Verlustfaktor dar.
Die Modendispersion und die Materialdispersion konkretisieren die Ursache des
Dispersionseffektes im Wellenleiter. Moden breiten sich, je nach Einkopplungswin-
kel, unter verschiedenen Winkeln im Wellenleiter aus. Demnach legen Moden un-
terschiedlich lange Wege zuru¨ck. Durch die Laufzeitverschiebung ergibt sich eine
Impulsverbreiterung. Die Abbildung 3.18 stellt den Zusammenhang der Modendi-







Abbildung 3.18: Der Verlauf (a) stellt die Grundmode dar. Moden unterschiedli-
cher Einkopplungswinkel (b) breiten sich unterschiedlich schnell
aus, woraus (c) eine Laufzeitverzo¨gerung resultiert [Lu¨he93]
Laufzeiten. In der Folge u¨berlappen sich die Moden zu einer Verbreiterung des
Impulses am Ausgang des Wellenleiters. Um eine Abfolge von Impulsen fu¨r eine
Datenu¨bertragung durch den Wellenleiter sicher zu u¨bertragen und eine U¨berlap-
pung verschiedener Impulse zu vermeiden, muss der zeitliche Abstand zwischen
den Impulsen vergro¨ßert werden.
Ein nicht zu vernachla¨ssigender Effekt ist die Materialdispersion, die durch
die Wellenla¨ngenabha¨ngigkeit des Brechungsindexes im Material entsteht [Glas97].
Das eingekoppelte Licht hat eine von null verschiedene spektrale Breite. Die Wel-
lenla¨ngenabha¨ngigkeit des Brechungsindexes fu¨hrt zu verschiedenen Ausbreitungs-
geschwindigkeiten des Lichtes im Wellenleiter und damit zu einer Zunahme der
Impulsbreite. Bedingt durch eine kleinere Brechzahl ist langwelligeres Licht schnel-
ler als kurzwelliges [Lu¨he93]. Dispersionsarten wie die Wellenleiterdispersion sind
Gegenstand weiterfu¨hrernder Literatur [Lu¨he93,Glas97].
3.4.2 Fabry-Perot Methode und Modenverteilung
Um die Qualita¨t der Wellenleiter quantitativ zu erfassen, sind mehrere Verfahren
verbreitet. Bei der Transmissionsmessung bestimmt das Verha¨ltnis der eingekop-
pelten zur ausgekoppelten Leistung und die La¨nge des Wellenleiters die Da¨mp-
fung. Die Prismenmethode ist vorteilhaft fu¨r Multimode-Wellenleiter, da sich mit
Hilfe von zwei Prismen die Verluste jeder Mode zuordnen lassen. Im Gegensatz
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hierzu, wird bei der Streulichtmessung das Streulicht an der Oberfla¨che der Wel-
lenleiterstruktur gemessen, um damit Ru¨ckschlu¨sse auf die Da¨mpfung zu ermit-
teln [Huns09].
Fu¨r die hier angewandte Fabry-Perot-Methode werden Oszillationen im Re-
sonator genutzt, die durch die polierten Endfla¨chen der Wellenleiter entstehen.
Bei A¨nderung entweder der La¨nge der Probe oder der Wellenla¨nge, oszilliert die
Intensita¨t der gefu¨hrten Leistung in Abha¨ngigkeit von der Abweichung. Solch ei-
ne La¨ngena¨nderung kann technisch beispielsweise durch eine Erhitzung der Probe
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Abbildung 3.19: Schematischer Aufbau zur Charakterisierung der Wellenleiter mit-
tels Fabry-Perot-Oszillation
Da¨mpfung im Wellenleiter genutzte Aufbau ist in Abbildung 3.19 6 schematisch
dargestellt. Fu¨r die Aufnahme der Oszillation im infraroten Wellenla¨genbereich
6Abku¨rzungen in der Abbildung 3.19:
PBS von engl. Polarizing Beamsplitter
CCD von engl. Charge-Coupled Device
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wird eine InGaAs-Photodiode und fu¨r den sichtbaren Wellenla¨ngenbereich eine Si-
Photodiode eingesetzt. Die Ein- und Auskopplung erfolgt u¨ber Objektive, welche
jeweils in x, y und z-Richtung justierbar sind. Eine aufwendige Verstellereinheit
dient zur Justage der Probe, welche neben den Translationen x, y und z eine Ver-
kippung und Verdrehung der Probe ermo¨glicht.
Zur Charakterisierung der Da¨mpfung werden rippenbelastete Filmwellenleiter
(schematisch dargestellt im Messaufbau 3.19) und der vergrabene Streifenwellen-
leiter betrachtet. Die polierten Stirnfla¨chen des Wellenleiters bilden den fu¨r die
Fabry-Perot-Methode essentiellen Resonator zur Da¨mpfungsermittlung der Wel-
lenleiter. Zwei abstimmbare Laserdioden fu¨r den sichtbaren oder infraroten Wellen-
la¨ngenbereich um 680nm und 1,5µm ko¨nnen wahlweise eingesetzt und in einem
Bereich von ±0,25nm bei einer Temperatura¨nderung von 20 auf 25○C vera¨ndert
werden. Fu¨r die Berechnung der Da¨mpfung steht die Transmissionsintensita¨t IT





1 +R2 exp (−2αι) − 2R exp (−αι) cos(4πneffι
λ
) , (3.14)
wobei R die Reflektivita¨t, α der Da¨mpfungskoeffizient und ι die La¨nge des Reso-
nators ist. Die Reflektivita¨t la¨sst sich aus den unterschiedlichen Brechungsindizes
durch die Gleichung:
R = (nk − ncl
nk + ncl
)2 (3.15)
ermitteln. Durch ein Peltier-Element wird die Wellenla¨nge der abstimmbaren La-
serdiode variiert, so dass sich ein periodischer Intensita¨tsverlauf (Fabry-Perot-
Oszillation) ergibt. Die der entsprechenden Wellenla¨nge zugeordneten Intensita¨ts-
extremen IT und I0 ergeben sich aus den Maxima der Cosinusfunktion im geschlos-
senen Intervall. Damit ergibt sich das Maximum der Intensita¨tsverha¨ltnisse fu¨r
cos(2βι) = 1:
Imax =
(1 −R)2 exp (−αι)
1 +R2 exp (−2αι) − 2R exp (−αι) . (3.16)
Entsprechend, wie schon in [Hett11] und [Webe10] dargestellt, ergibt sich fu¨r das
Intensita¨tsminimum Imin bei cos(β) = −1:
Imin =
(1 −R)2 exp (−αι)
1 +R2 exp (−2αι) + 2R exp (−αι) . (3.17)




1 +R2 exp (−2αι) − 2R exp (−2αι)
1 +R2 exp (−2αι) + 2R exp (−2αι) . (3.18)
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Exemplarisch ist in der folgenden Abbildung 3.20 die Fabry-Perot-Oszillation
eines vergrabenen Wellenleiters mit 4µm Breite und 600nm Ho¨he fu¨r den sichtba-
ren Bereich angegeben. Mit den Intensita¨tsmaxima und -minima kann der Da¨mp-
0 0,1 0,2



















Abbildung 3.20: Fabry-Perot-Oszillation eines vergrabenen Wellenleiters bei Va-
riation der Wellenla¨nge




















Mit den nun bekannten Formeln la¨sst sich die Da¨mpfung exemplarisch fu¨rm = 10
Messungen an einem vergrabenen Streifenwellenleiter messen. Die Messergebnisse
stellt Tabelle 3.1 dar. Fu¨r eine Fehlerbetrachtung der hier ermittelten Werte, wird








zu einem Wert von a¯ = 0,83dB/cm berechnet. Der Grad der Variation um diesen







(αi − a¯)2 (3.21)
wieder. Nach Einsetzen des arithmetischen Mittels ergibt sich eine Standardabwei-
chung von ηa = 0,08dB/cm. Fu¨r eine normalverteilte Zufallsgro¨ße kann die Da¨mp-
fung unter Betrachtung von 2ηa um den Erwartungswert mit einer Genauigkeit
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Tabelle 3.1: Wiederholte Messung der Da¨mpfung eines 4µm breiten vergrabenen
Streifenwellenleiters
von 95,4% bestimmt werden zu:
α = (0,83 ± 0,16) dB/cm. (3.22)
Mit dem hier vorgestellten Herstellungs- und Messverfahren ko¨nnen rippenbelas-
tete Streifenwellenleiter mit einer Da¨mpfung von α ≤ 0,3dB/cm und vergrabene
Wellenleiter mit 0,83dB/cm fu¨r die Wellenla¨ngen um 680nm hergestellt werden.
Fu¨r einen vergrabenen Wellenleiter mit 4µm Breite und 2µm Ho¨he ergibt sich
eine Da¨mpfung von 7dB/cm fu¨r Wellenla¨ngen um 1,5µm. Einen systematischen
Unterschied zwischen Wellenleitern nach einer thermischen Behandlung oder im
Vergleich mit dem optimierten Abscheidungsprozess in der PECVD-Anlage la¨sst
sich mit der bestehenden Messapparatur nicht feststellen. Rippenbelastete Wellen-
leiter sind im Vergleich zu vergrabenen Wellenleiterstrukturen da¨mpfungsa¨rmer,
da produktionsbedingte Rauheiten oder Fehler auf der Oberfla¨che weniger Ein-
fluss auf die Wellenfu¨hrung haben.
Zusa¨tzlich ermo¨glicht der realisierte Aufbau die Aufnahme der Modenverteilung.
Hierfu¨r kommt eine CCD-Kamera zum Einsatz. In der Abbildung 3.21 ist eine Mo-
denverteilung eines vergrabenen Streifenwellenleiters dargestellt. Die SiON-Schicht
des Wellenleiters hat eine Ho¨he von 1,8µm und eine Breite von 4µm. Die simu-
lierte Modenverteilung zeigt eine sehr gute U¨bereinstimmung im Vergleich mit der
tatsa¨chlich gemessenen. Es handelt sich in beiden Fa¨llen, um einen einmodigen
Wellenleiter, der die Welle im SiON fu¨hrt. Bei einer gefu¨hrten Wellenla¨nge von
1,5µm ist nur die Grundmode ausbreitungsfa¨hig. Anhand der Modenprofile in der
horizontalen und vertikalen Ebene besta¨tigt sich diese Beobachtung. Die Modenver-
teilung weist ein Gauß-Profil auf (siehe Abbildung 3.22). Wenn sichtbares Licht
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Abbildung 3.21: Modenverteilung (a) aufgenommen mit einer CCD-Kamera exem-
plarisch von einem vergrabenen Wellenleiter mit 4µm Breite und


















































Abbildung 3.22: Horizontales und vertikales Modenprofil eines 4µm breiten vergra-
benen Wellenleiters
in den Wellenleiter eingekoppelt wird, entsteht eine ganz andere Modenverteilung,
die ebenfalls von der Geometrie des Wellenleiters abha¨ngig ist. Die Tabelle 3.2,
wie bereits in der Arbeit von [Webe10] dargestellt, zeigt dazu einen Vergleich von
verschiedenen Wellenleitergeometrien und Abmessungen fu¨r den sichtbaren Wel-
lenla¨ngenbereich, die unterschiedliche Modenverteilungen zur Folge haben. Das
fu¨r den Infrarot-Bereich bereits verwendete Layout des vergrabenen Wellenleiters
mit 4µm Breite, stellt im sichtbaren Bereich bei einer Wellenla¨nge von 670nm
einen 2-modigen Wellenleiter dar. Deutlich ist auch der Unterschied der Wellen-
leitergeometrien. Wa¨hrend sich die Mode beim rippenbelasteten Filmwellenleiter
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relativ weit unter der Rippe ausdehnt, erstreckt sich die Mode beim vergrabenen
Streifenwellenleiter fast ausschließlich innerhalb des SiON. Auch fu¨r den sichtbaren
Bereich gilt, dass die Simulation der Modenverteilung sehr gut mit den experimen-
tellen Ergebnissen u¨bereinstimmt.
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Als wesentlicher Bestandteil der modernen Photonik stehen Mikroresonatoren in
den verschiedensten Formen im Fokus der Forschung, wa¨hrend die Herstellung
planarer Resonatoren immer mehr in den Hintergrund ru¨ckt. Fabry-Perot-,
Flu¨stergalerie- und Photonische-Kristall-Resonatoren finden bereits jetzt Anwen-
dung in der optischen Telekommunikation. Dabei stellt die weitere Erforschung die-
ser optischen Technologien eine Kernherausforderung fu¨r das 21. Jahrhundert dar,
denn Mikroresonatoren ko¨nnen neben aktuellen Anwendungen auch die Grundlage
nichtlinearer oder linearer physikalischer Pha¨nomene sein [Vaha04]. Mittels Reso-
natoren kann auf kleinstem Raum Licht eingeschlossen werden. Die Abklingzeit
der Welle im Resonator bestimmt sich dabei u¨ber die Gu¨te Q und die Resonanz-
frequenz des Resonators (siehe Gleichung 4.2).
4.1 Strukturresonanzen im Mikroresonator
Der Lichteinschluss im Mikroresonator la¨sst sich in einem einfachen strahlenop-
tischen Bild mit der Totalreflexion an der Mikroresonator-Grenzfla¨che beschrei-
ben [Haus11]. Dabei kann die Welle besonders verlustarm polygonartig im Reso-
nator zirkulieren (siehe Abbildung 4.1) [Horn05]. Betrachtet man Licht als elektro-
magnetische Welle sind die Strukturresonanzen durch Interferenz erkla¨rbar. Reso-
nanz bildet sich durch konstruktive Interferenz der im Mikroresonator am Rand
gefu¨hrten elektromagnetischen Welle mit sich selbst [Haus11]. Die gefu¨hrten Mo-
den werden auch Strukturresonanzen oder, wie in dieser Arbeit bereits erwa¨hnt,
Flu¨stergalerie-Moden genannt [Horn05].
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Abbildung 4.1: Strahlenoptische (a) und wellenoptische (b) Darstellung des Licht-
einschlusses innerhalb eines Mikroresonators [Haus11]
Fu¨r den in dieser Arbeit hauptsa¨chlich betrachteten Fall von Mikrodisks mit
einer Dicke xd ≈ λ (siehe Abbildung 4.2) besteht aufgrund des Brechungsindexkon-
trasts zum umgebendem Medium eine starke Einschra¨nkung der Moden in axialer
Richtung (z-Richtung). Die Polarisation der Moden begrenzt sich auf Transversal-
z
φ rnkn0 xd
Abbildung 4.2: Schematische Darstellung einer Mikrodisk mit Flu¨stergalerie-Mode
[HGI08]
Magnetische Moden (TM), deren elektrischer Feldvektor senkrecht zur Resonatore-
bene steht, und Transversal-Elektrische-Moden (TE), deren elektrischer Feldvektor
parallel zur Resonatorebene liegt.
Mit Hilfe der Frequenzbereichs-Formulierung aus [CBS10], die auf der Finiten-
Integrationsmethode beruht, ist die Validierung der technischen Machbarkeit fu¨r
einen Drei-Schicht-Mikroresonator der na¨chste Schritt. Hierzu wird die Modenver-
teilung sowie der Feldverlauf fu¨r verschiedene Radien simuliert. Der zu berechnen-
de Bereich bezieht sich nur auf die r-z-Ebene, welche aus dem dreidimensionalen
Netzgitter extrahiert wird [CBS10]. Die dritte Dimension ist durch die von An-
fang an modellierte azimutale Moden-Ordnung gegeben. Mit diesem quasi drei-
dimensionalen Vorgehen hat das Feld weiterhin drei Vektorkomponenten, die sich
unter Ausnutzung der Rotationssymmetrie auf die r-z-Ebene reduzieren [Weil83].
Anhand dieser Simulationen, durchgefu¨hrt durch Christoph Claßen vom Fachge-
biet Theoretische Elektrotechnik der Technischen Universita¨t Berlin, ko¨nnen Ru¨ck-
schlu¨sse auf die zu wa¨hlenden Parameter der spa¨teren Realisierung als Bauelement
gezogen werden. Der Radius, das verwendete Materialsystem und die Ho¨he der
Schichten beeinflussen die Resonanzfrequenz des Resonators.
81
4 Mikroresonatoren realisiert im Schichtsystem SiO2/SiON/SiO2
Die numerische Berechnung der Modenverteilung im Resonator erfolgt hier nur
fu¨r die Flu¨stergalerie-Moden. Dispersion und verlustbehaftete Materialien werden
außer Acht gelassen. Die zirkulierende Feldverteilung am Rand des Resonators fu¨r
die Resonanz TM1295 stellt die Abbildung 4.3 dar. Eine Resonanz in einem diskfo¨r-
Abbildung 4.3: Zirkulierende Flu¨stergalerie-Mode fu¨r einen Mikroresonator mit ei-
nem Radius von 50µm
migem Resonator la¨sst sich mit TEνl fu¨r eine Transversal-Elektrische- oder TM
ν
l
fu¨r eine Transversal-Magnetische-Polarisation bezeichnen. Die Kennzahl l definiert
die azimutale Modenordnung, die zweite Kennzahl ν bezieht sich auf die radiale
Modenordnung [KBML07]. Quasi-Radiale-Moden sind ebenfalls in einer Mikrodisk
ausbreitungsfa¨hig. Diese speziellen Moden werden im Gegensatz zu Flu¨stergalerie-
Moden von gegenu¨berliegenden Seitenwa¨nden reflektiert, sie sind aber wegen der
fehlenden Totalreflexion nicht sehr ha¨ufig [Ober04].
Der hier dargestellte Mikroresonator hat einen Radius von 50µm. In Abbil-
dung 4.4 ist eine charakteristische TM-Mode aus 4.3 in der r-z-Ebene dargestellt 1.
Es ist zu erkennen, dass in beiden Abbildungen die Mode gefu¨hrt wird und die
charakteristische Zirkulation am Außenrand des Resonators stattfindet. Demnach
kann ein Resonator zur Ausbildung von Flu¨stergalerie-Moden in dem 3-Schicht-
System SiO2/SiON/SiO2 angeregt werden. Die Simulation der TE-Moden errech-
net sich analog.
1Koordinatensystem ist in Abbildung 4.2 dargestellt
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Abbildung 4.4: TM-Mode mit der azimutalen Modennummer 294 bei einer Frequenz
von 194THz in der r-z-Schnittebene im Mikroresonator mit Vergro¨-
ßerung
4.2 Charakteristische Kenngro¨ßen optischer
Mikroresonatoren
Die bekannteste Kenngro¨ße fu¨r Mikroresonatoren ist der Gu¨tefaktor Q. Die Gu¨te
definiert sich u¨ber das Verha¨ltnis von der im Resonator gespeicherten Energie




−dW /dt . (4.1)
Je geringer die Verluste im Resonator sind und je la¨nger das elektromagnetische
Feld im Resonator zirkulieren kann, desto ho¨her ist die Gu¨te [Horn05]:
Q = ω0τ, (4.2)
wobei τ die Abklingzeit der Welle im Resonator ist. Fu¨r den zeitlichen Verlauf der
im Resonator gespeicherten Energie W ergibt sich laut [Haus11]:
W (t) =W0 exp (−ω0t/Q) =W0 exp (−t/τ) . (4.3)
U¨ber die Halbwertsbreite und die Resonanzkreisfrequenz la¨sst sich die Gu¨te aus








Die Halbwertsbreite δωFWHM (δλFWHM2) beschreibt dabei den Frequenzabstand
(Wellenla¨ngenabstand), bei dem die transmittierte Leistung auf die Ha¨lfte des Ma-
ximums abgefallen ist. Die zeitliche Begrenzung fu¨r den Einschluss des elektro-
magetischen Feldes in Mikroresonatoren stellt der Gu¨tefaktor dar, die ra¨umliche
2von engl. Full Wave at Half Maximum
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Ausdehnung wird durch das Modenvolumen VM charakterisiert. Das Modenvolu-




Die Gro¨ße E(r) bezeichnet das elektromagnetische Feld und ε(r) die ortsabha¨n-
gige Dielektrizita¨tskonstante. Das Modenvolumen entspricht dann dem Integral
u¨ber das Betragsquadrat des elektrischen Feldes der Mode in Abha¨ngigkeit vom
Ort, normiert auf das Maximum der Energiedichte in Abha¨ngigkeit vom Ort. Mi-
kroresonatoren kennzeichnet ein kleines Modenvolumen und eine hohe Gu¨te. Das
elektromagnetische Feld zirkuliert in einem kleinen Raum u¨ber einen langen Zeit-
bereich, wodurch sich eine hohe Intensita¨t des zirkulierenden Feldes ergibt.
Der Abstand zwischen den einzelnen Moden im Resonator wird als freier Spek-
tralbereich eines Resonators (FSR3) bezeichnet und bestimmt sich zu [Majk09]:
λFSR = λm − λm+1. Die Finesse F des Resonators ist abha¨ngig vom freien Spektral-
bereich und dru¨ckt sich durch das Verha¨ltnis des freien Spektralbereichs und der





Ein typischer Verlauf der Intensita¨t des elektromagnetischen Feldes bezogen auf





















Abbildung 4.5: Schematische Darstellung eines Resonanzverlaufs eines Fabry-
Pe´rot-Resonators zur Definition des freien Spektralbereichs und
der Halbwertsbreite [HGI08]
Dem Einsatz von aktiven Mikroresonatoren steht ein weites Feld an Einsatz-
mo¨glichkeiten offen, zum Beispiel in Form von Mikrolasern [MTB+09,KKPV06],
3von engl. Free Spectral Range
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als Biosensor [VA08] oder in der Quantenoptik [Vaha04]. Dies setzt aber mo¨glichst
hohe Gu¨tefaktoren voraus. Der na¨chste Abschnitt pra¨zisiert aber, dass die Reso-
nanz im Mikroresonator in der Realita¨t von vielen Einflussfaktoren gesto¨rt wird
und somit Verluste entstehen, die den Q-Faktor schma¨lern.
4.3 Beschra¨nkungen des Gu¨tefaktors















Die Gu¨te la¨sst sich demnach in zwei Bereiche aufteilen:
 Die intrinsische Gu¨te Qint setzt sich, vergleichbar mit den Verlusten in Wel-
lenleitern (siehe Abschnitt 3.4), aus der Absorption im Resonatormaterial
Qabs, der Verluste durch die Kru¨mmung des Resonators Qrad, der Streuung
an der Resonatoroberfla¨che sowie am Rand des Resonators Qss und die Ver-
luste durch Kontamination auf dem Resonator Qcont zusammen.
 Die externe Gu¨te Qext beinhaltet die Verluste, die durch eine Kopplung eines
Wellenleiters an den Resonator entstehen.
In den SiON- und SiO2-Schichten fu¨r die Wellenleiter und Resonatoren kommt
es zu vermehrtem Wasserstoffeinbau bei der Herstellung in Form von Si-H-, Si-
O-H- oder N-H-Gruppen, die im fu¨r die Telekommunikation wichtigen Wellenla¨n-
genbereich von 1,55µm zu Absorptionen fu¨hren (siehe auch Kapitel 2.1.2). Durch
Prozessoptimierung lassen sich diese, und somit auch die Absorption im Material,
minimieren.
Die Verluste durch die Kru¨mmung im Resonator reduzieren sich bei steigendem
Radius der Kru¨mmung. Bereits im Abschnitt 3.2 wurde fu¨r gekru¨mmte Wellenleiter
mit einem wellenfu¨hrenden Kern aus SiON festgestellt, dass Radien u¨ber 10µm
vernachla¨ssigbare Verluste hervorrufen. Kru¨mmungsverluste fallen nach [GSI96]
exponentiell ab. Mit einem Verha¨ltnis von 2R/λ ≥ 15 beziffert sich Qrad auf > 1011.
Der simulierte gekru¨mmte Wellenleiter (siehe Abschnitt 3.2) besta¨tigt die Angaben
aus der Literatur.
Die Verluste durch Streuung an der Resonatoroberfla¨che und am Rand stellen
die gro¨ßte Beeintra¨chtigung fu¨r die Gu¨te des Resonators dar [BSBP04]. Durch die
verwendete Prozesstechnik in der Lithographie und A¨tztechnik lassen sich feine
Rauheiten und Oberfla¨chendefekte nicht ganz vermeiden.
Verluste durch Kontamination auf dem Resonator (Qcont) treten durch Ablage-
rungen von A¨tzru¨cksta¨nden, Fotolackresten oder Wasserablagerungen auf, die das
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zirkulierende Feld sto¨ren und den Gu¨tefaktor mindern. Durch Reinigungsprozesse
und im O2-Plasma eines Barrel-Reaktors lassen sich Kontaminationen weitestge-
hend entfernen.
Neben den beschriebenen intrinsischen Verlusten reduziert sich die Gu¨te zusa¨tz-
lich durch die Kopplung an einen Wellenleiter. Dabei ha¨ngt die Gro¨ßenordnung
vom Radius, dem Brechungsindex, der Wellenla¨nge und insbesondere vom Kopp-
lungskoeffizienten ab. Auf den Einfluss durch Kopplung wird im Abschnitt 5.1
na¨her eingegangen.
4.4 Parametereinflu¨sse auf die Gu¨te
Die Anzahl der ausbreitungsfa¨higen Moden ist im Allgemeinen durch die Schicht-
dicke xd des wellenfu¨hrenden Kerns bestimmt, wie bereits fu¨r Schichtwellenleiter
in Gleichung (3.3) gezeigt. Ist die Schichtdicke zu niedrig, werden keine Moden
gefu¨hrt. Neben der Dicke des Resonators hat aber auch der Radius des Resona-
tors Einfluss auf die Gu¨te. Steigt der Radius des Resonators, verringern sich die
Kru¨mmungsverluste exponentiell und der Gu¨tefaktor erho¨ht sich. Mikroresonato-
ren als Sensoren bu¨ßen bei wachsendem Radius Empfindlichkeit ein [TSC08]. Fa¨llt
der Radius des Mikroresonators aber unter einen bestimmten Wert u¨berwiegen die
Kru¨mmungsverluste und die Empfindlichkeit des Sensors bricht ein.
Die Kru¨mmungsverluste, und damit auch der Q-Faktor, sind neben dem Radius
auch vom Brechungsindexunterschied zwischen wellenfu¨hrendem Kern und umge-
bendem Medium abha¨ngig. Bisher wurde von einer sprunghaften Brechzahla¨nde-
rung an der Grenzfla¨che zwischen Kernschicht und Mantel ausgegangen. Durch
Dotierung mit unterschiedlichen Materialien wie Bor, Phosphor oder Aluminium
la¨sst sich der Brechungsindex des Materials beeinflussen und kontinuierlich vera¨n-
dern.
Der Brechungsindex der wellenfu¨hrenden Schicht la¨sst sich neben einer mo¨gli-
chen Dotierung auch durch die Temperatur beeinflussen. Die A¨nderung der Tem-
peratur hat zwei Einflu¨sse auf den Mikroresonator: Der Durchmesser vera¨ndert sich
durch Wa¨rmeausdehnung und der Brechungsindex wird durch die Materialeigen-
schaften beeinflusst [Horn05]. Bei Polymeren mit einem großen thermooptischen
Koeffizienten u¨berwiegt der Effekt der A¨nderung des Brechungsindexes gegenu¨ber
der Wa¨rmeausdehnung. Fu¨r Materialien mit einem kleineren Koeffizienten wieder-
um ist der Effekt der Wa¨rmeausdehnung dominanter [Horn05].
Der Brechungsindex von SiO2 und SiON ist ebenfalls von der Temperatur abha¨n-
gig, der thermooptische Koeffizient aber ist mit etwa 10−6 um ein hundertfaches
kleiner als bei den u¨blich verwendeten Polymeren [Diec02] und damit ungeeignet
fu¨r eine Sensoranwendung.
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Einflu¨sse wie Temperatur, ein elektrisches Feld oder auch ein kleiner Partikel in
der unmittelbaren Umgebung des Mikroresonators haben eine große Wirkung auf
die optischen Eigenschaften und die Resonanzfrequenz des Resonators. Resonanzen
bilden sich im Resonator durch konstruktive Interferenz aus, also durch phasenrich-
tige U¨berlagerung einer im Resonator zirkulierenden Lichtwelle. Die Welle wird am
Außenrand des Resonators durch Totalreflexion gefu¨hrt. Um den Resonator bildet
sich ein exponentiell abklingendes Feld, auch evaneszentes Feld genannt (siehe auch
Abschnitt 1.2.3). Ist das evaneszente Feld stark genug, einen Partikel in der Na¨he
des Resonators zu erreichen, kann es sich dort weiter ausbreiten (Tunnel-Effekt).
Der Einfluss des Partikels fu¨hrt somit zu einer sogenannten
”
gesto¨rten inneren
Totalreflexion“ innerhalb des Resonators und zu einer Vera¨nderung der Phase der
totalreflektierten Welle [Horn05]. Neben der Position a¨ndert sich auch die Ampli-
tude der Resonanz, woraus eine Verringerung der Gu¨te resultiert [Horn05].
4.5 Realisierung der Mikroresonatoren
Fu¨r die Integration der Heizer zur variablen Kopplung des Wellenleiters an den
Resonator muss der Resonator vom darunter liegenden Silizium aus mehreren
Gru¨nden isoliert werden. Silizium verfu¨gt u¨ber einen hohen Wa¨rmeleitwert und
wu¨rde die erzeugte Hitze zu schnell abfu¨hren. Weiterhin wa¨re eine variable Kopp-
lung durch das Silizium-Substrat ebenfalls nicht mo¨glich. Ein zusa¨tzlicher positiver
Nebeneffekt ist die Minimierung von Fu¨hrungsverlusten, die aus dem ho¨heren Bre-
chungsindex des Siliziums im Vergleich zum SiON resultieren.
Insbesondere spha¨rische und Mikrodisk-Strukturen erlauben sehr hohe Gu¨ten,
die in dem Maße von keinen anderen dielektrischen Resonanzstrukturen erzielt
werden ko¨nnen [Vaha04]. Die Herstellung von typischen Mikrodiskresonatoren er-
folgt dabei durch eine nasschemische Strukturierung des SiO2 mit Flusssa¨ure und
einen anschließenden Trockena¨tzprozess mit Xenondifluorid (XeF2) zur Untera¨t-
zung des Resonators [AKSV03]. Aber auch Resonatoren auf SOI-Basis [BJP05]
und Mikroresonatoren aus Polymeren [Haus11] ko¨nnen hohe Gu¨tefaktoren errei-
chen.
Die in dieser Arbeit hergestellten und charakterisierten Mikroresonatoren beste-
hen aus der gleichen Schichtstruktur SiO2/SiON/SiO2 wie die bereits beschriebe-
nen Wellenleiter auf einem Silizium-Substrat. Dieses Schichtsystem ist fu¨r die finale
Integration der Wellenleiter und Resonatoren unerla¨sslich, wenn die Wellenfu¨hrung
im SiON verla¨uft. Die SiON-Kernschicht ist 1,8µm dick. Fu¨r einen definierten Bre-
chungsindexunterschied ist das SiON durch eine jeweils 1µm dicke SiO2-Schicht
begrenzt. Die Abbildung 4.6 zeigt den schematischen Aufbau des Resonators im
3-Schicht-System. Die Strukturierung des Schichtsystems wird mit den bereits be-
kannten Parametern fu¨r die Lithografie und dem A¨tzprozess durchgefu¨hrt. Der
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Abbildung 4.6: Schematische Darstellung des Mikroresonators im 3-Schicht-System
darauf folgende Prozess der isotropen Untera¨tzung des Resonators ist erforderlich,
um eine freistehende Struktur zu erhalten.
Eine Vielzahl von A¨tzlo¨sungen wie Kaliumhydroxid (KOH), Natriumhydroxid
(NaOH), Salpetersa¨ure (HNO3) zusammen mit Flusssa¨ure (HF), sowie Ammoni-
umhydroxid (NH4OH) ko¨nnen fu¨r die Strukturierung von Silizium verwendet wer-
den [Ko¨hl99]. Die geringe Selektivita¨t der A¨tzverfahren gegenu¨ber den Kern- und
Mantelmaterialien des Wellenleiters und das an die Kristallstruktur des Siliziums
gebundene A¨tzprofil lassen aber nur einen trockenchemischen Prozess zur Resona-
torstrukturierung zu.
Ein optimaler Prozess fu¨r die Strukturierung der Mikroresonatoren muss eine ho-
he Untera¨tzung bei einer ausreichend hohen vertikalen A¨tzrate und geringe Ober-
fla¨chenrauheiten gewa¨hrleisten. Die Selektivita¨t ist ebenfalls eine entscheidende
Kenngro¨ße fu¨r das Untera¨tzen der Resonatoren, da bei diesem Prozess nicht nur
die Maske, sondern auch das wellenfu¨hrende Material an den Seitenwa¨nden direkt
dem Prozess ausgesetzt ist. Eine Prozessvalidierung unter Einflussnahme der Pro-
zessparameter Druck, Gasfluss und HF-Leistung soll neben einem mo¨glichst opti-
malem Prozess auch die Querabha¨ngigkeiten zwischen den Entscheidungskriterien
aufzeigen.
Zur Prozessoptimierung werden Prozessreihen mit systematisch variierten A¨tz-
parametern durchgefu¨hrt. Versuche mit den Gasflu¨ssen CF4/N2O und einem mo¨g-
lichst hohen Prozessdruck resultieren in einem hohen Grad der Untera¨tzung. Ein-
hergehend mit den guten Untera¨tzungen ist aber die Rauheit an den Seitenfla¨chen
bei dieser Kombination der Gase zu hoch. Daher findet diese Methode fu¨r die wei-
tere Prozessierung keine Beru¨cksichtigung. Rechteck-Strukturen bilden die Maske
fu¨r die Prozessreihen. Die Maskierung besteht zusa¨tzlich zur Lackschicht aus ei-
ner 300nm dicken Aluminium-Schicht, die im RIE-Prozess mit Chlorgas struktu-
riert wird. Beispielhaft ist in Abbildung 4.7 die Untera¨tzung des Siliziums in der
PECVD-Anlage mit CF4/N2O bei verschiedenen Prozessdru¨cken angegeben.
Die Nachteile des CF4/N2O-Prozesses lassen sich mit einem A¨tzprozess in der
RIE-Anlage Oxfords Instruments Plasmalab 80µ+ mit Schwefelhexafluorid
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x 3000 5µm 0359 42 30 SEI
(b)
Abbildung 4.7: Isotroper A¨tzprozess unter einer Aluminium-Schicht bei 150W Leis-
tung, einem Gasfluss von CF4/N2O = 90/60 sccm, einer A¨tzzeit von
10min und (a) 133,3Pa oder (b) mit 66,7Pa Prozessdruck
(SF6) umgehen. Fu¨r die Untera¨tzung der Mikroresonatoren mit SF6 fand ausschließ-
lich die Plasmalab 80µ+ Anwendung, weil nur fu¨r diese Anlage ein ausreichend ho-
her Druck eingestellt werden kann. Mit einem hohen Prozessdruck vollzieht sich der
A¨tzabtrag von allen Seiten, weil mit steigendem Druck die freie Wegla¨nge der Ionen
abnimmt, der A¨tzprozess verla¨uft isotrop [Hill08]. Der finale SF6-Prozess basiert
auf Analysen und Prozessoptimierungen aus den Arbeiten von [Stu¨h10, Broc09]
und wurde durch die Arbeit von [Hett11] weiter verfeinert.
Anhand der Darstellung in Abbildung 4.8 veranschaulicht sich der Zusammen-
hang zwischen Prozessdruck und dem Verha¨ltnis von lateraler zu vertikaler A¨tzrate
von Silizium. Die restlichen Prozessparameter verbleiben konstant: 26,3 sccm SF6-
Gasfluss und 150W HF-Leistung. Wie zu erwarten steigt die laterale A¨tzrate im
Vergleich zur vertikalen A¨tzrate mit wachsendem Druck sta¨rker an. Damit fa¨llt das
Verha¨ltnis vertikaler zu lateraler A¨tzrate bei steigendem Druck ab. Um den Ein-
fluss des Gasflusses auf das A¨tzergebnis zu charakterisieren, wird bei einer erneu-
ten Messreihe der Gasfluss variiert. Die unterschiedlichen A¨tzresultate untermau-
ert die Tabelle 4.1 mit ausgesuchten trockenchemischen Silizium-Untera¨tzungen.
Die Strukturen mit ho¨herem Gasfluss zeigen aufgrund der Zunahme der reakti-
ven Teilchen eindeutig den homogeneren A¨tzprozess. Der hier ermittelte Wert von
134 sccm zeigt diesbezu¨glich gute Ergebnisse. Der in der Abbildung 4.8 besta¨tigte
Zusammenhang der steigenden A¨tzrate bei wachsendem Druck bleibt auch fu¨r den
ho¨heren Gasfluss erhalten.
Bei sehr starker Beschleunigung der Ionen (HF-Leistung 250W) erho¨ht sich
die A¨tzrate fu¨r das Silizium. Die Belastung auf die zu a¨tzende Schicht und die
Maske steigt jedoch ebenfalls, weil der physikalische A¨tzabtrag u¨berwiegt. Zur
Schonung der Strukturen muss die Leistung auf 150W reguliert werden, nachteilig
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a)
 Druck: 36Pa
 Gas: SF6 = 26,8 sccm
 A¨tzrate lateral: 2µm/min
 A¨tzrate vertikal: 2,6µm/min
18kV x 1800 10µm 0030 44 25 SEI
b)
 Druck: 28Pa
 Gas: SF6 = 26,8 sccm
 A¨tzrate lateral: 1µm/min
 A¨tzrate vertikal: 1,3µm/min
18kV x 5000 5µm 0022 42 25 SEI
c)
 Druck: 36Pa
 Gas: SF6 = 134 sccm
 A¨tzrate lateral: 2,4µm/min
 A¨tzrate vertikal: 3,4µm/min
18kV x 1800 10µm 0038 43 25 SEI
d)
 Druck: 28Pa
 Gas: SF6 = 134 sccm
 A¨tzrate lateral: 2,7µm/min
 A¨tzrate vertikal: 3,1µm/min
18kV x 1800 10µm 0047 44 25 SEI
Tabelle 4.1: Ausschnitt aus dem Optimierungsprozess zur Untera¨tzung der Resona-
toren (A¨tzzeit 10min, Leistung bei 150W)
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Abbildung 4.8: Bestimmtes Verha¨ltnis von vertikaler zu lateraler A¨tzrate mit Feh-
lerband fu¨r Silizium in Abha¨ngigkeit vom Prozessdruck bei 26,3 sccm
SF6-Gasfluss und 150W HF-Leistung
hierbei ist aber die nur halb so große A¨tzrate. Bei einem Druck von 49,3Pa lassen
sich Untera¨tzungen im Verha¨ltnis zum senkrechten Abtrag von 80% erreichen, die
A¨tzrate verbleibt aber im Vergleich mit niedrigeren Dru¨cken auf einem geringem
Niveau.
Zur Charakterisierung der freistehenden Resonatorstrukturen ist eine Ho¨he von
mindestens 50µm erforderlich, um die Kopplung mit einer Faser und damit eine
Bestimmung des Q-Faktors zu ermo¨glichen. Daraus resultiert als Voraussetzung fu¨r
eine Realisierung des Mikroresonators eine ausreichend hohe A¨tzrate und gleichzei-
tig eine hohe Selektivita¨t der Maske zum A¨tzprozess. Die Querabha¨ngigkeiten zwi-
schen A¨tzrate und Druck, sowie zwischen der HF-Leistung und A¨tzrate erschweren
die Suche nach einer optimalen Wahl der Prozessparameter. Fu¨r den A¨tzprozess
der Resonatoren ist durch die Mindestho¨he von 50µm neben der hohen vertika-
len A¨tzrate ebenfalls eine hohe laterale A¨tzrate notwendig. Mit einem Druck von
16Pa ist die A¨tzrate in lateraler und vertikaler Richtung hoch genug. Die in Ta-
belle 4.2 beschriebenen Parameter kennzeichnen einen Kompromiss der genannten
Querabha¨ngigkeiten.
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Tabelle 4.2: Parameter zur A¨tzung des Siliziums fu¨r die Herstellung der Mikroreso-
natoren
Die Chrom-Schicht, die bereits zur Strukturierung der dielektrischen Schichten
verwendet wird, maskiert die Strukturen wa¨hrend des Silizium-A¨tzprozesses. Auch
hier reicht die Schichtdicke von 0,2µm fu¨r das Chrom aus. Die minimale Ho¨he
von 50µm fu¨r die Charakterisierung der Resonatoren impliziert eine stark un-
tera¨tzte Resonatorstruktur. Dadurch ko¨nnen nur ausreichend große Resonatoren
den Prozess fu¨r die freistehenden Strukturen u¨berdauern und anschließend fu¨r die
Charakterisierung zur Verfu¨gung stehen. Dieser Umstand a¨ndert sich durch eine
Integration der Kopplung auf dem Silizium-Chip.
Statt einer Kohlenstoff-Elektrode kommt fu¨r den Silizium-A¨tzprozess eine Alumi-
nium-Elektrode zum Einsatz. Durch die Verwendung von Aluminium wird vermie-
den, dass einzelne Kohlenstoffatome die Seitenwa¨nde des Resonators passivieren
und den A¨tzabtrag somit verhindern.
5kV x 1100 10µm 0005 11 30 SEI
Abbildung 4.9: Resonatorstruktur mit Polymerisation durch den A¨tzprozess
Auffa¨llig sind die Polymerketten in Abbildung 4.9, die sich wa¨hrend des A¨tzpro-
zesses reproduzierbar um den gesamten Resonator bilden. Die Kettenbildung ent-
steht durch den A¨tzprozess und wird durch die Fluorchemie unterstu¨tzt. Der Pro-
zess kann mit den gewa¨hlten Prozessparametern nicht umgangen werden, da eine
Verwendung von O2 wa¨hrend des Prozesses die Selektivita¨t zur Maske zu stark ein-
schra¨nkt. Versuchsreihen zur A¨tzung des Siliziums unter Verwendung von SF6 und
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O2 liegen bereits vor [Stu¨h10]. An den Prozess der Trockena¨tztechnik anschließend
werden die Polymere in einer 50○C warmen Lo¨sung entfernt. Die Polymerentfer-
nungslo¨sung EKC 265 besteht aus einem Gemisch aus 2-(2-Aminoethoxy)-Ethanol,
Hydroxylamin und Catechol. Abschließend wird die Chrommaske trockenchemisch
gelo¨st, und die Resonatoren werden zur Charakterisierung vereinzelt. Die Abbil-
dung 4.10 verdeutlicht die verbesserte Prozessfu¨hrung.
5kV x 950 20µm 0063 29 25 SEI
Abbildung 4.10: Resonatorstruktur mit einem Radius von 40µm und einer Ho¨he
von ca. 65µm
Bemerkenswert sind die glatten Kantenstrukturen und die niedrige Oberfla¨chen-
rauheit. Die Charakterisierung der freistehenden Resonatoren bezu¨glich der Gu¨te
folgt im Kapitel 5.1.2.
Mit den in Kapitel 2.1.3 eingefu¨hrten Optimierungen fu¨r den Depositions-Prozess
ist es gelungen, Schichten mit einer geringen Oberfla¨chenrauheit herzustellen. Ei-
ne Anpassung der Gasflussmenge und die Erho¨hung der Elektrodentemperatur
auf 375○C reduzieren die Anzahl der Wasserstoffverbindungen, wodurch sich die
Schicht verdichtet. Aus diesem Grund bewirkt eine nach dem A¨tzprozess durch-
gefu¨hrte Ausha¨rtung mittels RTA4 keine weiteren Verbesserungen bezu¨glich der
Oberfla¨chenrauheit der Resonatoren. Praktische Untersuchungen in der Arbeit
von [Stu¨h10] besta¨tigen diese Aussage.
Wie schon im Laufe dieser Arbeit erwa¨hnt, haben neben den Oberfla¨chenrau-
heiten insbesondere die Rauheiten an den Seitenfla¨chen des Resonators großen
Einfluss auf die Gesamtgu¨te des Resonators. Zur weiteren Gla¨ttung der Seiten-
fla¨chen schmilzt eine Phosphorbelegung die Seitenkante der Resonatoren auf. Die
Phosphordotierlo¨sung besteht aus 100ml Ethylenglykol, 3 g Phosphorpentoxid und
1,2g Polyvinylalkohol. Die auf bis zu 120○C erhitzte Lo¨sung wird in kleinen Men-
gen auf die Resonatoren getropft. Zur Aufschmelzung dient ein Dotierofen, der
die behandelten Proben fu¨r 1h auf 1000○C erhitzt. Die Abbildung 4.11 zeigt die
4von engl. Rapid Thermal Annealing
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Ergebnisse der Aufschmelzung mit einer durch den großen Temperatureinfluss her-
vorgerufenen leichten Wo¨lbung des a¨ußeren Rings nach oben. Durch eine Erho¨hung
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(c)
Abbildung 4.11: Aufschmelzen der Resonatorstruktur durch Phosphorbelegung (a)
bei geringer Menge Dotierstoff und (b) mit kompletter Aufschmel-
zung der Resonatorseitenfla¨che. Die Detailaufnahme (c) zeigt die
poro¨se Aufschmelzung.
der Dotierstoffmenge kann die Resonatorseitenfla¨che komplett aufschmelzen. Die-
ser Vorgang ist mit einer geringen Reproduzierbarkeit verbunden, da die Belastung
fu¨r die du¨nnen Resonatoren sehr hoch ist. Die Detailaufnahme der aufgeschmol-
zenen Schicht dokumentiert, dass die urspru¨ngliche Schichtstruktur nicht mehr zu
erkennen ist und auch keine Riefen oder prozessbedingte Fehler vorhanden sind.
Die poro¨s aussehende, aufgeschmolzene Schicht beinhaltet Fehlstellen und Lo¨cher.
Nachteilig an diesem Verfahren sind die hohen Temperaturen und die hohe Belas-
tung auf die Resonatoren.
Eine Alternative, aber ebenfalls nicht CMOS-kompatibel, ist das Aufschmelzen
u¨ber einen CO2-Laser [AKSV03], der fu¨r diese Arbeit nicht eingesetzt wird. Da-
bei fokussiert der CO2-Laser selektiv auf den Resonator. Das zuru¨ckgea¨tzte Sili-
94
4 Mikroresonatoren realisiert im Schichtsystem SiO2/SiON/SiO2
zium dient als Wa¨rmesenke und wird kaum beeinflusst. Der Resonator hingegen
schrumpft zusammen, wobei sich am Rand des Resonators ein Ring mit deutlich
reduzierter Rauheit bildet. Damit erho¨ht sich die Gu¨te des Resonators, die Auf-
schmelzung verla¨uft aber selektiv und ist daher zeitintensiv.
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Kapitel 5
Kopplung zwischen Resonator und
Wellenleiter
Fu¨r eine Analyse des Resonators ist eine optische Anregung des Resonators not-
wendig. Anwendungen wie Sensoren, Wellenla¨ngenfilter oder Laser erfordern Mo¨g-
lichkeiten, das elektromagnetische Feld effizient ein- und auch wieder auszukoppeln.
Die Anregung von Flu¨stergalerie-Moden in Mikroresonatoren erfolgt im Allgemei-
nen durch phasengleiche, evaneszente Kopplung des in einem Wellenleiter gefu¨hr-
ten Feldes, oder durch ein Prisma [Vaha04]. Die direkte Kopplung durch nicht
phasengleiche, breitbandige Anregung ist ineffizient und schwierig zu detektieren.
5.1 Kopplungsmechanismen
Ein evaneszentes Feld entsteht im Resonator bei Totalreflexion an der Grenzfla¨che
zu einem optisch du¨nneren Medium (veranschaulicht am rippenbelasteten Film-
wellenleiter Abschnitt 3.1). Die dabei entstehende Welle weist ein exponentiell
abklingendes elektromagnetisches Feld senkrecht zur Grenzfla¨che auf. Durch die
exponentielle Da¨mpfung ist die Ausbreitung des evaneszenten Feldes nicht sehr
weit und der Resonator muss nahe an das Feld herangefu¨hrt werden.
Fu¨r diese Arbeit finden Prismen keine Verwendung, freistehende Mikroresonato-
ren werden mit ausgedu¨nnten optischen Fasern angeregt. Im ausgedu¨nnten Bereich
der optischen Faser wird die fundamentale Mode durch den Brechungsindexsprung
zwischen Faser und Luft gefu¨hrt. Das dadurch entstehende evaneszente Feld au-
ßerhalb der Faser regt die Flu¨stergalerie-Moden im Mikroresonator an. Fu¨r diesen
Fall mu¨ssen drei Bedingungen erfu¨llt sein [Vaha04]:
 Es muss ein ra¨umlicher U¨berlapp der evaneszenten Felder des Wellenleiters
und des Resonators bestehen
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 Die Frequenz der anregenden Mode muss mit der Mode des Resonators reso-
nant sein
 Die Ausbreitungskonstanten der Wellenleiter und Resonatormoden mu¨ssen
aneinander angepasst sein (Phasenanpassung)
Die Notwendigkeit der letzten Bedingung kann laut [Vaha04] gelockert werden,
wenn die ausgedu¨nnte optische Faser einmodig ist und der Mikroresonator u¨ber
eine hohe Gu¨te verfu¨gt. Der Abstand zwischen Faser und Resonator und die Pha-
senanpassung sind entscheidend fu¨r die Sta¨rke der Kopplung. Die Phasenanpassung
stellt sich bei gleichen Ausbreitungskonstanten der Faser und der Strukturresonan-
zen im Mikroresonator ein. In diesem Fall ist der Energietransfer am effizientesten.
Die Kopplung zwischen Resonator und Wellenleiter ist schematisch in Abbil-










Abbildung 5.1: Schema der Kopplung zwischen Resonator und Wellenleiter. Dabei
wird nur ein Teil der Fundamentalmode s in den Resonator gekop-
pelt. Das eingekoppelte Feld regt eine Resonatormode a mit der Am-
plitude κ0 an. Die Mode im Resonator mit der Amplitude κi koppelt
in den Wellenleiter und u¨berlagert sich mit der transmittierten Mo-
de t0 des Wellenleiters. Die Gu¨te verringert sich durch intrinsische
Verluste und Strahlungsmoden [Vaha04].
stanten lassen sich durch eine Vergro¨ßerung der U¨berlappung zwischen Resonator
und Wellenleiter kompensieren. Bei zu geringem Abstand ko¨nnen aber Streuver-
luste im Resonator steigen und die Gu¨te verschlechtern [Vaha04].
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5.1.1 Analytische Beschreibung der Anregung von Resonanzen
Zum besseren Versta¨ndnis der Kopplung zwischen Resonator und Wellenleiter soll
das analytische Modell der gekoppelten Moden 1 herangezogen werden. Aufgrund
von Abstrahlungen im Resonator und Resonatormoden, die Energie zuru¨ck zur
Faser u¨bertragen ko¨nnen, wird hier ein mehrmodiges Modell beschrieben.
Die Bedingung, dass die Kopplung zwischen der Faser und dem Resonator gering
ist und die intrinsischen Verluste niedrig sind, erlaubt eine getrennte Betrachtung
der einzelnen Anteile, die die Gu¨te des Resonators reduzieren. Unter Beru¨cksichti-














a + jκ0s. (5.1)
Dabei ist a die Energieamplitude der Resonatormode und s die Amplitude der
einfallenden Welle. Die Amplitude der transmittierten Welle stellt t dar. Der linke
Teil der Gleichung repra¨sentiert die Verlustrate des Resonators einschließlich des
intrinsischen Verlustkoeffizienten im Resonator σ0, der Auskopplung ho¨herer Mo-
den κi>0 und in die Faser abgestrahlte Moden κrad. Diese Energieverluste werden
unter dem Begriff der Energieverlustamplitude κ2 zusammengefasst. Der rechte
Term stellt die Anregung des Resonators durch die Ankopplung (Kopplungskoef-
fizient κ0) des Wellenleiters dar. Dieser Zusammenhang spiegelt sich ebenfalls in
den Einflussfaktoren der Gu¨te des Resonators wider (siehe Abschnitt 4.3). Die Pha-
se des eingekoppelten und des ausgekoppelten elektromagnetischen Feldes ist um
π/2 verschieden [Spil04]. Aus diesem Grund ist der rechte Teil der Gleichung 5.1
imagina¨r.
Die Superposition aus dem transmittierten Feld der optischen Faser (t0 ≃ s) und
der aus dem Resonator in die Faser gekoppelten Moden entspricht der normier-








Die auftretenden Energieverluste sind im Gleichgewichtszustand gleich der zuge-






1von engl. Coupled Mode Theory, Abk. CMT
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Mit dem Kopplungsparameter K:
K ≡
κ20




gilt fu¨r die Transmission im Gleichgewichtszustand
T = (1 −K
1 +K
)2 . (5.5)
K ist also definiert als Verha¨ltnis der eingekoppelten Energie zu den Gesamtver-
lusten des Wellenleiter-Resonator Systems [SKPV03].
Der ideale Zustand fu¨r die Kopplung zwischen Resonator und Wellenleiter wa¨re
ein Koppler, der sich wie ein Monomode- zu Monomode-Koppler verhalten wu¨rde.









∑i≠0 κ2i + κ2rad
(5.7)
unterteilt, der die unerwu¨nschten ho¨heren Moden und Strahlungsmoden des Feldes










Die Idealita¨t I beschreibt die eingekoppelte Leistung in die gewu¨nschte Resonator-
mode im Verha¨ltnis zur eingekoppelten Leistung in alle Moden. Demnach bestimmt
sich die Idealita¨t zu [Spil04]:
I ≡
κ20





Fu¨r den Fall I = 1 besteht perfekte Kopplung zwischen Faser- und Resonatormode.
Wie aus der Gleichung (5.9) ersichtlich, ist die Idealita¨t durch den parasita¨ren
Kopplungsfaktor KP bestimmt. Der parasita¨re Koppelfaktor ist dabei stark vom
Abstand des Resonators vom Wellenleiter abha¨ngig [SKPV03].
In Abha¨ngigkeit vom Kopplungsparameter K lassen sich drei unterschiedliche
Kopplungsregime unterscheiden [Min06]:
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 Fu¨r den Fall K < 1 liegt das unterkoppelte Regime vor. Es gilt fu¨r die Q-
Faktoren: Qint−1 > Qext−1. Die Wellenleiter-Resonator-Kopplung ist in diesem
Zusammenhang schwach, die intrinsischen Verluste des Resonators dominie-
ren [Haus11].
 Fu¨r K = 1 liegt kritische Kopplung vor. Die Transmission verschwindet, die
in der Faser gefu¨hrte Leistung wird komplett in den Resonator gekoppelt, es
gilt: Qint−1 = Qext−1. Dieser Fall ist fu¨r die nichtlineare Optik [TFGL08] und
fu¨r Resonatoren als Sensoren interessant [KKD+02].
 Ist der Koppelfaktor K > 1, dominieren die Verluste der Kopplung zum
Resonator gegenu¨ber den intrinsischen Verlusten:Qint−1 < Qext−1, man spricht
von U¨berkopplung.
5.1.2 Kopplung der Moden in Flu¨stergalerie-Resonatoren
Im vorherigen Abschnitt wurde der Zusammenhang der Kopplung zwischen einem
Wellenleiter und eine im Resonator gefu¨hrte Mode anhand der CMT erkla¨rt, da es
sich hier um die Grundlage fu¨r die optischen Effekte der Wellenleiter-Resonator-
Kopplung handelt. Flu¨stergalerie-Moden ko¨nnen aber eine natu¨rliche zweifache
Entartung aufgrund der mo¨glichen Umlaufrichtung im Uhrzeigersinn und gegen
den Uhrzeigersinn aufweisen [WSH+95]. Die Annahme einer nur in einer Richtung
laufenden Mode ist insbesondere fu¨r Resonatoren mit sehr hohen Gu¨tefaktoren hin-
fa¨llig. Kleine Defekte wie Rauheiten der Oberfla¨che oder Materialinhomogenita¨ten
ko¨nnen zirkulierende elektromagnetische Felder in die entgegengesetzte Richtung
hervorrufen [WSH+95]. Die Ru¨ckkopplung ist also in der analytischen Beschreibung
der Wellenleiter-Resonator-Kopplung ein fester Bestandteil [Vaha04].
Die Analyse dieser Kopplung la¨sst sich weiterhin mit Hilfe der Theorie der ge-
koppelten Moden (CMT) beschreiben. Die Gleichungen fu¨r das zirkulierende Feld





































)acw + j γ2
2
accw. (5.10b)
Der Koppelkoeffizienten κ definiert sich zu: κ20 ≡ 1/τ0. Die Lebensdauer τ beinhaltet
die intrinsischen Verluste, die Verluste durch Kopplung in ho¨here Moden und die
Verluste durch Abstrahlung. Die Amplitude γ gibt die Ru¨ckkopplung der gegenla¨u-
figen Moden an (siehe auch Abbildung 5.2). Die Transmission T aus Gleichung 5.2
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Abbildung 5.2: Schema der Kopplung zwischen Resonator und Wellenleiter inklu-
sive der Beru¨cksichtigung der Ru¨ckkopplung der zirkulierenden Mo-
den. Zusa¨tzlich zu der optischen Leistung, die in vorwa¨rts Richtung
in die Faser gekoppelt wird, entsteht ein reflektiertes Feld mit der
Amplitude γ [Spil04].
und die Reflexion M mit M = ∣κ0acw/s∣2 fu¨hren fu¨r den Fall der Ru¨ckkopplung zu:
T = ((1 +K)(1 −K) + Γ2(1 +K)2 + Γ2 )2 (5.11a)
M = ( 2ΓK(1 +K)2 + Γ2)2 (5.11b)
mit den Faktoren K = κ20/σ2eff , Γ = γ2/σ2eff sowie σ2eff ≡ σ20 + κ2i + κ2rad. Der Faktor K
ist schon aus dem vorherigen Abschnitt bekannt, Γ repra¨sentiert den normierten
Teilungsparameter, der das Verha¨ltnis der Amplitude der reflektierten Mode zur
Amplitude der gefu¨hrten Mode in der Faser beschreibt.
Die bereits theoretisch diskutierte Kopplung eines dielektrischen Wellenleiters
an einen Resonator soll nun experimentell verifiziert werden. Die Einkopplung
des Lichts in den Mikroresonator ist hierbei mittels ausgedu¨nnter Faser u¨ber das
evaneszente Feld realisiert. Die relative Ausrichtung der Fasern ist durch Nano-
Positioniersysteme umgesetzt. Zur Detektion der Flu¨stergalerie-Moden kommen
hier, je nach Modi eine InGaAs-Photodiode bzw. ein Spektrometer zum Einsatz.
Hier ko¨nnen Q-Werte bis zu 4 ⋅ 103 (Durchmesser 50µm) ermittelt werden. Ho¨-
here Werte lassen sich noch durch einen nach dem A¨tzvorgang des Resonators
absolvierten Aufschmelzvorgang erreichen, was Gegenstand von weiteren Arbeiten
ist.
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Fu¨r zuku¨nftige Anwendungen soll die Charakterisierung des Resonators u¨ber
einen integriert hergestellten Wellenleiter erfolgen. Das hier aufgefu¨hrte Beispiel in
Abbildung 5.3 zeigt einen 3µm breiten Wellenleiter und einen Resonator (R = 5µm)
mit der bereits bekannten Schichtzusammensetzung SiO2/SiON/SiO2. Der Wellen-
Abbildung 5.3: Simulation der integrierten Kopplung des elektromagnetischen Fel-
des zwischen Wellenleiter und Resonator bei einer Frequenz von
195THz
leiter und der Resonator bestehen nicht nur aus den gleichen Materialien, sondern
lassen sich auf einem gemeinsamen Silizium-Chip herstellen. Die rote Umrandung
auf beiden Seiten des Wellenleiters stellen die Ports fu¨r die Simulation dar, die die
Ein- und Ausgangsrichtung des Feldes und die Mode festlegen.
Bei einer Frequenz von 195THz betra¨gt der optimale Abstand des Wellenleiters
zum Resonator 0,5µm. Das gefu¨hrte Feld des Wellenleiters in der Abbildung 5.3
koppelt am Port 1 ein. Ein Teil des elektromagnetischen Feldes koppelt vom Wel-
lenleiter in den Resonator und wird anschließend, dem Prinzip der Flu¨stergalerie-
Moden folgend, am Rand des Resonators gefu¨hrt. Die Abbildung 5.3 verdeutlicht,
dass eine Kopplung von Licht mit dem hier verwendeten Layout und Schichtauf-
bau erfolgreich gelungen ist. Weiterfu¨hrende Simulationen mit gro¨ßeren Resonato-
ren oder gekru¨mmten Wellenleitern an beiden Seiten zur Ein- und Auskopplung
lassen sich mit dem verwendeten Programm Microwave Studio und der zur
Verfu¨gung stehenden Rechnerleistung in einer akzeptablen Zeit (1 Woche) nicht
berechnen und werden deswegen nicht weiter verfolgt.
Die Kopplung in diesem Beispiel verla¨uft nicht optimal, da nur ein geringer
Teil des Feldes in den Resonator koppeln kann. Der Bereich, in dem die Kopp-
lung mo¨glich ist, ist durch die Kru¨mmung des Resonators zu klein. Besser geeignet
ist ein Layout, das den Koppelbereich durch Kru¨mmung der Wellenleiter verla¨n-
gert (siehe Abbildung 5.4). Der Rechenaufwand fu¨r eine komplette Simulation der
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17kV x 400 50µm 0086 23 28 SEI
Abbildung 5.4: REM Bild eines gekru¨mmten Wellenleiters im Abstand von 1µm
vom Mikroresonator
Resonatorstruktur inklusive der angekoppelten Wellenleiter ist aber mit der hier
beschriebenen Methode zu hoch.
5.2 Ausdehnung einer Membran zur
Wellenleiterkopplung
Die Kopplung des evaneszenten Feldes vom Wellenleiter in den Resonator ha¨ngt,
wie bereits in den behandelten Kapiteln beschrieben, stark vom Kopplungsabstand
ab. Die Effizienz zur Einkopplung des Feldes in den Wellenleiter beeinflusst die
Gu¨te des Resonators. Ein zusa¨tzlicher Pfad fu¨r die Auskopplung einer bestimm-
ten Wellenla¨nge aus dem Resonator verursacht Verluste im Resonator. Diese und
weitere charakteristische Eigenschaften der Wellenleiter-Resonator-Kopplung gilt
es langfristig zu untersuchen. Fu¨r dieses Ziel reicht es nicht aus, eine Vielzahl von
Layoutentwu¨rfen mit unterschiedlichen Absta¨nden zu entwickeln. Eine variable
Kopplung, die einen wohl definierten Abstand einnimmt und fu¨r eine ausreichend
lange Zeit konstant ha¨lt, ist fu¨r diese Aufgabe am besten geeignet. Die Charakteri-
sierung einer hochaufgelo¨sten und kontinuierlichen Verschiebung des Wellenleiters
an den Resonator zeigt dann die Abha¨ngigkeit der Gu¨te des Resonators vom Kop-
pelabstand.
5.2.1 Integration der variablen Kopplung
Die Abbildungen 5.5(a) und 5.5(b) pra¨zisieren das Prinzip der kompletten Heizer-
struktur inklusive der Membran, Wellenleiter und dem Resonator. Der Resonator
und auch der Wellenleiter bestehen aus einem 3-Schicht-System, in dem das Licht
durch Totalreflexion gefu¨hrt wird. Nach der Strukturierung des Wellenleiters ver-
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(b)
Abbildung 5.5: Schematische Darstellung des Wellenleiter-Resonator Systems mit
integriertem Heizer zur variablen Kopplung von der Seite (a) und
von oben (b)
bleibt nur eine du¨nne Membran auf dem Silizium-Substrat, die aber genu¨gend
Stabilita¨t fu¨r den Wellenleiter bietet. Auf dieser Membran kann eine Heizstruktur
aus dotiertem Poly-Si abgeschieden und lithografisch strukturiert werden.
Durch entsprechende Dotierung variiert der Widerstand des Poly-Si. Die ent-
stehende Verlustleistung in der Leiterbahn wandelt sich in Wa¨rmeenergie um.
Der Wa¨rmetransport durch das Silizium aber beschleunigt die Wa¨rmeabfuhr und
verhindert eine thermischen Ausdehnung. Durch kleine Aussparungen ist es mo¨g-
lich, das Silizium unter der Membran zu entfernen und den Wellenleiter mit der
Membran zu verschieben. Die Aussparungen in der Membran und das Layout der
Poly-Si-Leiterbahn beeinflussen dabei die Richtung und Intensita¨t der Ausdehnung,
wie die Simulation der Heizerstruktur im na¨chsten Abschnitt im Detail aufzeigt.
Das verwendete SimulationstoolAnsys beruht auf der Finite-Elemente-Methode
(FEM) und berechnet die thermoelektrische Ausdehnung der Membran. Die Feldsi-
mulation mit FEM ist fu¨r viele Einsatzzwecke geeignet und ist in Bereichen der Me-
chanik, Stro¨mungslehre, Akustik und thermische Leitung weit verbreitet [BRI05].
Insbesondere der Aufbau der komplexen und zum Teil unstrukturierten Netzgeome-
trien ermo¨glicht die Berechnung von aufwendigen Strukturen. Das Netz besteht im
dreidimensionalen Fall aus Tetraedern. Damit lassen sich gekru¨mmte Oberfla¨chen
detailgetreu auflo¨sen. Nachteilig hingegen ist der hohe Aufwand an Rechenleistung,
die fu¨r das lineare Gleichungssystem notwendig ist, um das elektromagnetische Feld
zu berechnen. Fu¨r na¨here Informationen und Beispiel-Berechnungen sei an dieser
Stelle auf die Literatur verwiesen [BRI05].
Dem Simulationstool werden Ausdehnungskoeffizienten, Dichten und thermische
Leitfa¨higkeiten zu Grunde gelegt, um eine mo¨glichst genaue Abscha¨tzung fu¨r das
Verhalten der verschiedenen Materialien zu berechnen. Die nachfolgende Tabel-
le 5.1 fu¨hrt die fu¨r die Ausdehnung der Membran entscheidenden Materialien und
deren charakteristischen Koeffizienten auf. Silizium und SiON sind in der Tabelle
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nicht aufgefu¨hrt, da das Silizium nach Entfernung durch die Aussparungen keinen














SiO2 0,5 2,24 1,4 73
Si3N4 1,6 3,2 19 270
Poly-Si 2 2,32 30 161
Tabelle 5.1: Charakteristische Kenngro¨ßen fu¨r die Berechnung der thermoelektri-
schen Ausdehnung [Mado12]
5.2.2 Simulation der Heizerstruktur
Das fu¨r die Simulation der Membranausdehnung gestaltete Layout approximiert
den Aufbau, um die Berechnung zu erleichtern und Rechenleistung einzusparen.
Der Resonator und der Wellenleiter sind fu¨r die Ausdehnung nicht relevant und
finden im Layout (siehe Abbildung 5.6(a) und 5.6(b)) keine Beru¨cksichtigung. Die
hier vorliegenden Ergebnisse der Simulation mit dem Programm Ansys wurden
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(b)
Abbildung 5.6: Schematische Darstellung der simulierten Membran mit integrier-
tem Poly-Si-Heizelement in Seitenansicht (a) und von oben (b)
Die Poly-Si-Leiterbahn erstreckt sich u¨ber die ganze Membran und verla¨uft ma¨-
anderfo¨rmig zwischen den Aussparungen im SiO2. Die Kontakte zu den Leiter-
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bahnen befinden sich nicht auf der Membran und sind aus diesem Grund nicht
dargestellt. Die 700nm dicke Heizerstruktur befindet sich u¨ber einer 1,5µm dicken
SiO2-Membran, deren Aussparungen in La¨nge, Breite und Abstand variiert werden.
















Abbildung 5.7: Simulation der thermoelektrischen Ausdehnung eines exemplari-
schen Layouts fu¨r die Membranstruktur
stellt. Mit der Wa¨rmeentwicklung auf der Membran, die zu Temperaturen von
550○C fu¨hren kann, entsteht in erster Linie eine Wo¨lbung senkrecht zur Membran
in z-Richtung. Diese Wo¨lbung tritt in der Mitte der Membran, aber vornehmlich
am Rand der Kru¨mmung auf. Da das Silizium unter der Membran aufgrund der
besseren Wa¨rmeausdehnung entfernt wird, befindet sich der instabilste Punkt auf
der Membran jeweils am Randgebiet zum kreisrunden Ausschnitt fu¨r die spa¨tere
Integration des Resonators. Aus diesem Grund entsteht hier die gro¨ßte Wo¨lbung,
die aber hinsichtlich einer Integration mit Wellenleiter und Resonator nicht akzep-
tabel ist.
Die starke Wo¨lbung im Bereich der Kru¨mmung soll durch die Vergro¨ßerung
der Aussparungen kompensiert werden. Ein zusa¨tzliches Material (Si3N4) soll die
damit einhergehende ho¨here Flexibilita¨t der Membran stabilisieren. Die Abbildun-
gen 5.8(a) und 5.8(b) machen diesen Entwurf deutlich. Die unterschiedlichen Wa¨r-
meleitfa¨higkeiten und die gea¨nderte Fla¨che der Aussparungen tragen zu einer Un-
terdru¨ckung der Wo¨lbung bei, wie die Simulation (Abbildung 5.9) der Ausdehnung
veranschaulicht. Mit der Unterdru¨ckung der Wo¨lbung einhergehend, erho¨ht sich
ebenso das Verha¨ltnis der Ausdehnungen x/z. Dieser Faktor ist ein wichtiger In-
dikator einer optimierten Ausdehnung. Die positive x-Richtung beschreibt dabei
die gewu¨nschte Ausdehnungsrichtung der Membran, im Gegensatz zur Wo¨lbung
in z-Richtung.
Die Kalkulationsergebnisse zeigen zwar, dass die Wo¨lbung in z-Richtung stark
zuru¨ckgegangen ist, die einzelnen Streben der Membran sind aber durch die gro¨-
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(b)
Abbildung 5.8: Schematische Darstellung der simulierten Membran aus zwei ver-
schiedenen Materialien mit integriertem Poly-Si-Heizelement in Sei-
tenansicht (a) und von oben (b)
ßeren Aussparungen zu instabil und weisen keine nennenswerte Verschiebung in
















Abbildung 5.9: Simulation der thermoelektrischen Ausdehnung eines Layouts fu¨r die
Membranstruktur mit zusa¨tzlichen Material in der Membran
ta¨t der Membran sein, welches ebenfalls eine mo¨gliche Wo¨lbung unterdru¨ckt und
eine maximale Verschiebung in x-Richtung gewa¨hrleistet. Eine weitere Bedingung
leitet sich aus der spa¨teren Integration fu¨r eine variable Kopplung ab. Nach der
Deformation durch die Wa¨rmeentwicklung soll sich das verwendete Material durch
Ru¨cknahme der thermischen Belastung mo¨glichst in die zuvor eingepra¨gte Gestalt
zuru¨ckbilden. Durch diese Bedingung ist gewa¨hrleistet, dass der elektro-thermische
Effekt auch reproduzierbar zur Analyse des Einflusses des Koppelabstands auf die
Gu¨te verwendet werden kann.
Der Wa¨rmeausdehnungskoeffizient von Poly-Si betra¨gt ein Vielfaches im Ver-
gleich zum Koeffizienten von SiO2. Eine Ausdehnung, die hauptsa¨chlich auf der
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Ausdehnung des Poly-Si und nicht auf der tra¨geren SiO2-Membran basiert, ist in
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(b)
Abbildung 5.10: Schematische Darstellung der simulierten Membran mit freitragen-
den Poly-Si-Strukturen in Seitenansicht (a) und von oben (b)
Die Poly-Si-Stege dehnen sich nach Anlegen einer definierten Spannung durch
Erwa¨rmung aus und bewegen den spa¨teren Wellenleiter so in Richtung des Re-
sonators. Die Stabilita¨t ist hauptsa¨chlich durch die Poly-Si-Struktur gegeben, die
anhand von verschiedenen Layouts erprobt wird. Beispielhaft ist in Abbildung 5.11
















Abbildung 5.11: Simulation der thermoelektrischen Ausdehnung eines Layouts fu¨r
die Membranstruktur mit freitragenden Poly-Si-Heizerstrukturen
Das Ergebnis verha¨lt sich a¨hnlich wie die Membranstruktur mit Si3N4 als zusa¨tz-
liches Material in der Membran (vgl. Abbildung 5.9). Die Gesamtverschiebung der
Membran ist im Vergleich zur vorherigen Simulation in x-, y- und z-Richtung durch
die hohe Wa¨rmeleitfa¨higkeit aber weitaus geringer. Die Wa¨rme wird zu schnell ab-
gefu¨hrt und kann die Ausdehnung nicht unterstu¨tzen. Zusa¨tzlich wirkt sich eine
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hochkomplexe Fertigungstechnologie negativ auf eine mo¨gliche Realisation dieser
Heizerstruktur aus.
Fu¨r einen CMOS-kompatiblen und einfach zu implementierenden Prozess ist als
Konsequenz der schon beschriebenen Simulationen eine Membran einer freitragen-
den Heizerstruktur vorzuziehen. Durch die Gestaltung des Layouts soll eine ho¨here
Stabilita¨t die sto¨rende Wo¨lbung der Membran aufheben, darf aber die Ausdehnung
in Richtung des Resonators nicht zu stark verhindern. Das Layout, dargestellt in
Abbildung 5.12(a) und 5.12(b), stellt einen mo¨glichen Entwurf dar, um die Stabi-






Aussparung zur Untera¨tzung der Membran
(b)
Abbildung 5.12: Schematische Darstellung der simulierten Membran mit kreis-
runder Anordnung in Seitenansicht (a) und von oben (b)
Die einzelnen Streben verju¨ngen sich zum Rand hin, wodurch der Fokus der Ver-
schiebung mo¨glichst nahe am Halbkreis fu¨r die Platzierung des Wellenleiters liegt.
Das Ergebnis der Berechnung mit Ansys zeigt eine deutlich angestiegene Gesamt-
verformung im Vergleich zur freitragenden Poly-Si-Struktur ohne Membran. Wie
in Abbildung 5.13 aber skizziert, verringert sich die Stabilita¨t durch den immer
du¨nner werdenden Steg bis zum Rand, so dass die Auslenkung am Rand besonders
hoch ist. Mit dieser wachsenden Auslenkung erho¨ht sich aber auch die unerwu¨nsch-
te Beugung in z-Richtung. Diese Instabilita¨t in dem Bereich, wo der Wellenleiter
gefu¨hrt und mo¨glichst keine Beugungseffekte aufweisen soll, gilt es zu vermeiden.
Aus diesem Grund wird das Layout mit abnehmender Stegbreite verworfen und
ein grundlegend anderer Ansatz gewa¨hlt. Zur Kompensation der Wo¨lbung wird die
Membran durch ein zusa¨tzliches Material versta¨rkt. Eine 0,5µm dicke SiO2-Schicht
zusammen mit einer 1,5µm hohen Si3N4-Schicht stabilisieren die Membran, ver-
hindern aber nicht die Ausdehnung in x-Richtung. Die Abbildungen 5.14(a) und
5.14(b) zeigen den schematischen Entwurf mit Si3N4-Schicht.
Der hier dargestellte Entwurf resultiert aus der Kombination der optimierten
Layouts aus Abbildung 5.6(a) und 5.6(b) sowie der zusa¨tzlichen Si3N4-Schicht.
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Abbildung 5.13: Simulation der thermoelektrischen Ausdehnung eines Layouts fu¨r
die Membranstruktur im Halbkreis





Aussparung zur Untera¨tzung der Membran
(b)
Abbildung 5.14: Schematische Darstellung der simulierten Membran mit zusa¨tzli-
cher Si3N4-Schicht in Seitenansicht (a) und von oben (b)
Ausdehnungskoeffizienten entgegen. Die simulierte Membran mit der Si3N4-Stabi-
lisierung in Abbildung 5.15 macht diesen Effekt deutlich. Die Gesamtverschiebung
ist im Vergleich mit den bereits kalkulierten Versionen relativ gering, die Verschie-
bung in Richtung der x-Achse im Verha¨ltnis zur z-Achse aber sehr hoch. Das
spiegelt sich in einem x/z-Faktor von 600 wider. Der Betrag der ho¨chsten Aus-
lenkung liegt dabei am a¨ußersten Rand der Membran. Durch die hohe Steifigkeit
werden Bewegungen zur y- und z-Achse sowie Verdrehungen vermieden. Damit
ist die Integration eines Wellenleiters auf der Membran mo¨glich, die sich dann in
Richtung des Resonators ausdehnt.
Der Zusammenhang zwischen der Temperatur und der berechneten Membran-
Ausdehnung ist in Abbildung 5.16 dargestellt. Die Ausdehnung in x-Richtung steigt
in Abha¨ngigkeit von der Membrantemperatur linear an. Das ist eine wichtige Be-
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Abbildung 5.16: Funktion der berechneten Membranausdehnung in x-Richtung in
Abha¨ngigkeit von der Temperatur
dingung fu¨r eine Umsetzung der sich ausdehnenden Membran als variable Kopp-
lung von Wellenleiter zu Resonator. Mit einer mo¨glichen Abstandsvariation im
µm-Bereich erfu¨llt der Aufbau die no¨tigen Voraussetzungen zur Untersuchung des
Einflusses der Kopplung auf die Gu¨te des Resonators.
Eine U¨bersicht u¨ber die unterschiedlichen Entwu¨rfe fu¨r die Membran- und Hei-
zerstruktur, sowie deren Auslenkung, beno¨tigte Leistung und berechneter Tempera-



















































































































Tabelle 5.2: U¨bersicht zur Simulation des Dehnungsverhaltens der Membran mit Heizerstruktur
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Si3N4/SiO2-Membran wird vorerst ohne die Integration des Wellenleiters und des
Resonators im na¨chsten Abschnitt aufgegriffen und im Weiteren charakterisiert.
5.3 Prozessentwicklung der Membran mit
integrierter Heizstruktur
Der Wellenleiter stellt in dieser Arbeit die Bru¨cke dar, um das gefu¨hrte Licht in
den Resonator ein- und auch wieder auskoppeln zu ko¨nnen. Die Effektivita¨t der
Kopplung ha¨ngt dabei, wie bereits beschrieben, stark vom Abstand des Wellenlei-
ters zum Resonator ab. Die Mo¨glichkeit mit einer mikromechanisch hergestellten
Membran aus Si3N4 und SiO2 den Abstand elektro-thermisch zu vera¨ndern, und
damit Einfluss auf die Gu¨te des Resonators zu nehmen, schafft die Voraussetzung
fu¨r eine komplette CMOS-kompatible Integration aus Wellenleiter, dotiertem Re-
sonator und variabler Kopplung auf einem Silizium-Chip.
Wie in Kapitel 5.2 gezeigt, kann mit Hilfe von zwei Materialien eine Membran
entworfen werden, die u¨ber die no¨tige Stabilita¨t verfu¨gt, um einen Wellenleiter zu
integrieren. Trotz der hohen Stabilita¨t ermo¨glicht diese Membran eine ausreichend
große Ausdehnung in x-Richtung. Nach der Fertigstellung des Layouts befassen
sich die folgenden Abschnitte mit der Herstellung der Membran und der Heizer,
so dass eine erste Charakterisierung folgen kann. Die Integration des Wellenleiters
und des Resonators ist fu¨r die Validierung der Simulation nicht beru¨cksichtigt.
5.3.1 Schicht-Zusammensetzung des
Heizer/Membran-Systems
Im Gegensatz zur Simulation muss auf die Verwendung von Si3N4 fu¨r die Membran
verzichtet werden. Ideale, defektfreie Silizium-Substrate vorausgesetzt, mu¨ssen sich
die fu¨r das Heizer/Membran-System beno¨tigten Schichten homogen abscheiden
lassen, um Spannungen oder gar Bru¨che zu vermeiden. Qualitativ hochwertige
Poly-Si-Schichten auf Si3N4 sind nur schwer realisierbar und mit hohem Aufwand
verbunden [GBT+88]. Die Unregelma¨ßigkeiten der Struktur der mittels PECVD-
oder LPCVD2-Prozess hergestellten Si3N4-Schicht, dargestellt in Abbildung 5.17,
u¨bertra¨gt sich in das SiO2 und in das fu¨r die Heizer abgeschiedene Poly-Si.
Die hergestellten Silziumnitrid-Schichten sind sehr rau und weisen viele Defek-
te auf. Durch Reduzierung des NH3-Flusses im Verha¨ltnis zum Silan, reduziert
sich der Stress in der Schicht und die Oberfla¨che ist homogener. Literaturangaben
besta¨tigen diesen Effekt [FSM+97]. Sowohl Schichten, die im PECVD- als auch
im LPCVD-Verfahren hergestellt werden, weisen eine fu¨r die weiteren Prozesse
2von engl. Low Pressure Chemical Vapor Deposition
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Abbildung 5.17: Poly-Si-Abscheidung im LPCVD-Verfahren auf Si3N4
nachteilige Oberfla¨chenrauheit auf. Selbst das anschließende SiO2 reduziert die
Spannungen und die Rauheiten im Si3N4 nicht. Der Schichtaufbau des Si3N4 in
der PECVD-Anlage findet bei 300○C bei einem Gasfluss von Ar2%SiH4= 400 sccm
und NH3= 30 sccm statt, das Verha¨ltnis Si/N ist hier also besonders hoch. Bei
einem geringeren Verha¨ltnis reduziert sich auch die Oberfla¨chenrauheit des Si3N4.
Indem statt Si3N4 bei der Herstellung SiON fu¨r die Membran zur Anwendung
kommt, reduziert sich das Gasflussverha¨ltnis. Die SiON-Deposition bei ebenfalls
300○C mit einem Gasflussverha¨ltnis N2O/Ar2%SiH4/NH3= 40/100/19 sccm hat ein
weitaus geringeres Verha¨ltnis Si/N und damit eine geringere Spannung in der
Schicht [FSM+97].
Auf dem Silizium-Substrat setzt sich die Membran aus 1,5µm SiON und 500nm
SiO2 zusammen. Auf dieser im Vergleich zur Verwendung von Si3N4 glatten und feh-
lerfreien Oberfla¨che bilden sich im LPCVD-Verfahren ca. 700nm Poly-Si bei einer
Temperatur von 615○C, einem Gasfluss Ar2%SiH4 von 160 sccm und einem Druck
von 90Pa. Nachtra¨glich muss das Poly-Si dotiert werden, um einen spezifischen
Widerstand der spa¨teren Heizerleiterbahn zu definieren. Der Dotierstoff Phosphor
diffundiert in einem Hochtemperaturofen bei 1000○C fu¨r 3h in das Poly-Si. Da-
fu¨r kommt die Lo¨sung aus Ethylenglykol, Phosphorpentoxid und Polyvinylalkohol,
wie bereits fu¨r die Phosphorbelegung der Resonatoren genutzt, zum Einsatz. Die
Lo¨sung wird auf 120○C erhitzt und nach dem Abku¨hlen mit geringer Drehzahl auf
die Poly-Si-Oberfla¨che aufgeschleudert.
Nach der Dotierung gilt es die unpolierte Seite des Wafers fu¨r die Herstellung
der Membran mit SiO2 und Si3N4 zu schu¨tzen. Fu¨r ein kontrolliertes Aufwachsen
dieser Schichten ist es notwendig, das Poly-Si auf der Ru¨ckseite vorab mittels
RIE-Verfahren im SiCl4-Plasma bei einem Druck von 13,3Pa, einem Gasfluss von
100 sccm und einer Leistung von 270W zu entfernen. Im Anschluss bildet sich
eine SiO2-Schicht von 30nm bei 1100
○C wa¨hrend der trockenen Oxidation. Fu¨r die
Maskierung des Siliziums im Hinblick auf die Membranuntera¨tzung reicht eine reine
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SiO2-Schicht nicht aus, da die Selektivita¨t in KOH zu niedrig ist. Zur Erho¨hung der
Selektivita¨t ist eine 100nm dicke Si3N4-Schicht im LPCVD-Verfahren unerla¨sslich.
Die Deposition findet bei 760○C aus der Flu¨ssigphase von Triethylsilan (C6H16Si)
und der Zugabe von Ammoniak statt. Der Druck betra¨gt 53,3Pa.
Die Strukturierung dieser dielektrischen Schichten auf der Ru¨ckseite des Wafers
o¨ffnet rechteckige Fenster, damit in einem spa¨teren Prozessschritt das Silizium nas-
schemisch entfernt werden kann. Die Maske fu¨r die Fenster zeigt die Abbildung 5.18.
Nach der Lackha¨rtung fu¨r 45min bei 120○C folgt der bereits fu¨r die Wellenleiter-
Herstellung verwendete A¨tzprozess im CHF3/O2-Plasma in der RIE-Anlage.
Abbildung 5.18: Maskenvorlage fu¨r die Herstellung der du¨nnen SiO2/SiON-
Membran
5.3.2 Membranherstellung und Probenpra¨paration
Nach Ablo¨sen des Fotolacks beginnt die eigentliche Herstellung der Membran. Da-
bei nimmt die Maskierung mit dem Schichtsystem aus SiO2 und Si3N4 eine beson-
dere Stellung ein. Sie dient als Schutz des Wafers vor der nasschemischen KOH-
A¨tzlo¨sung, so dass nur an den geo¨ffneten Fenstern das Silizium gea¨tzt wird. Aber
selbst diese Schutzschicht stellt sich als sehr empfindlich heraus. Da der A¨tzpro-
zess von der Ru¨ckseite ablaufen muss, um die Membran herstellen zu ko¨nnen, ist
die Ru¨ckseite des Wafers ebenfalls beschichtet und strukturiert. Schichten auf der
polierten Seite des Wafers, die fu¨r die Funktion des Heizers oder der Membran
erforderlich sind, werden im weiteren Verlauf des Herstellungsprozesses maskiert
und gea¨tzt. Durch die Beschleunigung des Wafers in der Lackstraße wirken Be-
lastungen auf der Ru¨ckseite des Wafers, die zu Defekten auf der beschichteten
Ru¨ckseite fu¨hren. Abhilfe schafft eine Folie, die die Ru¨ckseitenmaskierung bei der
Strukturierung der polierten Waferseite schu¨tzt.
Fu¨r die zuku¨nftige integrierte Version des variabel gekoppelten Wellenleiters an
den Resonator kann der A¨tzprozess durch eine ho¨here Auflo¨sung der Maskierung
von der Vorderseite des Wafers durch die Membrano¨ffnung erfolgen, der nasschemi-
sche A¨tzprozess von der Ru¨ckseite entfa¨llt. Die Untera¨tzung der Mikroresonatoren
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15kV x 2000 10µm 0089 27 30 SEI
Abbildung 5.19: REM-Aufnahme einer Silizium-Tiefena¨tzung mit geringem Aspekt-
verha¨ltnis zur Freilegung der Membran
kann mit den im Abschnitt 4.5 erla¨uterten Parametern ablaufen. Der geringe Ab-
stand zwischen einzelnen Strukturen im Vergleich zu den isoliert hergestellten Re-
sonatoren resultiert aber in einer geringeren A¨tztiefe. Wie die Abbildung 5.19 zeigt,
reicht die A¨tztiefe trotz des geringeren Aspektverha¨ltnisses aus, um die Membran
freizulegen.
Der nasschemische A¨tzprozess findet bei einer Temperatur von 80○C fu¨r eine 15%
KOH-Lo¨sung in Wasser statt. Damit die Vorderseite des Wafers geschu¨tzt bleibt
reicht eine einfache Lackschicht nicht aus, da sich diese in KOH schnell auflo¨st. Als
bessere Alternative stellt sich eine in das A¨tzbecken getauchte Kapsel aus Teflon
heraus. Die Abbildung 5.20 stellt den Aufbau des A¨tzprozesses dar.
Waferhalterung
Heizplatte
Abbildung 5.20: Aufbau fu¨r den nasschemischen A¨tzvorgang des Si-Substrates
Die A¨tzraten von einkristallinem Silizium in einer 15% KOH-Lo¨sung bei 80○C be-
tragen nach [Ko¨hl99] ungefa¨hr 1,4µm/min fu¨r die (100) Kristallebene, 1,9µm/min
in der (110) Ebene und ist fu¨r die (111) Ebene zu vernachla¨ssigen. Der nassche-
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mische A¨tzprozess ist stark von der Temperatur und Konzentration der Lo¨sung
abha¨ngig [VZ06]. In Abbildung 5.21(a) ist der anisotrope A¨tzprozess schematisch
am Beispiel eines Wafers mit einer (100) Silizium-Kristallorientierung dargestellt.










Abbildung 5.21: Schematische Darstellung (a) des A¨tzprofils von Silizium nach dem
A¨tzvorgang in KOH und (b) Aufnahme des Si-Wafers nach der
KOH-Behandlung mit freigea¨tzten Membrano¨ffnungen
liegen in der (100) Ebene. In einem Winkel von 54,7○ zu dieser horizontalen Ebe-
ne verla¨uft die (111) Ebene. Diese wirkt als ein A¨tzstopp, der A¨tzabtrag ist auf
die (100) Ebene beschra¨nkt [VZ06]. Damit la¨sst sich fu¨r eine vorher definierte
Ho¨he durch den bekannten Winkel die Fla¨che der Aussparung errechnen, bis das
A¨tzprofil spitz zula¨uft und kein bzw. ein vernachla¨ssigbar geringer A¨tzabtrag ver-
bleibt. Die Abbildung 5.21(b) zeigt den Wafer nach der Deposition von SiO2 und
Si3N4 auf der unpolierten Seite des Wafers, der anschließenden Strukturierung der
Fenster und einem A¨tzbad fu¨r ca. 6h bei 80○C in einer 15% KOH-Lo¨sung. Der
nasschemische A¨tzprozess wird vor Erreichung des A¨tzstopps abgebrochen, damit
eine du¨nne Silizium-Schicht unter der Membran erhalten bleibt. Ansonsten wu¨rde
die KOH-Lo¨sung die Membran angreifen und zersto¨ren.
Die Justierung der Maske fu¨r die Strukturierung der Poly-Si-Heizer (siehe Ab-
bildung 5.22(a)) orientiert sich an den geo¨ffneten Fenstern fu¨r die Membranher-
stellung, so dass die Heizer genau auf der Membran liegen. Mit einer Ru¨ckseiten-
belichtung durch Infrarotlicht kann die Maske fu¨r die Heizer genau zur gea¨tzten
Membran justiert werden. Der A¨tzprozess zur Heizer-Strukturierung ist bereits
durch die Entfernung des Poly-Si von der Ru¨ckseite bekannt. Fu¨r die Probenpra¨-
paration der einzelnen Heizelemente geho¨rt die Mo¨glichkeit, die Proben charak-
terisieren zu ko¨nnen. Dazu ist Gold als Material fu¨r die Bondpads geeignet. Die
bereits strukturierte Poly-Si-Leiterbahn darf bei einem weiteren A¨tzprozess nicht
bescha¨digt werden. Die Lift-off -Technik zur Strukturierung von Depositionen bei
niedrigen Temperaturen eignet sich fu¨r diese Zwecke sehr gut. Dabei wird die Foto-
technik vor der Deposition durchgefu¨hrt (Fotomaske siehe Abbildung 5.22(b)). Das
abgeschiedene Material la¨sst sich anschließend auf dem per Fototechnik vorberei-
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teten Wafer abscheiden. An den Stellen ohne Fotolack verbleibt das abgeschiedene
Material wa¨hrend das Material u¨ber den Lackstrukturen im Aceton-Bad durch
Ultraschall mit dem Lack abgelo¨st wird.
(a) (b)
Abbildung 5.22: Maske zur (a) Heizerstrukturierung und (b) fu¨r die Kontaktpads
der Heizerleiterbahn
Anstelle einer einzelnen Aluminium-Schicht fu¨r die Kontaktierung dient eine
Mehrfachschicht aus Aluminium, Nickel und Gold zur Optimierung der Haftung
der Schichten auf dem Silizium-Wafer in Verbindung mit einem mo¨glichst gerin-
gen Widerstand. Per Elektronenstrahlverdampfen von 50nm Aluminium als Zwi-
schenschicht vor der Deposition von 100nm Nickel haften die Schichten wesentlich
besser auf dem Poly-Si als ohne Aluminium. Zur spa¨teren Verbindung mit Bond-
dra¨hten genu¨gt eine per Sputtern hergestellte 20nm dicke Gold-Schicht. Mittels
RTA-Verfahren bei 400○C fu¨r 60 s heilen Fehlstellen in der Verbindung aus. Eine
effektive Ausdehnung der Membran ist ohne das mit der Simulation berechnete
Layout fu¨r die Strukturierung der Membran nicht realisierbar.
Das in den Abbildungen 5.23(a) und 5.23(b) gezeigte und per Simulation besta¨-
tigte Layout ermo¨glicht erst die Verschiebung. Nach Durchfu¨hrung der Fototech-
nik zur Herstellung der Membranstruktur folgt die A¨tzung im CHF3/Ar-Plasma
der RIE-Anlage. Ein direkt an diesen Prozess anschließender trockenchemischer
Silizium-A¨tzprozess entfernt die verbleibende Silizium-Schicht und legt die Mem-
bran frei. Die dabei eingesetzten A¨tzparameter werden vom Resonatora¨tzprozess
aus Kapitel 4.5 u¨bernommen. Die Abbildungen 5.24 zeigen das fertiggestellte Ele-
ment mit Membran inklusive integrierten Heizer (a) und den verdrahteten Chip
zur Charakterisierung (b). Fu¨r die Messung, auf die in Abschnitt 5.4 na¨her einge-
gangen wird, sind die Gold-Pads mittels Ultraschallbonden mit von außen zuga¨ng-
lichen Kontakten verbunden. Erschu¨tterungen oder Zugkra¨fte der kleinen Platine
wa¨hrend der Charakterisierung durch die langen Kabel werden durch eine Alumi-
niumplatte unter der Platine vermieden.
Zusammenfassend ist der gesamte Ablauf der Herstellung des Heizer/Membran-
Systems in Abbildung 5.25 dargestellt.
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Abbildung 5.23: Maske fu¨r die Herstellung der Membran (a) fu¨r den ganzen Wafer
und (b) der einzelne Chip
Poly-Si Heizer
(a) (b)
Abbildung 5.24: (a) Ausschnitt der hergestellten Heizstruktur fu¨r die elektro-
thermische Ausdehnung der Membran und (b) pra¨parierter Chip
fu¨r die Charakterisierung
5.4 Charakterisierung der erhitzten Membran
Die variable Kopplung des Wellenleiters an den Resonator basiert auf der Aus-
dehnung einer mikromechanisch hergestellten Membran mit integrierter Poly-Si-
Leiterbahn als Heizelement. Die Schichtzusammensetzung der Membran aus SiON
und SiO2 kompensiert eine Wo¨lbung und verleiht ihr trotz Aussparungen aus-
reichend Stabilita¨t. Die Membran dehnt sich hauptsa¨chlich in der Richtung zum
Resonator aus, so dass der Abstand zwischen Resonator und Wellenleiter auf der
Membran variabel ist.
Zur Verifikation der Simulationsergebnisse fu¨r die Membranausdehnung aus Ka-
pitel 5.2 dient das hergestellte Heizer/Membran-System aus Abschnitt 5.3. Wich-
tigster Aspekt fu¨r die ersten hier durchgefu¨hrten Messungen stellt der Nachweis
einer elektro-thermisch angeregten Ausdehnung der Membran dar. Dazu wird un-
ter Variation der angelegten Spannung am Heizelement die Position der Membran
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(a) Deposition der PECVD-
Schichten SiON und SiO2 sowie
die LPCVD-Schicht aus Poly-Si
(b) Deposition der Schutzschicht
aus SiO2 und Si3N4 fu¨r das KOH-
A¨tzbad auf der Waferru¨ckseite
(c) Strukturierung der Schutz-
schichten fu¨r die nasschemische
Behandlung des Si
(d) Strukturierung der Poly-Si-
Heizerleiterbahn sowie Deposition
und Strukturierung der Metallisie-
rung nach der Si-A¨tzung
(e) Strukturierung der SiON/SiO2-
Schichten zur Membranherstellung
(f) Finaler trockenchemischer A¨tz-
vorgang des Si zur Freilegung der
Membran
Abbildung 5.25: Prozessfolge fu¨r die Herstellung des Heizer/Membran-Systems
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mit einem Lext 3D-Lasermikroskop OLS4000 der Firma Olympus bestimmt. Das
3D Mikroskop kann eine Auflo¨sungen in lateraler Richtung bis zu 120nm und in
axialer Richtung bis zu 10nm erreichen.
Die Ausdehnung der Membran wird in fest definierten Zeitabsta¨nden mit dem
3D-Mikroskop beurteilt. Damit Eigenbewegungen der Membran durch eine zu ho-
he Kabelspannung oder Erschu¨tterungen keinen Einfluss auf die Messung nehmen,
bleibt die Spannung an den Heizelektroden fu¨r 2h aus. So kann beobachtet wer-
den, wie sich die Membran im Ausgangszustand verha¨lt, wenn bereits alle Mess-
instrumente angeschlossen sind. Fu¨r die charakterisierte Membran la¨sst sich keine
signifikante Bewegung ohne angelegte Spannung feststellen.
Im Anschluss wird die Spannung auf 0,2V bei einem Strom von 2,7µA erho¨ht
und konstant gehalten. In einem festen Zeitintervall von 15min bildet das Mikro-
skop die Membran ab, um Ru¨ckschlu¨sse auf die Ausdehnung der Membran ziehen
zu ko¨nnen. Die Abbildungen 5.26(a) und 5.26(b) zeigen den Ausgangszustand der








Abbildung 5.26: 3D-Mikroskopaufnahme im Ausgangszustand ohne angelegte Span-
nung: (a) Aufnahme bei 20-facher Vergro¨ßerung der Membran mit
eingezeichneter Position der (b) Vergro¨ßerungsstufe fu¨r die Cha-
rakterisierung der Ausdehnung
Heizerstruktur ist durch die Verwendung bedruckter Folien begrenzt. Gro¨ßenord-
nungen von 0,1mm ko¨nnen auch mit Folienmasken strukturiert werden, allerdings
entstehen durch die geminderte Auflo¨sung Artefakte und raue Kanten. Diese u¨ber-
tragen sich von der Lithografie durch den A¨tzprozess ins Material und fu¨hren zu
den in Abbildung 5.26(b) dargestellten Rauheiten. Fu¨r eine erste Abscha¨tzung der
Ausdehnung der Membran reicht die Auflo¨sung der Folienmasken aus, zur Integra-
tion mit Wellenleitern mu¨ssen aber hochaufgelo¨ste Quarz-Glas-Masken mit Chrom
verwendet werden.
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5 Kopplung zwischen Resonator und Wellenleiter
Die Abbildung 5.26(b) stellt den Grundzustand der Heizermembran dar, die zur
Verdeutlichung des Unterschieds zwischen dem Grundzustand und der aufgeheiz-
ten Membran mit einer angelegten Spannung von 0,2V herangezogen wird. Nach
15min kann man eine Ausdehnung erkennen, die Abbildungen 5.27(a) und 5.27(b)
stellen den Unterschied nach verschiedenen Zeitpunkten im Vergleich zum Grund-
zustand dar. Der Grundzustand der Membran ohne angelegte Spannung ist in der
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Abbildung 5.27: Thermische Ausdehnung der Membran bei einer angelegten Span-
nung von 0,2V: (a) Der Grundzustand der Membran im Verha¨ltnis
zur Ausdehnung nach 30min und (b) als Detailausschnitt mit ein-
getragener Ausdehnungsrichtung
Darstellung 5.27(a) und 5.27(b) als Schatten fu¨r einen direkten Vergleich mit der
aufgeheizten Membran mit abgebildet. Der eingezeichnete Winkel konkretisiert die
Bewegung der Membran bei einer konstanten Spannung von 0,2V fu¨r 30min. Inner-
halb dieser Zeit dehnt sich die Membran zum Resonator hin in x-Richtung um ca.
2,3µm und in y-Richtung um ca. 1,3µm aus. Da ausgeschlossen werden kann, dass
sich die Membran durch Erschu¨tterungen bewegt oder verrutscht, besta¨tigen die
Ergebnisse die Simulationen zur Membranausdehnung. Die Temperatureinwirkung
auf die Membran bewirkt eine Ausdehnung in Richtung des noch zu integrieren-
den Resonators. Eine durch den einstellbaren Fokus kontrollierte Wo¨lbung oder
sta¨rkere Ausdehnung in z-Richtung entsteht nicht.
Nach einer weiteren Stunde ist die Vera¨nderung noch anschaulicher. Die Ausdeh-
nung nach insgesamt 90min im Vergleich zur bereits erfolgten Ausdehnung nach
30min ist in Abbildung 5.28(a) und 5.28(b) dargestellt. Die Membran dehnt sich
mit einer anteiligen Ausdehnung in x-Richtung von 3,2µm und in y-Richtung um
2,4µm weiter diagonal in Richtung zum Resonator hin aus.
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Abbildung 5.28: Thermische Ausdehnung der Membran bei einer angelegten Span-
nung von 0,2V: (a) Die Ausdehnung der Membran nach 30min
im Verha¨ltnis zur Ausdehnung nach 90min und (b) als Detailaus-
schnitt mit eingetragener Ausdehnungsrichtung
Detailliert zeigt der Graph in Abbildung 5.29 die Ausdehnung der Membran in
Abha¨ngigkeit von der Zeit in 15min Schritten. Da die Messung am a¨ußersten Rand
der Membran-Rundung abla¨uft (Vergleich dazu in Abbildung 5.26(a)), kann auf
die simulierte und auch so fokussierte Richtung des spa¨ter zu integrierenden Re-
sonators geschlossen werden. Eine variable Kopplung eines Wellenleiters an einen
integrierten Resonator ist also aufgrund der hohen Stabilita¨t der Membran reali-
sierbar.
Die nicht homogene Ausdehnung der Membran u¨ber die Zeit wirkt sich nega-
tiv auf einen kontinuierlich zu vera¨ndernden Abstand zwischen Wellenleiter und
Resonator aus. Nach 100min mit einer konstanten Spannung von 0,2V ist keine
nennenswerte Ausdehnung der Membran mehr erkennbar. Hier tritt eine Sa¨ttigung
der erhitzten Membran ein. Auch eine Erho¨hung der angelegten Spannung auf bis
zu 4V bewirkt keine Vera¨nderung. Die Sa¨ttigungseigenschaft der Membran ist fu¨r
eine Integration als variabler Koppler sehr sinnvoll. Durch diesen Effekt lassen sich
definierte Absta¨nde zwischen Resonator und Wellenleiter einstellen.
Die in Kapitel 5.2 berechnete Ausdehnung der aufgeheizten Membran resultierte
in einer ausgepra¨gten Bewegung in Richtung des Resonators und einer vernachla¨s-
sigbaren Wo¨lbung in z-Richtung. Dieses Verhalten la¨sst sich mit den hier vorge-
nommenen Messungen besta¨tigen. Anschließende Arbeiten bescha¨ftigen sich mit
dem Abku¨hlungsprozess der Membran und der Mo¨glichkeit, ein homogeneres Aus-
dehnungsverhalten der Membran durch dickere Membranen zu erreichen. Der mit
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Ausdehnung der Membran in x-Richtung
Ausdehnung der Membran in y-Richtung
Abbildung 5.29: Thermische Ausdehnung der Membran mit Fehlerband in x- und
y- Richtung in Abha¨ngigkeit von der Zeit
einer dickeren Membran einhergehende Effekt einer niedrigeren Ausdehnung kann
aufgrund der bisher erreichten Ausdehnungen in Kauf genommen werden.
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Kapitel 6
Erbium als Emitter fu¨r dielektrische
Schichten
Dielektrische Schichten wie SiON oder SiO2, aber auch Halbleiter wie Silizium,
sind optisch passive Materialien. Die Dotierung solcher Materialien mit Erbium
reduziert den Nachteil passiver Materialien gegenu¨ber aktiven auf einen zusa¨tzli-
chen Arbeitsschritt. Diese Mo¨glichkeit ebnet den Weg, integrierte Laser gu¨nstiger
als mit aktiven Materialien zu realisieren.
Die Darstellung 6.1 stellt den Zusammenhang zwischen den Energieniveaus in
einem mit Erbium dotierten Material dar. Die Photolumineszenz von Erbium do-
tierten Schichten basiert auf einem quasi Drei-Niveau-Schema, bei dem der Band-










Abbildung 6.1: Energieniveaus und U¨berga¨nge zwischen den Niveaus in einem Erbi-
um dotierten Material nach dem quasi Drei-Niveau-System [Pasc08]
den und einem nicht-abstrahlenden Bandu¨bergang unterschieden (ho¨here Energie-
niveaus werden in der Abbildung ausgeblendet und vernachla¨ssigt). Die einzelnen
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Energieniveaus der Erbium (Er3+)-Ionen sind auf der linken Seite der Abbildung ei-
nem Index zugeordnet, um die U¨berga¨nge leichter zu beschreiben. Das mit Erbium
dotierte Material wird, wie in der Abbildung 6.1 dargestellt, mit einer Pumpwel-
lenla¨nge von 980nm angeregt. Die Absorption und stimulierte Emission kann aber
auch durch Wellenla¨ngen um 1,48µm [KKPV06,PMK+04] erfolgen.
Die Emission der mit Erbium dotierten Schichten findet bei einer Wellenla¨nge
um 1,55µm statt und fa¨llt mit dem Da¨mpfungsminimum von optischen Fasern
zusammen. Diese Konstellation trug zur Etablierung der Telekommunikationswel-
lenla¨nge fu¨r die optische Datenu¨bertragung bei [BOS99]. Erbium dotiertes SiON
bietet eine kostengu¨nstige Alternative zu aktiven herko¨mmlichen Materialien und
kann fu¨r die integrierte Optoelektronik von großem Wert sein.
In der Abbildung 6.1 sind die optischen Absorptionen und stimulierten Band-
u¨berga¨nge blau markiert, die schwarz hinterlegten Pfeile geben die spontanen und
nichtstrahlenden U¨berga¨nge wieder. Der Bandu¨bergang vom Energieniveau 2 zum
Grundzustand 1 liegt hauptsa¨chlich in der spontanen Emission begru¨ndet, wa¨h-
rend der U¨bergang zum Niveau 3 nach 2 von Phononen-Wechselwirkungen do-
miniert ist [Pasc08]. Eine effiziente Absorption und damit einhergehende Lumi-
neszenz bei einer Pumpwellenla¨nge von 980nm ist schwer zu realisieren, da der
Absorptionsquerschnitt der Er3+-Ionen relativ klein ist. Eine u¨bliche Methode ist
es, Ytterbiumionen (Yb3+) mit in das Material einzubetten. Die Vorteile einer
Erbium-Ytterbium-Lumineszenz sind eine gro¨ßere Querschnittsfla¨che, ein effizien-
terer Energietransfer der Erbium-Ionen und eine schnelle Relaxation zu den niedri-
geren Energieniveaus [PTEH+01]. Auf diese Alternative wird aufgrund des hohen
anlagentechnischen Aufwandes verzichtet. Eine einfachere Mo¨glichkeit die Absorb-
tionsquerschnittsfla¨che zu erho¨hen zeigt Abschnitt 6.2.
Der folgende Abschnitt zeigt verschiedene Wege auf, Erbium in dielektrische
Schichten, insbesondere SiON, definiert einzubauen. Dazu werden verschiedene
Methoden zur Dotierung verglichen und Unterschiede ero¨rtert.
6.1 Dotierung mittels Diffusion und
Ionenimplantation in SiON
Die Dotierung durch Diffusion ist eine einfach zu realisierende Mo¨glichkeit, die Ver-
teilung von Dotierstoffen im Kristall zu verwirklichen. In den meisten Fa¨llen wird
der Dotierstoff in einer Lo¨sung auf den Wafer aufgeschleudert und dieser Konzen-
trationsgradient in einem Hochtemperaturschritt bei ungefa¨hr 1000○C ausgeglichen.
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 Substratmaterial,
 Konzentrationsgradient des Dotierstoffes,
 Konzentration anderer Dotierstoffe im Kristall,
 Kristallorientierung des Substrats.
Bei Temperaturen von 1100○C ko¨nnen SiO2 [LJP+10] und Silizium [ZNA+98] mit
Erbium durch Diffusion dotiert werden. Speziell aber fu¨r die Diffusion von Erbium
in SiON sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Literaturangaben vorhanden.
Als Substrat dient einkristallines Silizium in (100)-Orientierung mit einer Bor-
Vordotierung von ungefa¨hr 5 ⋅ 1015 cm−3. Der Herstellungsprozess beginnt mit der
Deposition von 2µm SiON per PECVD-Verfahren. Die Abscheideparameter des
SiON-Prozesses sind in Tabelle 2.1 angegeben. Das reine Erbium liegt im Unter-
schied zum Aufschleuderverfahren nicht in einer Lo¨sung vor, sondern bildet sich
per Elektronenstrahl-Verdampfen. So entsteht eine 18,3nm dicke Schicht, die in
einem Hochtemperatur-Schritt bei 1150○C in das SiON eindiffundieren soll. In Ab-
ha¨ngigkeit von der Diffusionszeit ergibt sich der mittels SNMS1 ermittelte und in
Abbildung 6.2 gezeigte Verlauf, der bereits in [Hett11] vorgestellt wurde.

























2h O2 + 220h N2
Abbildung 6.2: Gemessene Erbium-Konzentration in SiON nach einer thermischen
Behandlung bei 1150○C in N2- und O2-Atmospha¨re
1Sekunda¨r-Neutralteilchen-Massenspektrometrie
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Die SNMS ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe atomlagenweise eine Probe durch
Ionenbeschuss abgetragen und massenspektrometrisch analysiert wird. Die hier
gezeigten Messungen mit einer Tiefenauflo¨sung von 1nm resultieren aus der Zu-
sammenarbeit mit der Fachhochschule Su¨dwestfalen in Soest. Die Verteilung der
Erbium-Konzentration in Abha¨ngigkeit von der Beschusszeit des Ionenstrahls ist
fu¨r eine unbehandelte dotierte Probe im Vergleich mit Proben nach unterschied-
lichen thermischen Behandlungen dargestellt. Nach einer Diffusion von 150h in
N2-Atmospha¨re bei 1150
○C reduziert sich die Erbium-Konzentration an der Ober-
fla¨che merklich und dringt tiefer in die SiON-Schicht ein. Nach weiteren 70h ist
dieser Effekt noch deutlicher, aber erst die zusa¨tzliche Oxidation des Erbiums fu¨r
2h resultiert in einer gleichma¨ßigeren und tieferen Verteilung des Erbiums.
Bezieht man die Kratertiefe der SNMS-Messung gemessen in einem Profilometer
mit ein, la¨sst sich eine Tiefenverteilung fu¨r die Erbium-Konzentration approximie-
ren. Die Abbildungen 6.3(a) und 6.3(b) stellen die Tiefenverteilung der Erbium-
Dotierung im SiON nach Temperung in N2-Atmospha¨re (a) gegenu¨ber dem Prozess
in O2-Atmospha¨re (b) bei verschiedenen Temperaturen dar. Die SNMS-Ergebnisse
der Diffusion bei unterschiedlichen Temperaturen zeigen die Tendenz auf, dass sich
in Abha¨ngigkeit von der Dauer der thermischen Behandlung das Erbium tiefer in
die SiON-Schicht einbaut. Die Wahl des Prozessgases wa¨hrend der Temperung be-
einflusst die Eindringtiefe des Erbiums in die SiON-Schicht, die O2-Atmospha¨re
ermo¨glicht einen tieferen Einbau des Erbiums im Vergleich mit N2.
Das Erbium soll gleichverteilt eindiffundieren. Um die Eindringtiefe des Erbiums
zu erho¨hen, wird eine du¨nne Erbium-Schicht von 3nm auf 200nm SiON aufge-
dampft und fu¨r 3h bei 1150○C in O2-Atmospha¨re eindiffundiert. Die Schichtdicke
von 2µm entsteht somit durch den mehrmaligen alternierenden Schichtaufbau von
Erbium und SiON. Die thermische Behandlung zwischen den kurzen Abscheidun-
gen bewirkt eine Diffusion des Erbiums in jeder einzelnen SiON-Schicht. Die kom-
plette Schichtstruktur ist nochmals einer thermischen Nachbehandlung bei 1150○C
fu¨r weitere 150h ausgesetzt. Daraus ergibt sich die in Abbildung 6.4 dargestellte
Erbiumverteilung. Zusa¨tzlich zu der gemessenen Erbium-Verteilung im 2µm dicken
SiON, sind die einzelnen Erbium-Schichten anhand der gru¨nen Kurven erkennbar.
Durch diese als Strukturdiffusion bezeichnete, aufwendige Prozessfolge von Depo-
sitionen und thermischen Behandlungen, kann eine Erbium-Verteilung in 2µm di-
cken SiON-Schichten erzielt werden. Allerdings ist die Erbium-Konzentration trotz
einer gleichma¨ßigen Schichtfolge von Erbium- und SiON-Schichten nicht gleichver-
teilt. Insbesondere die am Ende der Sequenz abgeschiedenen Erbium-Schichten
(siehe in Abbildung 6.4 1, 2 und 3) bedu¨rfen einer Optimierung bezu¨glich Schicht-
dicke und Diffusionszeit bzw. -temperatur.
Zusammenfassend kann eine Diffusion von Erbium in SiON besta¨tigt werden.
Nach derzeitiger Kenntnis ist die Diffusion von Erbium in SiON und eine alter-
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Abbildung 6.3: Gemessene Erbium-Konzentrationen in SiON nach einer thermi-
schen Behandlung bei 1150○C in (a) N2- und (b) O2-Atmospha¨re
im Vergleich
nierende Schichtabfolge von Erbium und SiON als Strukturdiffusion bisher in der
Literatur nicht bekannt. Dennoch stellt dieser Prozess keine realistische Mo¨glich-
keit dar, ein Standardprozess fu¨r die integrierte Optik, insbesondere im Hinblick
einer mo¨glichen Integration von elektronischen Elementen zu etablieren. Die hohe
Temperatur im Diffusionsprozess und der hohe prozesstechnische sowie zeitliche
Aufwand schließen eine Anwendung fu¨r die Dotierung von SiON mit Erbium aus.
Die Ionenimplantation hingegen hat nicht nur den Vorteil, dass sie in der Halb-
leiterprozesstechnik eine ha¨ufig verwendete Technik darstellt, sie erlaubt auch eine
kalibrierbare und definierte Dotierstoff-Konzentration. Die beno¨tigte Dotiertiefe
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nach Diffusion Er-Schichten im SiON approximierte Er-Verteilung
















Abbildung 6.4: Gemessene Erbium-Konzentration in SiON nach einer sequentiellen
Abscheidung und Diffusion des Er bei 1150○C in O2-Atmospha¨re
ist abha¨ngig von der Implantationsdosis und -energie, die sehr genau festgelegt
werden ko¨nnen. Implantationen von Erbium in SiO2 sind in der Literatur verbrei-
tet [Polm97,MKYV04], aber auch Ergebnisse fu¨r SiON lassen sich in der Literatur
finden [CLB+94].
Die Implantation des Erbiums erfolgt auf einem Tandem-Beschleuniger mit der
Unterstu¨tzung der Ruhr-Universita¨t Bochum durch Detlef Rogalla. Bei einer hohen
Implantationsenergie von 3MeV, einer Dosis von 5 ⋅ 1015 cm−2 und einem effekti-
ven Ionenstrom IA von 125nA dauert der Prozess 5h fu¨r eine Fla¨che von 1,3mm2.
Mit diesen Parametern la¨sst sich eine nahezu Gauß-Verteilung der Erbium-Kon-
zentration mit einem Maximum bei ca. 1,17µm in SiON erreichen. Die in der
Abbildung 6.5 gezeigten Ergebnisse besta¨tigen damit die Literaturwerte. Fu¨r eine
ho¨here Konzentration von 2 ⋅1016 cm−2 steigt die Implantationszeit auf 20h fu¨r eine
Fla¨che von 1,3mm2. Die Strahlenscha¨den mu¨ssen nach der Implantation mit einer
thermischen Behandlung ausgeheilt werden, wobei zu hohe Temperaturen einen ne-
gativen Einfluss auf andere, auf dem Silizium-Wafer zu integrierende Bauelemente
haben kann. Dennoch ist die Ionenimplantation ein CMOS-kompatibler Prozess,
der aber im Zusammenhang mit der Dotierung von Erbium in SiON durch den
hohen apparativen Aufwand und die lange Zeit des Prozesses nicht realisierbar ist.
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Abbildung 6.5: Gemessene Erbium-Konzentration in 2µm SiON nach einer Io-
nenimplantation mit einer Energie von 3MeV, einer Dosis von
5⋅1015cm−2 und einem effektiven Ionenstrom von 125nA
6.2 Dotierte SiON- und SiNx-Schichten mittels
Kathodenzersta¨ubung
Alternativ zur Diffusion und Implantation lassen sich weitere Methoden finden, Er-
bium in SiON einzubauen. Der Schlu¨ssel fu¨r eine homogene Verteilung des Dotier-
stoffes im Resonatormaterial ist der Einbau des Erbiums wa¨hrend des Prozesses.
So entsteht beim Sol-Gel-Verfahren, vorgestellt in [SdDvBP01] oder [YCM+05],
mit einem nasschemischen Prozess eine Lo¨sung aus Erbiumnitrat (Er(NO3)3), Te-
traethylorthosilicat (TEOS), Ethanol, Wasser und Chlorwasserstoff (HCl). Per
Rotations-Beschichtung wird diese mit Erbium dotierte Lo¨sung auf einem Silizium-
Substrat prozessiert. Nach einer Temperung per RTA-Verfahren ist eine Photolu-
mineszenz im gewu¨nschten Wellenla¨ngenbereich um 1,5µm messbar. Nachteilig
sind die meist inhomogenen Schichten, die beim Temperaturprozess zu Rissen nei-
gen [SdDvBP01].
Die Kathodenzersta¨ubung stellt eine weitere Mo¨glichkeit dar, Erbium wa¨hrend
der Herstellung in die Schicht mit einzubauen [YLK+10]. In Abha¨ngigkeit von der
Prozesstechnik (direkte oder reaktive Magnetron Kathodenzersta¨ubung) treten un-
terschiedliche Effekte auf. Beim Einsatz der direkten Magnetron Kathodenzersta¨u-
bung und einer anschließenden thermischen Nachbehandlung entstehen je nach ein-
gesetzten Materialien Silizium-Nanocluster in einer siliziumreichen Nitrid- (SRN)
oder SiO2-Schicht (SRSO) [NYH+06,CLC+10]. Die Silizium-Nanocluster absorbie-
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ren das Licht der Anregung, in denen sich infolgedessen Elektronen-Loch Paare
bilden. Die Rekombinations-Energie wird an die benachbarten Erbium-Ionen trans-
feriert, die in der Folge Licht der Wellenla¨nge 1,54µm emittieren [IIF+10,FYK+97].
Dieser Zusammenhang, der die am Anfang des Kapitels beschriebene Wechselwir-
kung nicht verletzt, ermo¨glicht eine um das 50-fache ho¨here Lumineszenz bei SiO2-
Schichten mit Nanoclustern im Vergleich zur direkten Anregung der Erbium-Ionen
in dotiertem SiO2 [FYK+97]. Die Abstrahlung um die Wellenla¨nge 1,54µm basiert
auf dem Bandu¨bergang von Energieniveau 2 zu 1 (siehe Abbildung 6.1) [FYK+97].
Bei der fu¨r diese Arbeit verwendeten reaktiven Magnetron Kathodenzersta¨u-
bung lassen sich im Gegensatz zu der direkten Magnetron Kathodenzersta¨ubung
nach einer thermischen Nachbehandlung keine Nanocluster identifizieren [LYN09,
YLK+09]. Aus diesem Grund weisen die hergestellten Siliziumnitrid-Schichten noch
unbekannter Zusammensetzung (SiNx) eine homogenere Schichtstruktur auf als die
mit der direkten Magnetron Kathodenzersta¨ubung hergestellten SRN-oder SRSO-
Schichten [YLK+10]. Die geringere Oberfla¨chenrauheit hat einen vorteilhaften Ein-
fluss auf die optischen Verluste der hergestellten Strukturen. Die Ladungstra¨ger in
den Bandausla¨ufern der SiNx-Matrix werden mit einem diodengepumpten Festko¨r-
perlaser stimuliert. Die Luminenszenz im Telekommunikationsbereich basiert hier
auf einem nicht-resonanten Energietransfer durch Tunneln zwischen den angereg-
ten Ladungstra¨gern in den Bandausla¨ufern und den Erbium-Ionen [YLK+10].
Fu¨r diese Arbeit kommt die reaktive Magnetron Kathodenzersta¨ubung mit ei-
nem Tiegel aus Erbiumoxid (Er2O3) zum Einsatz. Anders als bei der direkten
Magnetron Kathodenzersta¨ubung [CLC+10] bildet sich die Schicht mit der reakti-
ven Magnetron Kathodenzersta¨ubung nicht aus drei Kathoden, sondern aus zwei
Kathoden und einem reaktivem Gas. Neben dem Er2O3 sind noch Si als Tiegel
und N2 als reaktives Gas fu¨r die Herstellung von Er:SiNx notwendig. Die Zusam-
mensetzung des mit Erbium versetzten und nicht ganz reinen Er:SiNx (3%at O2)
ha¨ngt von der Flussmenge des N2 ab, die konstant 0,75 sccm betra¨gt. Zur Herstel-
lung wird mit dem franzo¨sischen Institut ANSICAEN zusammengearbeitet. Dort
kann das Material CMOS-kompatibel wahlweise direkt auf den Si-Wafer gesputtert
werden, oder fu¨r Wellenleiter und Resonatorstrukturen auf SiO2. Der Brechungs-
index dieser Er:SiNx-Schicht betra¨gt 2,3 und eignet sich ebenfalls zur Herstellung
hochintegrierter Strukturen auf Silizium. Erbium dotiertes SiON la¨sst sich per di-
rekter Kathodenzersta¨ubung u¨ber drei verschiedene Kathoden fertigen, weist aber
eine um eine Gro¨ßenordnung geringere Lumineszenz im Wellenla¨ngenbereich um
1,54µm auf. Aus diesem Grund wird fu¨r die weiteren Untersuchungen zur Abha¨n-
gigkeit der Lumineszenz von der anschließenden thermischen Behandlung auf das
drei Kathoden basierte Er:SiON verzichtet.
Die Zusammensetzung der Probe kann anhand der SNMS-Messung 6.6 zugeord-
net und mit den bereits vorgestellten Methoden verglichen werden. Das Erbium
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Abbildung 6.6: Konzentration der verschiedenen atomaren Bestandteile der
SiNx:Er-Schicht in Abha¨ngigkeit von der Tiefe der Schicht, aufge-
nommen per SNMS-Messung
ist dabei gleichma¨ßig in der Schicht verteilt. Fu¨r die ersten 200nm, die die oberste
Schicht des Wafers darstellen, steigt die Konzentration des Erbiums und des Stick-
stoffes, wobei die Sauerstoff-Verteilung erst bei der SiO2-Schicht wieder steigt. Die
maximale Erbium-Konzentration bela¨uft sich auf 0,06at%. Zur Optimierung der
Materialparamter folgt nach der Abscheidung per reaktiver Kathodenzersta¨ubung
eine thermische Behandlung. Der Einfluss der Temperatur verdeutlicht sich anhand
der im folgenden Kapitel behandelten Lumineszenzmessung.
6.3 Lumineszenzmessungen an Erbium dotierten
Schichten
Die Sto¨chiometrie des mit Erbium-Atomen versetzten Materials ha¨ngt stark vom
Stickstoff-Anteil im Gasfluss, aber auch vom Anteil des Siliziums ab. Bleiben diese
Parameter konstant, ist die Lumineszenz anhand einer nachtra¨glichen thermischen
Behandlung beeinflussbar. Dazu werden mit den oben genannten Prozessparame-
tern Proben hergestellt und danach unterschiedlichen Temperaturen von 400 bis
1000○C fu¨r 1h ausgesetzt. Dabei ist insbesondere bei den ho¨heren Temperaturen
fu¨r die Aufheiz- und Abku¨hlphase des 3-Zonen-Ofens eine la¨ngere Verweildauer zu
beru¨cksichtigen.
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Fu¨r die hier gezeigten Ergebnisse wird ein diodengepumpter Festko¨rperlaser mit
einer Emissionswellenla¨nge von 473nm verwendet, um die Proben anzuregen. Zu-
dem kommt ein Spektrometer (Spectra Pro 500i Acton Reasearch) und eine
InGaAs-Kamera (Hamamatsu) zur Charakterisierung der Lumineszenz zum Ein-
satz. Der Aufbau zur Lumineszenzmessung ist in Abbildung 6.7 dargestellt.
Abbildung 6.7: Optischer Aufbau zur Spektroskopie der dotierten Proben mit einge-
zeichnetem Strahlverlauf
Fu¨r eine Er:SiNx-Probe nach einer thermischen Behandlung bei 800
○C ergibt sich
die in Abbildung 6.8 dargestellte Lumineszenz. Die Messung findet bei Raumtem-
peratur statt. Die rote Kennlinie stellt dabei eine Kurvenanpassung dar, die eine
mo¨glichst geringe Abweichung von der tatsa¨chlich gemessenen Kurve beinhaltet.
Das Maximum der Emission liegt wie erwartet bei einer Wellenla¨nge von 1,54µm.
Damit ist ein Wellenleiter oder eine Mikroresonatorstruktur als lichtemittierendes
Bauteil denkbar, das monolithisch und kostengu¨nstig auf einem Silizium-Chip mit
anderen optischen oder elektronischen Komponenten integrierbar ist.
Der Einfluss der Temperatur und der Atmospha¨re im Ofen auf die Lumines-
zenz ist anhand des Verlaufs in Abbildung 6.9 verdeutlicht. Fu¨r die thermische
Behandlung in O2- und N2-Atmospha¨re ergibt sich ein a¨hnliches Kennlinienbild.
Die Emission bei 1,54µm steigt mit der Temperatur an, bis sie im Bereich von ca.
800○C ihr Maximum erreicht. Dies gilt fu¨r O2- und N2-Atmospha¨re gleichermaßen.
Bei noch ho¨heren Temperaturen verliert die Probe rapide an Leuchtkraft. Die star-
ke Abha¨ngigkeit von der nachtra¨glichen Temperaturbehandlung basiert auf dem
steigenden Energietransfer zwischen dem Silizium und den Erbium-Ionen [LYN09].
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Abbildung 6.8: Gemessene Lumineszenz einer mit Erbium versetzten SiNx-Probe























Abbildung 6.9: Gemessene Lumineszenz mit eingezeichnetem Fehlerband einer mit
Erbium versetzten SiNx-Probe nach einer einstu¨ndigen thermischen
Behandlung in O2- und N2-Atmospha¨re
Mit einer gezielten thermischen Behandlung erho¨ht sich die Intensita¨t der Emission
und ermo¨glicht die integrierte Herstellung eines Lasers.
Fu¨r einen CMOS-kompatiblen Prozess aber sind die Temperaturen und die Be-
lastungen einer solchen einstu¨ndigen Behandlung zu hoch, insbesondere fu¨r emp-
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findliche elektronische und optische Schaltkreise. Um die Belastung fu¨r den Wafer
mo¨glichst niedrig zu halten, wird die Zeit beim RTA-Verfahren deutlich reduziert.
Fu¨r die Optimierung der Lumineszenzintensita¨t mittels RTA soll die Zeit konstant
auf 2 × 30 s verbleiben, das heißt nach dem einmaligen Aufheizen ku¨hlt sich der
Wafer in einer Ruhephase wieder ab, bevor er ein zweites Mal auf die gewa¨hlte



















Abbildung 6.10: Gemessene Lumineszenz mit eingezeichnetem Fehlerband einer mit
Erbium versetzten SiNx-Probe nach dem RTA-Verfahren in Ar-
Atmospha¨re
Kennlinie fu¨r das RTA-Verfahren gibt die Abbildung 6.10 wieder. Die Abbildun-
gen 6.9 und 6.10 untermauern, dass es eine optimale thermische Behandlung fu¨r die
hier verwendete Schicht gibt. Die fu¨r diese Versuchszwecke eingesetzte RTA-Anlage
la¨sst eine maximale Temperatur von 900○C zu. Aber bereits bei einer Temperatur
von 650○C steigt die Intensita¨t im Vergleich zu den niedrigeren Temperaturen stark
an. Im Temperaturbereich von 300 bis 600○C verbleibt die Intensita¨t nach 2 × 30 s
im RTA-Verfahren nahezu konstant. Das Maximum der Emissionsintensita¨t bei
Verwendung des RTA-Verfahrens betra¨gt 850○C und fa¨llt nach dieser Temperatur
ab.
Die Sto¨chiometrie des gesputterten Er:SiNx hat, wie in [YLK+10] bereits gezeigt,
großen Einfluss auf die Intensita¨t der Emission bei unterschiedlichen Temperatu-
ren. Mit einem relativ hohen Silizium-Gehalt im Material im Vergleich zum N2
wird das Maximum der Intensita¨t bei niedrigeren Temperaturen erreicht als bei
geringem Silizium-Anteil. Die in dieser Arbeit ermittelten Werte mit einem relativ
hohen Silizium-Gehalt stimmen mit Angaben aus [YLK+10] u¨berein, Schichten mit
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geringem Silizium-Gehalt beno¨tigen ho¨here Temperaturen fu¨r ihr Emissionsmaxi-
mum.
Diese nichtresonante Anregung der Erbium-Ionen demonstriert die Realisierung
einer 1,54µm Emission und verspricht damit ein hohes Potential fu¨r optisch ak-
tive Bauelemente, die sich mit elektronischen Elementen integrieren lassen. Die
hohen Temperaturen, die zur Verteilung des Dotierstoffes bei der Diffusion oder
zur Ausheilung der Schichtstruktur nach der Implantation erforderlich sind, ver-
hindern hingegen den Einsatz integrierter elektronischer Elemente. Der bereits in
Abschnitt 2.1.3 erwa¨hnte Effekt der Bildung von Agglomerationen bei hohen Tem-
peraturen fu¨hrt hier zu einer Unterdru¨ckung der optischen Aktivita¨t und der damit
verbundenen Lumineszenz. Der reduzierte Anteil an O-H-Verbindungen bei hohen
Temperaturen verku¨rzt den Abstand der Erbium-Ionen, die sich dann gruppieren
und ihre Energie u¨ber Wa¨rme abgeben anstatt u¨ber die Lumineszenz. Dieser in
der Literatur beschriebene Mechanismus [ALF11] erkla¨rt auch die stark reduzierte
Lumineszenz in Abbildung 6.9 ab einer Temperatur von ca. 900○C. Lumineszenz ist
fu¨r die ionenimplantierten und diffundierten Erbium-Schichten aus dem gleichen
Grund nicht detektierbar. Die Diffusion bei 1150○C und die thermische Nachbe-
handlung der ionenimplantierten Schicht fu¨hrt ebenfalls zum Effekt der Agglome-
rationsbildung, wie auch von [PJE+91] besta¨tigt wird.
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Die Herstellung von Wellenleitern und Mikroresonatoren aus dem gleichen Mate-
rialsystem SiO2/SiON/SiO2 zielt auf die Integration optisch aktiver Komponen-
ten auf einem Silizium-Chip ab. Zusammen mit der Dotierung von Erbium u¨ber
das Verfahren der Kathodenzersta¨ubung ist eine Herstellung eines optischen La-
sersystems auf Silizium mit etablierten CMOS-Prozessen aus der Mikroelektronik
mo¨glich.
SiON als wellenfu¨hrendes Material hat sich als vielversprechende Alternative
gegenu¨ber anderen Halbleitermaterialsystem wie Lithiumniobat oder Gallium-Ar-
senid herausgestellt. Die im PECVD-Prozess hergestellten Schichten vermeiden
hohe Prozesstemperaturen bei vergleichsweise hohen Abscheideraten. Ein weiterer
Vorteil ergibt sich durch den einstellbaren Brechungsindex, der u¨ber einen wei-
ten Bereich von 1,45 (SiO2) bis 2,0 (Si3N4) vera¨nderbar ist. Durch A¨nderung des
Gasflussverha¨ltnisses N2O/Ar2%SiH4 wurde der Brechungsindex fu¨r eine effektive
Kopplung zwischen Wellenleiter und Resonator auf einen Wert von ca. n = 1,52
eingestellt. Im Vergleich mit anderen Materialsystemen erweist sich SiON zusam-
men mit SiO2 als eine kostengu¨nstige und universale Lo¨sung fu¨r eine integrierte
Laserstruktur mit Wellenleiter und Mikroresonator. Die Herstellung der Wellenlei-
ter fu¨r eine Integration mit Mikroresonatoren auf einem Silizium-Substrat erfordert
vorab eine Definition einer geeigneten Wellenleiter-Geometrie. Die Grundlage dazu
lieferte die Analyse der Feldverteilung im Filmwellenleiter.
Fu¨r mo¨glichst da¨mpfungsarme Wellenleiter und Mikroresonatoren ist der Her-
stellungsprozess der Wellenleiter-Strukturen entscheidend. Der PECVD-Prozess
wurde bezu¨glich einer homogenen Schichtdicke und einem gleich bleibenden Bre-
chungsindex u¨ber den gesamten Wafer optimiert. Der Wasserstoffeinbau wa¨hrend
der Herstellung der Wellenleiter-Schichten bewirkt einen hohen Grad an Absorpti-
on und damit Da¨mpfung in den spa¨teren Wellenleiterstrukturen. Der durch Infrarot-
Messungen in dieser Arbeit besta¨tigte Einbau verringert sich durch eine Reduzie-
rung des Gasflusses, einer nachtra¨glichen thermischen Behandlung bei 1100○C, oder
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einer Erho¨hung der Elektrodentemperatur auf 375○C wa¨hrend der Abscheidung. Ei-
ne Kombination aus den beiden Maßnahmen Gasflussreduzierung und Erho¨hung
der Elektrodentemperatur erzielt vergleichbare Ergebnisse wie die thermische Nach-
behandlung bei 1100○C, die eine Kombination aus elektrischen Schaltkreisen und
integrierter Optik ausschließen wu¨rde. Ein weiterer Vorteil dieser Optimierungs-
schritte ist eine geringere Oberfla¨chenrauheit der Schichten, die Spannungen zwi-
schen den Schichten vermeidet und somit bessere Ergebnisse fu¨r Wellenleiter und
Resonatoren ermo¨glicht. Bei der Herstellung von Siliziumdioxid reduziert sich mit
den eingefu¨hrten Optimierungen die Oberfla¨chenrauheit um 36% und bei Siliziu-
moxinitrid um 43%. Die Bildung von Seitenwandrauheiten konnte mittels angepas-
ster Lithografie-Prozessschritte und aufwendigen Optimierungen der Trockena¨tz-
prozesse unterdru¨ckt werden. Fu¨r die Wahl der geeigneten A¨tzprozesse wurden
verschiedene Methoden und Gaszusammensetzungen aus der Halbleiterfertigung
angewendet. Hauptaugenmerk lag fu¨r den A¨tzprozess bei einer niedrigen Rauheit,
einer hohen A¨tzrate und einer hohen Strukturtreue.
Der Wellenleiter muss fu¨r die verwendete Wellenla¨nge und den Einsatzzweck
dimensioniert sein. Fu¨r eine erste Na¨herung kam die Equivalent-Index-Methode
zur Abscha¨tzung der Breite und Ho¨he der Wellenleiter zum Einsatz. Die Dimensio-
nen der Wellenleiter besta¨tigen sich durch numerische Berechnung mit der Finite
Integration Theory . Vor der Herstellung der einzelnen Wellenleiter ko¨nnen so rip-
penbelastete Filmwellenleiter sowie tiefgea¨tzte und vergrabene Streifenwellenlei-
ter berechnet werden. Aus diesen Ergebnissen resultiert das optimale Layout fu¨r
die Maskenerstellung. Die Charakterisierung der mit dem verbesserten Prozess
hergestellten Wellenleitern erfolgte durch die Fabry-Perot-Methode. Dafu¨r ist
die Aufnahme und Auswertung der im Wellenleiter auftretenden Fabry-Perot-
Oszillationen wesentlich. Die beobachtete Modenverteilung weist eine hohe U¨ber-
einstimmung mit den simulierten Verteilungen auf. Rippenbelastete Filmwellenlei-
ter erzielen sehr gute Da¨mpfungswerte von 0,3dB/cm, die Messung fu¨r vergrabene
Streifenwellenleiter fu¨hrt zu Werten von 0,83dB/cm.
Die Herstellung der Mikroresonatoren beinhaltet, neben den fu¨r die Wellenleiter
schon aufgezeigten Prozessschritten, die isotrope trockenchemische A¨tzung. Damit
das Feld nicht in das Silizium einkoppelt, muss die Resonatorstruktur freistehend
sein und das Silizium zuru¨ckgea¨tzt werden. Der Prozess verla¨uft aufgrund der glat-
teren Oberfla¨che mit einem Schwefelhexafluorid-Gasfluss von 134 sccm und dem
Prozessdruck 16Pa, obwohl bei einem noch ho¨heren Prozessdruck die Untera¨tzung
steigt. Zur Charakterisierung der Mikroresonatoren ist aber ebenfalls eine hohe
vertikale A¨tzrate erforderlich. Mit dem gefundenen Kompromiss der Prozesspara-
meter konnten die Resonatoren ausreichend gut untera¨tzt sowie vertikal 50µm tief
gea¨tzt werden. Der optimierte A¨tzprozess und die Verbesserungen im Lithogra-
fieprozess ermo¨glichen die Herstellung von Resonatoren mit ebenen Seitenwa¨nden.
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Die Simulation der Resonatoren aus dem gleichen Materialsystem resultiert in einer
Modenverteilung als umlaufende Flu¨stergalerie-Moden am Rand des Resonators.
Erste Messungen der hergestellten Mikroresonatoren ergaben Q-Werte bis zu 4 ⋅103
fu¨r einen Durchmesser von 50µm.
Ein wichtiger Aspekt fu¨r eine Nutzung der Wellenleiter und Resonatoren als
Laserstruktur auf Silizium ist die Kopplung zwischen Wellenleiter und Resona-
tor. Dafu¨r wurden die analytischen Zusammenha¨nge und Mechanismen zur Anre-
gung von Resonanzen diskutiert. Die numerisch berechneten Strukturen dienen als
Grundlage fu¨r die hier auf Silizium monolithisch hergestellten Wellenleiter und Re-
sonatoren. Fu¨r eine detailliertere Analyse des Koppelverhaltens ist es notwendig,
die Kopplung variabel zu gestalten. Fu¨r diesen Zweck wurde hier eine heizbare
Membran-Struktur vorgestellt und charakterisiert, die es erlaubt den Abstand zwi-
schen Resonator und Wellenleiter in Abha¨ngigkeit von der angelegten Spannung
zu a¨ndern. Insbesondere die Dimensionierung der Aussparungen in der Membran,
aber auch die Schichtstruktur, haben einen großen Einfluss auf das Ausdehnungs-
verhalten der Membran, wie Simulationen von verschiedenen Layouts zeigen. Die
dabei verwirklichten Verbesserungen beim finalen Entwurf im Vergleich zu den
restlichen Entwu¨rfen spiegeln sich in einem um das 600-fache gro¨ßere Verha¨ltnis
der Verschiebung in Richtung des Resonators zur Ausdehnung in die Ho¨he wider.
Damit einhergehend konnten sto¨rende Ausdehnungen in die Ho¨he minimiert und
die Verschiebung in Richtung des Resonators maximiert werden. Die freitragende
Membran mit den integrierten Heizern wurde anschließend mit Erfolg hergestellt
und vermessen. Die Vera¨nderung der Membran in alle Raumrichtungen bei ange-
legter Spannung stimmt gut mit den Ergebnissen der Simulation u¨berein.
Der letzte noch fehlende Bestandteil fu¨r eine Laserstruktur aus Siliziumoxinitrid
ist die Dotierung mit Erbium. Teil dieser Arbeit ist der Vergleich verschiedener
Methoden zur Dotierung mit Erbium. Am vielversprechendsten erweist sich die
Dotierung u¨ber die Kathodenzersta¨ubung, wenn das Erbium schon wa¨hrend des
Prozesses zugefu¨hrt wird. Die Eindringtiefe des Erbiums wurde fu¨r alle Vorgehens-
weisen mit Massenspektrometrie-Messungen analysiert. Die Messung der Lumines-
zenz einer Probe verlief erfolgreich. Eine thermische Nachbehandlung der dotierten
Proben verdeutlichte eine Abha¨ngigkeit der Lumineszenzintensita¨t von der Tempe-
ratur. Das Maximum der Intensita¨t fu¨r die Wellenla¨nge 1,54µm liegt bei ca. 800○C
nach einer Stunde. Ein anna¨hernd gleiches Resultat ermo¨glicht bei gleichen Tem-
peraturen aber ku¨rzeren Verweilzeiten das Rapid Thermal Annealing-Verfahren.
Insgesamt konnten im Rahmen dieser Arbeit grundlegende Komponenten fu¨r Mi-
krodiskresonatoren als Laserstrukturen auf Silizium entwickelt werden. Erstmalig




Die na¨chsten Themen fu¨r weitere Arbeiten in diesem Gebiet sind die Kopplung
zwischen Resonator und Wellenleiter sowie die Integration der dotierten Mikrore-
sonatoren mit den Wellenleitern.
Die hier vorgestellte, viel versprechende Heizermembran zur variablen Kopp-
lung gilt es in einem na¨chsten Schritt in den Prozessablauf zur Herstellung des
Wellenleiter-Resonator-Systems zu integrieren. Dazu sind weitere Maskenebenen,
a¨hnlich zu den hier bereits gezeigten, zu entwerfen. Der Prozessschritt der ru¨ckseiti-
gen, nasschemischen Strukturierung mittels einer Kaliumhydroxid (KOH)-Lo¨sung
kann entfallen, da die Untera¨tzung des Mikroresonators durch die Aussparungen
in der Membran erfolgt. Nach der Integration kann in Abha¨ngigkeit von der ange-
legten Spannung der Abstand reguliert, sowie der Einfluss des Abstandes zwischen
Wellenleiter und Resonator auf die Gu¨te des Resonators analysiert werden. Eben-
falls wa¨re eine Realisierung als variabler Add/Drop-Filter fu¨r einen Wellenla¨ngen-
Multiplexer denkbar.
Ein weiterer Einfluss auf die Effizienz der Kopplung ist eine unerwu¨nschte Aus-
kopplung der zum pumpen des Lasers gedachten Welle am Auskoppelpfad, bevor
diese zur Bildung von Strukturresonanzen beitragen kann. Bei der Verwendung
von einem Wellenleiter fu¨r die Zufu¨hrung der Pumpwellenla¨nge und einem extra
Wellenleiter zur Auskopplung mu¨ssen die Wellenleiter unabha¨ngig voneinander an-
steuerbar sein. Ziel ist es, die angeregten Resonanzen so lange zu speichern, bis die
Auskopplung u¨ber den Wellenleiter mo¨glich ist. Somit kann aus der breitbandigen
Quelle ein sehr schmalbandiges Signal resultieren. Dazu ko¨nnen fu¨r beide Wellenlei-
ter separat Heizer auf der Membran strukturiert werden. Zusa¨tzlich verringert sich
der Effekt einer unerwu¨nschten Auskopplung im Einkoppelpfad durch eine Anpas-
sung der Dimensionierung. Ein Ansatz fu¨r eine unidirektionale Auskopplung von
Mikroresonatoren ist es, die Scheibe an einer ausgewiesenen Stelle zu lochen. Das
Luftloch stellt fu¨r Moden ho¨herer Ordnung ein Streuzentrum dar, wa¨hrend ande-
re Moden ungeda¨mpft weiter im Resonator zirkulieren. Dieses Pha¨nomen wurde
bereits untersucht und fu¨hrt zu einer gerichteten Abstrahlung einer bestimmten
Mode [Wild08]. Diese kann dann wiederum in einen Wellenleiter einkoppeln.
Basierend auf einer Verknu¨pfung der hier erzielten Resultate fu¨r Erbium dotierte
Schichten und den Ergebnissen der hergestellten Mikroresonatoren, ist die Reali-
sierung eines Lasers auf SiON-Basis das Ziel fu¨r zuku¨nftige Arbeiten. Die in dieser
Arbeit gezeigte Lumineszenzintensita¨t der mit Erbium dotierten SiNx-Schichten
ist fu¨r eine Nutzung als Laser bestens geeignet, da der Prozess zur Herstellung
der Schichten CMOS-kompatibel ist. Die Herstellung von dotiertem SiON stellt
sich auch mit der Kathodenzersta¨ubung als schwieriger heraus. Die Intensita¨t der
Lumineszenz ist um eine Gro¨ßenordnung geringer, was es im Moment fu¨r eine Inte-
gration unattraktiv macht. Fu¨r die Herstellung von Erbium dotierten Strukturen
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sind noch geeignete Prozessparameter zur Strukturierung zu untersuchen. Um den
Gu¨tefaktor des Resonators weiter zu steigern, ko¨nnen Reflowprozesse mit einem
CO2-Laser vorteilhaft sein. Durch das Aufschmelzen und Gla¨tten des Randberei-
ches vom Mikroresonator aus SiO2 ko¨nnen bereits Q-Werte von 1 ⋅ 108 und ho¨her
erreicht werden [AKSV03].
Alternativ ist ein Schichtauftrag des Er:SiON mit dem Sol-Gel-Verfahren denk-
bar. Fu¨r die Dotierung ko¨nnte Erbium(III)-Nitrat-Pentahydrat Anwendung fin-
den [YCM+05]. Dieses Verfahren wurde bis jetzt noch nicht zur Herstellung einer
SiON-Schicht genutzt, eine geeignete Prozessfolge liegt noch nicht vor. Der Nach-
teil dieser Schichten ist die sich wiederholende thermische Behandlung bei hohen
Temperaturen, um die Schicht zu gla¨tten. Ein einmaliger Schichtauftrag dieser Lo¨-
sung auf einen bereits bestehenden Mikroresonator, wie bereits in [YAV03] gezeigt,
beno¨tigt nur einen einmaligen Ausheizprozess und einen Aufschmelzvorgang, der
aber ebenfalls nicht CMOS-kompatibel ist.
Der Bereich der nichtlinearen Effekte fu¨r SiON-Mikroresonatoren gilt es in Zu-
kunft noch zu untersuchen. Bedingung fu¨r die Erzeugung nichtlinearer Wellen ist
eine ultra-hohe Gu¨te des Resonators. Neben der Verwendung als Mikrolaser und
variabler Koppler ist eine Struktur aus Wellenleiter und Mikroresonator als optisch
parametrischer Oszillator anwendbar. Mit der in dieser Arbeit vorgestellten Anord-
nung zur pra¨zisen Kontrolle u¨ber die resonante Wellenla¨nge ko¨nnten sich aus einer
einzelnen Pumpwellenla¨nge mehrere Moden mit unterschiedlicher Wellenla¨nge bil-
den. Diese koha¨renten Ausgangssignale wa¨ren als Multi-Wellenla¨ngen-Quellen zum
Beispiel fu¨r die Spektroskopie nu¨tzlich [WBJH10]. Weitere nichtlineare Effekte sind









III-V Halbleitermaterialen der dritten und fu¨nften chemischen
Hauptgruppe



























































SiNx Siliziumnitrid unbestimmter Zusammensetzung
InGaAs Indium-Gallium-Arsenid
SRSO Silizium reiches Siliziumdioxid
Si-O-H Absorptionsgruppe aus Silizium-Sauerstoff-Wasserstoff Atomen
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Si-H Absorptionsgruppe aus Silizium-Wasserstoff Atomen
N-H Absorptionsgruppe aus Stickstoff-Wasserstoff Atomen
Si-O Absorptionsgruppe aus Silizium-Sauerstoff Atomen
O-H Absorptionsgruppe aus Sauerstoff-Wasserstoff Atomen
SRN Siliziumreiches Nitrid
Abku¨rzungsverzeichnis
AFM Atomic Force Microscope
CCD Charge-Coupled Device
CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
CMT Coupled Mode Theory
CVD Chemical Vapor Deposition
FD Finite Difference
FDTD Finite Difference Time Domain
FEM Finite Elements Method
FIT Finite Integration Theory
FSR Free Spectral Range
FTIR Fourier-Transform Infrared Spectroscopy
HF Hoch-Frequenz Leistung
ICP Inductive Coupled Plasma
LIGA Lithografie, Galvanoformung und Abformung
LPCVD Low Pressure Chemical Vapor Deposition
NA Numerische Apertur
PEB Post Exposure Bake




RIE Reactive Ion Etching
RMS Root Mean Square
RTA Rapid Thermal Annealing
SNMS Sekunda¨r-Neutralteilchen-Massenspektrometrie
SOI Silicon on Isolator





Liste der verwendeten Formelzeichen
λ Wellenla¨nge
nk Brechungsindex der Kernschicht
ncl Brechungsindex der oberen Isolierschicht
ns Brechungsindex der Isolierschicht
n0 Brechungsindex der Luft





















γ exponentiell abklingender Anteil der stehenden Welle
V normierte Frequenz
Ψ Approximation des el. Feldes bei Equivalent-Index-Methode
ζ lokale Ausbreitungskonstante in x-Richtung
neq a¨quivalenter BrechungsindexÌe elektrische GitterspannungÌh magnetisch GitterspannungÌÌj GitterstromÌÌd Variable zur Gitterflussgro¨ße des magnetischen FeldesÌÌb Variable zur Gitterflussgro¨ße des elektrischen Feldes
C Umlaufmatrix




S˜M Divergenzmatrix auf dualem Gitter
α Da¨mpfungskoeffizient oder auch Extinktionskoeffizient
I Intensita¨t des gefu¨hrten elektromagnetischen Feldes
P Leistung des u¨bertragenen elektromagnetischen Feldes
R Reflektivita¨t, Faktor zur Da¨mpfungsbestimmung
ι La¨nge des Fabry-Perot Resonators
ν Anzahl radialer Moden bei Mikrodisks
l Anzahl azimutaler Moden bei Mikrodisks
Q Q-Faktor, Maß fu¨r die Gu¨te eines Mikroresonators
ω0 Resonanzkreisfrequenz
τ Abklingzeit der Welle im Resonator
W Energie im Resonator
δωFWHM Frequenzabstand bei Ha¨lfte der transmittierte Leistung
δλFWHM Wellenla¨ngenabstand bei Ha¨lfte der transmittierte Leistung
VM Modenvolumen
F Finesse, Kenngro¨ße eines Mikroresonators
κ Amplitude der Resonatormode
s Amplitude der einfallenden Welle
t Amplitude der transmittierten Welle
a Energieamplitude der Resonatormode
σ0 Intrinsischer Verlustkoeffizient im Resonator










Γ Verha¨ltnis Amplitude ru¨ckgekoppelte Mode zu gefu¨hrte Mode
p Druck










Lackaufschleudern 60 s 3000U/min
Prebake 60 s 90○C
Belichtung 3 bis 6 s Luftfeuchte > 45%
Entwicklung des Fotolacks 45 bis 90 s
Post Exposure Bake 90 s 110○C
Tabelle 6.1: Prozessschritte der Lithografie mit dem Lack AZ®MIR 701
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(a) thermische Oxidation der Si-
Oberfla¨che zur Substratisolierung
(b) Deposition der Isolations- und
Kernschicht
(c) Aufdampfen der Chrom-
Maskierung
(d) Lithografie zur Strukturierung
des Wellenleiters
(e) A¨tzprozess der Chrom-
Maskierung
(f) anisotrope A¨tzung der SiON-
Kernschicht
(g) Entfernung des Fotolacks und
der Chrommaskierung mit an-
schließender Reinigung
(h) Deposition der Isolierschicht





Nr. Position auf dem Wafer Mittel- Homogenita¨t
1 2 3 4 5 wert [%]
1 3,91 3,87 3,64 3,64 3,93 3,80 4,2
1,512 1,514 1,513 1,506 1,516 1,512 0,4
2 3,81 3,81 3,71 3,67 3,89 3,78 2,9
1,514 1,506 1,517 1,521 1,516 1,514 0,58
3 3,95 3,90 3,76 3,86 3,94 3,88 3,1
1,524 1,514 1,506 1,52 1,524 1,518 0,76
4 3,86 3,92 3,88 3,76 3,91 3,87 2,8
1,520 1,515 1,519 1,511 1,514 1,516 0,33
5 3,81 3,75 3,75 3,73 3,87 3,78 2,3
1,512 1,509 1,517 1,514 1,521 1,515 0,4
- - - - - 3,82 1,1
- - - - - 1,515 0,2
Tabelle 6.2: Reproduzierbarkeit der PECVD-SiON-Schicht bei konstanten Abschei-
deparametern: 300○C Elektrodentemperatur, 133,3Pa Druck, einer






Nr. Position auf dem Wafer Mittel- Homogenita¨t
1 2 3 4 5 wert [%]
1 3,25 3,16 3,09 3,12 3,12 3,15 3,2
1,456 1,461 1,456 1,459 1,467 1,460 0,5
2 3,29 3,26 3,14 3,15 3,15 3,2 2,9
1,458 1,459 1,466 1,462 1,463 1,462 0,25
3 3,18 3,25 3,20 3,16 3,15 3,19 1,9
1,468 1,465 1,467 1,465 1,468 1,467 0,14
4 3,20 3,22 3,19 3,15 3,18 3,19 1,2
1,461 1,463 1,459 1,460 1,463 1,461 0,12
5 3,22 3,25 3,26 3,22 3,23 3,24 0,62
1,458 1,456 1,462 1,459 1,463 1,460 0,27
- - - - - 3,19 1,57
- - - - - 1,462 0,34
Tabelle 6.3: Reproduzierbarkeit der PECVD-SiO2-Schicht bei konstanten Abschei-
deparametern: 300○C Elektrodentemperatur, 133,3Pa Druck, einer








Prozessparameter Material A¨tzrate Uniformita¨t
[nm/min] [%]
Druck Leistung CHF3 Ar O2
[Pa] [W] [sccm] [sccm] [sccm]
4,7 150 25 2,5 SiO2 unbehandelt 35,7 1,7
getempert 24,3 2,5
4,7 150 25 2,5 SiON unbehandelt 38,3 1,4
getempert 26,8 3,64
4,7 150 10,5 10,5 SiO2 unbehandelt 49,1 2,5
getempert 36,8 2,8
4,7 150 10,5 10,5 SiON unbehandelt 51,8 1,7
getempert 36,3 2,6
4,7 150 10,5 10,5 1,1 SiO2 unbehandelt 26 2,7
getempert 18,6 2,4
4,7 150 10,5 10,5 1,1 SiON unbehandelt 28,6 2,3
getempert 16,3 3,6
8 110 42 4,3 SiO2 unbehandelt 37,3 3,5
getempert 37 3,4
8 110 42 4,3 SiON unbehandelt 43,5 5,9
getempert 37,8 2,4
8 110 13 50 SiO2 unbehandelt 30 3,3
getempert 28,5 2,8
8 110 13 50 SiON unbehandelt 33,5 1,2
getempert 30,5 3
Tabelle 6.4: Prozessparameter und A¨tzraten fu¨r unterschiedliche Prozesse zur Strukturierung von SiO2 und SiON
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